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Priifbericht
Antragsteller Kundenreferenz
Plastoform GmbH Andrea Kernberger

Herbert-Frank-Strasse 20
72178 Waldachtal-Salzstetten
Deutschland

Auftrag

Bestimmung des elektrostatischen Verhaltens, des Gleitwiderstandes, der rutschhemmenden
Eigenschaften, der Bruchkraft und Verformung bei statischer Druckbeanspruchung sowie der Licht-
und HeiBlichtechtheit.

Priifgut
PP-Bodenplatten "florco® grip"

Das zur Priifung verwendete Priifgut wurde fiir Laboratoriumszwecke anonymisiert.

Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung und Unterschriften

Anzahl enthaltener Seiten: 9
Originalausfertigung / Wien 20.03.2017 / AA

Zeichnungsberechtigt
Ing. Hannes Vittek
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Datum Eingang Auftrag
2011-06-14 2011-06-06 Bestimmung des elektrostatischen Verhaltens, des Gleitwider-

standes, der rutschhemmenden Eigenschaften, der Bruchkraft und
Verformung bei statischer Druckbeanspruchung sowie der Licht-
und HeiBlichtechtheit.

Nr. Eingang Musterbezeichnung
1 2011-06-06 Lflorco® grip®, silber; 40 x 40 cm

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte Proben.)
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2 Befund / Durchgefiihrte Prifungen

21 Beschreibung des Priifmusters, Vorbemerkung

Es handelt sich um Bodenplatten aus
Polypropylen (PP) mit Click-System,

Abmessungen 40 cm x 40 cm.

2.2 Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens - Begehversuch
Priifungsbedingungen

Prafvorschrift: EN 1815

Prifklima: 23 °C + 1 °C/25 % + 3 % rel. Luftfeuchtigkeit
Unterlage: > 10° Q Gummimatte auf Metallplatte
Sohlenwerkstoff: Gummisohle

Ergebnis
Gepriiftes Muster: 1

Spannung [kV]

Messung 1 Messung 2 Messung 3 Mittelwert
-0,9 -1,0 -0,9 -0,9
Beurteilung

Bei diesem FuBbodenbelag entstehen mit hoher Aussagewahrscheinlichkeit durch das Begehen -
auch bei unglnstigem Raumklima - keine stérenden elektrostatischen Ladungen.
Dieser FuBbodenbelag kann als antistatisch beurteilt werden
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Priifungsbedingungen

Prifvorschrift: trocken - ONORM Z 1261 bzw. EN 13893
nass — ONORM Z 1261
Priifgerat: GMG 200 SC (QS-Nr.: 7.1.59)
Gleiter: Baugruppe bestehend aus zwei Leder-Gleitern und einem Schuhgummi-Gleiter (trocken)
bzw. drei Schuhgummi-Gileitern
Anzahl der Messungen: je 5, Auswertung jeweils 3. - 5. Messung
Prafklima: 23 °C + 2 °C/50 % + 5 % rel. Luftfeuchtigkeit
Abweichung von der Norm: Aufgrund der Probenbeschaffenheit erfolgte die Prifung nur in eine
Richtung.

Ergebnis
Gepruftes Muster: 1
Messung Gleitreibungskoeffizient [u]
trocken nass
3 0,54 0.29
! 0,47 0,31
° 0,47 0.34
Mittelwert 0,49 0,31
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Beurteilung

Bewertungsschema nach ONORM Z 1261 (07/2009)

Klassifizieru | Gleitreibungskoeffizient
Bewertung
ng [M]
| > 0.45 Die begehbare Oberflache weist ohne weitere
o MaBnahmen eine ausreichende Rutschhemmung auf
Nur mit zusatzlichen MaBnahmen als rutschhemmend
Il 0,30 - 0,44 verwendbar, in Abhangigkeit von den
Umgebungsparametern (Klima udgl.)
Die begehbare Oberflache bietet keinen ausreichenden
11 < 0,30 Schutz gegen Ausgleiten und ist daher als

unfallsrelevant einzustufen

Priifungsbedingungen

Prufvorschrift: DIN 51130, 06/2004
Beschaffenheit der Oberflache: profiliert
Verdrangungsraum: nicht gepruft

Ergebnis

Gepriftes Muster: 1
Korrigierter mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel 11,0°
Verdrangungsraum nicht geprift

Klassifizierung

Bewertungsgruppe der Rutschhemmung R 10
Bewertungsgruppe des Verdrangungsraumes -

Anmerkung zu den Bewertungsgruppen
Die Zuordnung der Bewertungsgruppen fiir die Rutschhemmung und den Verdrdngungsraum sind

geman DIN 51130 wie folgt festgelegt.

Korrigierter mittlerer Bewertungsgruppe der Flachenbezogenes Bewertungsgruppe des
Akzeptanzwinkel Rutschhemmung Mindestvolumen des Verdrangungsraumes
Verdrangungsraumes

6° bis 10° R9 4 cm3dm?2 V4

Uber 10° bis 19° R 10 6 cm3/dm? V6

Uber 19° bis 27° R 11 8 cm?¥dm? V8

Uber 27° bis 35° R12 10 cm®/dm? V10
tber 35° R 13

OTI - Institut fiir Okologie, Technik und Innovation GmbH | Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria
tel +43 1 5442543-0 | fax +43 1 5442543-10 | email office@oeti.at | FN 326826b | VAT No. ATU65149029
UniCredit Bank Austria AG | IBAN AT941200023410378800 | BIC BRAUATWW | EORI ATEOS1000015903
Es gelten ausschlief3lich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen | Only our general terms and conditions apply

Member of TESTEX Group




VN721 126695.1 « 6/9

Priifungsbedingungen

Prifvorschrift: EN ISO 105-B02

Priifgerat: Xenotest 150 S+

Belichtungsverfahren: Verfahren 2

Laufart: Gleichlauf

Mittlere effektive Feuchtigkeit: 40 %

Maximale Schwarztafeltemperatur: 45 °C

Abweichung von der Norm: Aufgrund der Probendicke war keine Abdeckung mdglich, daher wurde
belichtet bis der BlaumaBstab der Zahl Nr. 7/GMZ 4 entspricht (instrumentelle Beurteilung).

Ergebnis
Gepriftes Muster: 1

Das vorliegende Prifmuster weist eine Lichtechtheitszahl von 7 auf.

Anmerkung: Die Lichtechtheit wird mit einem VergleichsmaBstab, der aus acht blauen, in ihrer Lichtechtheit abgestuften
Typenfarbungen auf Wolle besteht, und der unter den gleichen Bedingungen wie die Probe behandelt wird, beurteilt. Sie wird in
Zahlen ausgedriickt, wobei die Echtheitszahl 1 eine sehr geringe und die Echtheitszahl 8 eine sehr hohe Lichtechtheit
bedeutet.

Priifungsbedingungen

Prafvorschrift: EN 1ISO 105-B06

Prifgerat: Xenotest Beta LM (STFI)

Filtersystem: Xenochrom 320

Schwarzstandardtemperatur: (100 ° + 1) °C
Probenraumtemperatur: (65 + 2) °C

Bestrahlungsstarke: 60 W/m2 (gemessen bei (300 — 400) nm)
Anzahl der Zyklen: 1

Ergebnis

Gepriftes Muster: 1
Prifung Anzahl der Zyklen [Beurteilung] [Lichtechtheitszahl]
HeiBlichtechtheit 1 4-5

Anmerkung: Die HeiBlichtechtheit wird mit einem VergleichsmaBstab, der aus acht blauen, in ihrer Lichtechtheit abgestuften
Typenfarbungen auf Wolle besteht, und der unter den gleichen Bedingungen wie die Probe behandelt wird, beurteilt. Sie wird in
Zahlen ausgedriickt, wobei die Echtheitszahl 1 eine sehr geringe und die Echtheitszahl 8 eine sehr hohe Lichtechtheit
bedeutet.
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Priifungsbedingungen

Messbereich: 10000 N

Flache des Druckstempels: 1000 m?
Verformungsgeschwindigkeit: 2 mm/min
Anzahl der Proben: 5

Ergebnis
Gepriftes Muster: 1
Bruchkraft (siehe Anmerkung) Verformung bei
Probe / Versuch
[N] [N/mm?] Bruchkraft [mm)]
1 2050 2,05 2,6
2 2850 2,85 4,0
3 2650 2,65 3,5
4 2500 2,5 3,4
5 2650 2,65 3,9
Mittelwert 2540 2,54 3,5

Anmerkung

Es kommt zu keinem klaren Bruch, sondern zu einer kontinuierlichen Verformung; als ,Bruchkraft®
wurde jene Kraft ausgewertet, bei der das Element ,beginnt nachzugeben® und ein erster deutlicher
Kraftabfall festzustellen ist (siehe Markierung in nachfolgendem K/D-Diagramm.

i _-_

- -
|

Verformung
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,,florco® grip“

Elektrostatisches Verhalten

Begehaufladung, EN 1815

-0,9kV

Beurteilung

antistatisch

Rutsch/Gleitverhalten

Gleitreibungskoeffizient - trocken, ONORM Z 1261 bzw. EN 13893 0,49
Gleitreibungskoeffizient - nass, ONORM Z 1261 0,31
Korrigierter Akzeptanzwinkel, DIN 51130 11,0°
Klasse der Rutschhemmung, DIN 51130 R 10
Bruchkraft und Verformung

2540 N
Bruchkraft " 2,54 N/mm?
Verformung bei Bruchkraft 3,5 mm

Lichtechtheit, EN ISO 105 — B02

- silber Lichtechtheitszahl 7
-grin? Lichtechtheitszahl >7
-grau? Lichtechtheitszahl >7

- terracotta ?

Lichtechtheitszahl >7

2)

- schwarz Lichtechtheitszahl >7
-rot? Lichtechtheitszahl >7
-blau ? Lichtechtheitszahl >7
-gelo ? Lichtechtheitszahl >7
HeiBlichtechtheit, EN ISO 105 — B06

- silber Lichtechtheitszahl 4-5
- griin ? Lichtechtheitszahl >7
-grau? Lichtechtheitszahl >7

- terracotta ?

Lichtechtheitszahl >7

- schwarz ? Lichtechtheitszahl >7
- rot ? Lichtechtheitszahl >7
-blau ? Lichtechtheitszahl >7
-gelb ? Lichtechtheitszahl >7

U Es kommt zu keinem klaren Bruch, sondern zu einer kontinuierlichen Verformung; als
.Bruchkraft* wurde jene Kraft ausgewertet, bei der das Element ,beginnt nachzugeben® und ein

erster deutlicher Kraftabfall festzustellen ist.

2 Geprift am hinsichtlich Material und Farbe baugleichen Produkt Jflorco® classic®, gepruft mit

Report Nr. 66397 vom 22.8.2011
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Die angefiihrten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgefiihrten Priifungen nur auf
die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist fir diese der Report unbegrenzt gliltig.

Die aufgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des OTI.

In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei eine
Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich fiir baugleiche Produkte durchgefiihrt werden
kann und nur solange mdglich ist, wie das Produkt in unveranderter Art und Weise weiterproduziert wird.

Mdogliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Priif- und Klassifizierungsberichten

sind zu berticksichtigen; dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Prifstelle.

Die Ergebnisse durchgefiihrter Prifungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.
Sofern nicht ausdriicklich eine gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstérungsfreie Prifung bedungen und
geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OTI iiber, welches auch berechtigt ist, liber Lagerung bzw. Entsorgung

alleine zu verfugen.

Die gliltige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Fir Referenz- und Ablagezwecke kann ein nicht

signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Ubersetzungen werden am Deckblatt als solche gekennzeichnet.

Die Ergebnisse wurden dem Report 66394, datiert 2011-08-22 entnommen.
Alle Leistungen unterliegen einem Qualitatsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065.
Das oTI ist akkreditierte Praf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB0534).

(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). Die  Prifstellenakkreditierung  erfolgte durch die nationale

Akkreditierungsstelle Akkreditierung Austria (bmwfw). Der Akkreditierungsumfang ist auf www.bmwfw.gv.at/akkreditierung zu

ersehen.

In diesem Bericht sind nicht-akkreditierte Einzelverfahren mit * als solche gekennzeichnet.

Das Akkreditierungszeichen darf gemé&B Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschlieBlich von der
akkreditierten Konformitatsbewertungsstelle verwendet werden.

Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Personlicher Schutzausriistung (PSA) muss die Verwendung geman den
Vorgaben der PSA-Sicherheitsverordnung § 10, BGBI. Nr. 596/1994 i.d.g.F. sowie dem Artikel 13 der PSA-Richtlinie

89/686/EWG erfolgen. Bei Bauprodukten ist die Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklarung zulassig.

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche — vom Reportersteller nicht autorisierte — Veranderungen, Erganzungen oder
Verfalschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlagigen
Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches.

Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Verdffentlichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise auf Priifungen zu Werbezwecken bediirfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftichen Einwilligung des OTI —
Institut fiir Okologie, Technik und Innovation GmbH. Reports diirfen ohne ausdriickliche Zustimmung nur in voller Lange
reproduziert werden.

Reportende
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