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Raume in Wohn- und Bilirogebauden,

Ateliers

Museums- und Ausstellungsflachen Flure in Wohn- und Biirogebauden



fermacell: das Original
unter den Gipsfaser-Platten

fermacell war die erste Gipsfaser-Platte
am Markt. Bereits seit Uber 30 Jahren
steht die Marke fur qualitativ hochwer-
tigen Trockenbau.

fermacell erreicht seine bewahrte Qua-
litat durch ein Uberzeugendes Gesamt-
konzept, das bei der Herstellung beginnt:
fermacell Gipsfaser-Platten bestehen
aus Gips und Papierfasern, die in einem

Recyclingverfahren gewonnen werden.

In computergesteuerten Fertigungs-
straflen wird eine homogene Mischung
dieser beiden natirlichen Rohstoffe nach
Zugabe von Wasser - ohne weitere
Bindemittel - unter hohem Druck zu
stabilen und geruchsneutralen Platten
gepresst, getrocknet und auf die jewei-
ligen Formate zugeschnitten. Ein inno-
vatives und okologisch unbedenkliches
Produktionsverfahren mit strengsten

Qualitatskontrollen.

Gepriifte Qualitat
fermacell ist eine Bau-, Feuerschutz-

und Feuchtraumplatte zugleich.

fermacell Gipsfaser-Platten sind nach
ETA-03/0050 vom Institut fir Bau-
technik, Berlin, zugelassen. Sie sind
nichtbrennbar, Klasse A2-s1 d0 nach
EN 13501-1.

Durch Produktprifungen hat das Institut
fir Baubiologie Rosenheim GmbH die
fermacell Gipsfaser-Platten als baubio-
logisch empfehlenswert eingestuft.
Aufgrund der ausgezeichneten Prif-
ergebnisse wurde fir alle Werke das

Prifsiegel verliehen.

Produktion

Produziert wird das fermacell Produkt-
programm in zwei deutschen Werken
und einem niederldandischen Werk.

Kundenndhe

Wir stehen Ihnen jederzeit mit fach-
licher Beratung zur Seite. Bei Fragen
rufen Sie am besten unsere fermacell
Kundeninformation an (freecall]: 0800-
5235665. Im europdischen Ausland
verfligt die Vertriebsorganisation tber
eigene Biros in Frankreich, Grof3britan-
nien, Osterreich, Schweiz, Polen, Dane-
mark, Tschechien, Niederlande, Belgien
und ltalien.
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1.1 Vorteile der fermacell

Gipsfaser Estrich-Elemente
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Handliche Elemente
Ein-Mann-Verarbeitung

Leichte Verlegung

Zugiger Arbeitsfortschritt

Schnelle Begehbarkeit und Belegbarkeit
Stuhlrollenfestigkeit

Leichter Hohen- und Niveauausgleich
Geringe Belastung der Rohdecke
Durchdachtes Komplettsystem
Sicherer Brandschutz

Verbesserung des Schallschutzes
Wirksame Warmedammung
Baubiologisch gepruft

Geeignet fur hausliche Feuchtraume

Geeignet fur FuBboden-Heizungssysteme



1.2 Qualitat mit fermacell

Gipsfaser Estrich-Elementen

Schalldammend und unempfindlich

Hinweis:

Weitere Informationen
bekommen Sie Uber die
fermacell Kundeninfor-
mation (freecall)
0800-5235665

oder im Internet unter

www.bodenplaner.com

1.2.1 Systembeschreibung

Mit fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
menten lassen sich auf rationelle Weise
FuBbodenaufbauten von hoher Qualitat
erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete
sind sie mit herkommlichen, massiven
Estrich-Systemen vergleichbar und
weisen den Vorteil eines geringen
Gewichtes sowie der trockenen und
schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust
gegeniber FlieBestrich] auf.

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente
bestehen aus zwei miteinander verklebten
10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell
Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten
sind gegeneinander versetzt angeordnet,
sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz
entsteht.

Die Abmessungen der Elemente betragen
1500% 500 mm [mit 0,75 m? Deckflache).

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente
werden ohne und mit unterschiedlichen
Dammstoffkaschierungen angeboten.
Die Verlegung erfolgt schwimmend im
.schleppenden Verband”.

Praktischer Vorteil:

Die Estrich-Elemente sind nach Aus-
hartung des Klebers sofort begehbar.
Nachfolgearbeiten, wie die Verlegung
von FufBbdden, kénnen schnell

beginnen.

1.2.2 Der geeignete Estrichaufbau
Fir die Wahl des geeigneten fermacell
Estrichaufbaus sind eine Vielzahl von
Randbedingungen und Anforderungen
mafgebend:

B Artund Eigenschaften der Rohdecke
und mogliche Ausbesserung, z.B.
Unebenheiten.

H Geplanter Anwendungsbereich.

B Schallschutz-Anforderungen
hinsichtlich Luft- und Trittschall
sowie der Schall-Langsleitung.

W Brandschutz-Anforderungen.

B Warmeschutz-Anforderungen mit
moglicher Verwendung zusatzlicher
Dammstoffe.

B Feuchteschutz-Anforderungen (in
hauslichen Badern und Feuchtraumen
missen FuBbdden und Beldge auf die
Feuchtebelastung abgestimmt sein).

B Magliche Aufbauhthen (Seiten 12-19).

B Optische Anforderungen,
Oberflache des fertigen Bodens,
Integration von geeigneten

Flachenheizungssystemen.



1.3 fermacell Powerpanel TE und

Bodenablauf-System fiir Nassraumbodden

1.3.1 Produkt-Beschreibung
Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE besteht aus
zwei 12,5 mm dicken zementgebunde-
nen Leichtbeton-Bauplatten. Sie haben
eine Sandwichstruktur mit beidseitiger
Armierung aus alkaliresistentem Glas-
gittergewebe. Die beiden Platten sind
um 50 mm versetzt angeordnet, sodass
ein Stufenfalz fir das Verkleben und
Verschrauben bzw. Verklammern
entsteht.

Bei Estrichen handelt es sich um eine
Nutzschicht, die zur Aufnahme und
Weiterleitung von veranderlichen oder
beweglichen Belastungen durch Perso-
nen oder Einrichtungsgegenstanden
dient. Powerpanel ist nichtbrennbar und
entspricht der Baustoffklasse Al.

Die Elemente sind geeignet fir Warm-
wasser- sowie fur Elektro-Fu3boden-
heizungen. Die FuBbodenheizungen
missen vom Hersteller fir die Kombi-
nation mit Powerpanel TE freigegeben

sein.

Das Powerpanel TE Fu3boden-Element
ist 25 mm dick und hat die Abmessung
500x 1250 mm.



1.3.2 Produkt-Beschreibung
Powerpanel Bodenablauf-System

Das neue Bodenablauf-System ermag-
licht nicht nur ein barrierefreies Wohnen,
sondern kommt auch den Architekten
und Planern entgegen, die nach moder-

nen wirtschaftlichen Lésungen suchen.

Zum Powerpanel TE Bodenablauf-Sys-
tem gehtren das Bodenablauf-/Dusch-
element und eine Ablaufgarnitur, wahl-
weise mit senkrechtem oder waage-
rechtem Ablauf.

Die Elemente bestehen aus zwei Power-

panel Platten. Die untere Platte ist
10 mm dick und steht als Stufenfalz 3-
bzw. 4-seitig um 50 mm Uber. Die obere

Platte ist am dufBeren Rand 25 mm dick
und reduziert sich mit ca. 2% Gefalle

zur Lochdoffnung.

Dreiverschiedene Grundgrdf3en stehen

zur Verfigung:

Duschelemente:

B Format 1000x1000 mm,
Stufenfalz 4-seitig

B Format 12001200 mm, Stufenfalz
3-seitig fur den standardmaBigen
Einsatz in Duschen

Bodenablauf-Element:
B Format 500x500 mm, Stufenfalz

4-seitig fur Waschklchen etc.

Powerpanel TE Gefdlle-Set:
Nahere Informationen siehe Kapitel 8.2,
Seite 58-59.

Hinweis:

Fur das Installieren der
waagerechten Ablauf-
garnitur wird eine Aufbau-
hohe von mind. 90 mm
benotigt. Bei Holzbalken-
decken lasst sich der
Ablauf auch zwischen
zwel Tragerbalken

einpassen.




2 Anwendungsbereiche

21

Die Angaben der zuldssigen Belastungen
fur fermacell Estrich-Elemente bein-
halten einen Sicherheitsfaktor, der einen
Systemaufbau mit allen geeigneten
Gehbeldgen gewahrleistet. Die zulds-
sigen Einzellasten sind Gebrauchslasten
und haben ihre Giltigkeit fir alle
Oberbelage.

Ubersicht der Anwendungsbereiche

211

Bei Estrichen handelt es sich um eine

Anwendungsbereiche

Nutzschicht, die zur Aufnahme und
Weiterleitung von veranderlichen oder
beweglichen Belastungen durch Perso-
nen oder Einrichtungsgegenstande

dienen.

2.1.2 Einsatzbereiche

fermacell bietet FuBbodenldsungen fir
eine Vielzahl von Einsatzbereichen:

M Neubauten

| Altbausanierung

B Wohnbereiche

Hinweis:
Stuhlrollenfestigkeit in

Anlehnung an DIN EN 425
gepruft.

Biro- und Verwaltungsbauten
Krankenhauser

Horsale und Klassenzimmer
Versammlungsraume

in 6ffentlichen Geb&duden

hausliche Feuchtraume mit und ohne
planmaBig genutztem Bodenablauf
Bodenflachen in 6ffentlichen
Duschen

Industrieboden

Nutzboden in Innen- und
Auflenbereichen

Molkereien, Brauereien,
Schwimmbader

Anwendungsbereiche

Kategorie Einzellast | Nutzlast
inAnlehnungan [ kN kN/m?2
DIN EN 1991-1-1/
NA:2010-12
1 | R&ume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Bader. A2/A3 1,0 1,5/2,0
2 | Flurein Birogebauden, Biroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, Stationsraume, B1 2,0 2,0
Aufenthaltsraume einschl. der Flure.
Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m? Grundfléache in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebauden. D1 2,0 2,0
3 | Flure und Kiichen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerat, Flure in Internaten usw.; B2 3,0 3,0
Behandlungsraume in Krankenhausern, einschl. Operationsraume ohne schweres Gerat;
Kellerrdaume in Wohngebauden.
Flachen mit Tischen; z.B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speisesale, Lesesale, Empfangsraume, C1 3,0 4,0
Kindertagesstatten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer. (abweichend zur (4,0) (3,0)
DIN EN 1991-1-1)
4 | Flure in Krankenh&usern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, B3 4,0 5,0
jedoch mit schwerem Gerat;
Flachen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssale, Horsale, Wartesale. C2 4,0 4,0
Frei begehbare Flachen; z.B. Museumsflachen, Ausstellungsflachen, Eingangsbereiche in Cc3 4,0 5,0
6ffentlichen Gebauden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehérigen Flure.
Flachen fir groe Menschenansammlungen; z.B. in Gebauden wie Konzertsale. Ch 4,0 5,0
Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenh&usern. D2 4,0 5,0




Bodenaufbauten in hduslichen Feuchtraumen

Alle fermacell Estrich-Elemente sind stuhlrollenfest

2.1.3 Anwendungsbereiche und zuldssige Einzellast

fermacell 2EM 2E22 2E13 2E23 2E31 2E32 Powerpanel
Estrich-Element (2E14) (2E33) (2 E 35) TE
Aufbau 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm
Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | (2 x 12,5 mm) Gipsfaser- Powerpanel
+20mm +20mm Gipsfaser-Platte | Platte + 10 mm | Platte
(+30 mm) Polystyrol- +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Hartschaum Holzfaser (2x 12,5 mm
Hartschaum Gipsfaser-Platte
+20 mm
Mineralwolle)
Anwendungsbereich 14 2%* 1+2+3%* 142 1+2 1+2+3 1 1+2+3
Zulassige Einzellast 2,0 kN** 3,0 kN** 2,0 kN 2,0 kN 3,0 kN 1,0 kN 3,0 kN
Erhdhung der zuldssigen Einzellast durch zusétzliche 3. Lage mit 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte*
Anwendungsbereich 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3 1+2+3 1+2+3+4 1
Zulassige Einzellast 3,0kN 4,0 kN 3,0kN 3,0kN 4,0 kN 1,0 kN

*Verlegung einer 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platte (Seite 35).

**Werden die unkaschierten fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente direkt auf tragfahigem Untergrund eingesetzt, erhoht sich beim 2 E 11 die zul. Einzellast auf

3,0 KN und beim 2 E 22 auf 4,0 kN. Der Anwendungsbereich erweitert sich dementsprechend auf den Bereich 3 beim 2 E 11 und auf den Bereich 4 beim 2 E 22.
Die Gebrauchstauglichkeit der fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente wurde durch Prifungen bei der Materialprifungsanstalt [MPA] Stuttgart nachgewiesen.
In der oberen Tabelle sind die Anwendungsbereiche in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA 2010-12 dargestellt.

21.4 Zulassige Einzellast

Die Angaben der zulassigen Einzellast

beziehen sich auf:

M Eine Belastungsfléache von mind.
20 cm? (Druckstempel @ =5 cm).

M Besonders schwere Gegenstande,
z.B. Klaviere, Aquarien, Badewan-
nen, sind gesondert in der Planung
zu berilcksichtigen.

M Bei Abstand der Einzellasten unterei-

nander > 500 mm konnen die zulassi-
gen Einzellasten Uber die Flache
addiert werden. In diesem Fall kon-
nen die angegebenen Nutzlasten
Uberschritten werden.

Die Summe der Einzellasten darf die
maximale zuldssige Deckenbelast-
barkeit nicht Gberschreiten.

B Maximale Verformung fir die
angegebenen Einzellasten im
Randbereich < 3 mm.

B Abstand zur Ecke muss > 250 mm
betragen oder die Belastungsflache

istauf 100 cm? zu erhdhen.




2.2 Anwendungsbereich 1

B R&ume und Flure in Wohngebauden,
Hotelzimmer einschl. zugehdriger
Kichen und Bader

Wohn- und Essbereiche Kiichen



Estrich-Wabe

Aufbau 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm
Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | (2 x 12,5 mm) Gipsfaser- Powerpanel
+20 mm +20 mm Gipsfaser-Platte | Platte + 10 mm | Platte
(+30 mm) Polystyrol- +10mm Mineralwolle
Polystyrol- Hartschaum Holzfaser (2x12,5mm
Hartschaum Gipsfaser-Platte
+20mm
Mineralwolle)
fermacell 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
und/oder
fermacell 30 oder 60 mm |30 oder 60mm |30 oder 60 mm |30 oder 60 mm |30 oder 60 mm |[30oder 60mm |30 oder 60 mm

und/oder
fermacell 10 bis 100 mm 10 bis 100 mm 10 bis 100 mm 10 bis 100 mm 10 bis 100 mm 10 bis 100 mm 10 bis 100 mm
Ausgleichsschittung” (ab 60 mm

Abdeckplatte

erforderlich)

XPS DEO 300 kPa
max. in 2 Lagen

(max. 70 mm)

Polystyrol-Hartschaum max. 30 mm max. 30 mm - - - - max. 30 mm
EPS DEO 100 kPa?

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 70 mm max. 90 mm max. 50 mm max. 50 mm max. 60 mm max. 60 mm max. 90 mm
EPS DEO 150 kPa? (max. 40 mm) (max. 50 mm)

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 100 mm max. 120 mm max. 80 mm max. 80 mm max. 90 mm max. 90 mm max. 120 mm
EPS DEO 200 kPa? (max. 70 mm) (max. 80 mm)

alternativ

Extrudierter Hartschaum max. 100 mm max. 120 mm max. 80 mm max. 80 mm max. 90 mm max. 90 mm max. 120 mm

(max. 80 mm)

alternativ

Extrudierter Hartschaum
XPS DEO 500 kPa
max. in 2 Lagen

max. 140 mm

max. 160 mm

max. 120 mm
(max. 110 mm)

max. 120 mm

max. 150 mm

max. 130 mm
(max. 120 mm)

max. 160 mm

alternativ

Weitere alternative
Dammstoffe

Dammstoffdicke
gemafB Empfeh-
lungsliste unter
www.fermacell.de
im Download-
bereich

Dammstoffdicke
gemafl Empfeh-
lungsliste unter
www.fermacell.de
im Download-
bereich

' Da es sich um eine mineralische Schittung ohne zusétzliche Bindemittel handelt, ist eine mogliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu bericksichtigen.

Hinweise:

Zur Verbesserung des Schallschutzes, insbesondere bei Holzbalkendecken, sind Mineralwolle- oder Holzfaserplatten besser geeignet als Hartschaumplatten.

fermacell Estrich-Elemente 2 E 22 (25 mm) sind besonders gut als oberer Abschluss fiir Warmwasser-Fuf3bodenheizungen geeignet (Seite 30).

Empfehlungslisten von geeigneten Systemen finden Sie unter www.fermacell.de im Downloadbereich.
2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaf DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

1 | Rdume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmer einschl. zugehériger Kiichen und Bader.

A2/A3

1,5/2,0




2.3 Anwendungsbereich 2

B Flure in Birogeb&uden, Biroflachen,
Arztpraxen ohne schweres Gerat,
Stationsrdaume, Aufenthaltsraume

einschl. der Flure

M Flachen von Verkaufsraumen bis
50 m2 Grundflédche in Wohn-, Biro-
und vergleichbaren Gebauden

Wartezimmer

Aufenthaltsraume Flure in Blirogebauden und Arztpraxen



Estrich-Wabe

Aufbau 2x10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm
Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | (2 x 12,5 mm) Gipsfaser- Powerpanel
+20 mm +20 mm Gipsfaser-Platte | Platte + 10 mm | Platte
(+30 mm) Polystyrol- +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Hartschaum Holzfaser (2x12,5mm
Hartschaum Gipsfaser-Platte
+20 mm
Mineralwolle)
fermacell 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis - 30 bis
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
und/oder
fermacell 30 oder 60 mm |30 oder 60mm |30 oder 60 mm |30 oder 60 mm |30 oder 60 mm |- 30 oder 60 mm

EPS DEO 100 kPa?

und/oder

fermacell 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm - 10 bis 60 mm
Ausgleichsschittung”

Polystyrol-Hartschaum max. 30 mm max. 30 mm - - - - max. 30 mm

alternativ

Polystyrol-Hartschaum
EPS DEO 150 kPa?

max. 70 mm

max. 90 mm

max. 50 mm
(max. 40 mm)

max. 50 mm

max. 60 mm

max. 90 mm

XPS DEO 300 kPa
max. in 2 Lagen

(max. 70 mm)

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 100 mm max. 120 mm max. 80 mm max. 80 mm max. 90 mm - max. 120 mm
EPS DEO 200 kPa? (max. 70 mm)

alternativ

Extrudierter Hartschaum max. 100 mm max. 120 mm max. 80 mm max. 80 mm max. 90 mm - max. 120 mm

alternativ

Extrudierter Hartschaum
XPS DEO 500 kPa
max. in 2 Lagen

max. 130 mm

max. 160 mm

max. 100 mm
(max. 90 mm)

max. 100 mm

max. 130 mm

max. 160 mm

alternativ

Weitere alternative
Dammstoffe

Dammstoffdicke
gemafB Empfeh-
lungsliste unter
www.fermacell.de
im Download-
bereich

Dammstoffdicke
gemafl Empfeh-
lungsliste unter
www.fermacell.de
im Download-
bereich

* nicht geeignet

' Da es sich um eine mineralische Schiittung ohne zuséatzliche Bindemittel handelt, ist eine mogliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berticksichtigen.
Hinweise: fermacell Estrich-Elemente 2 E 22 (25 mm)] sind besonders gut als oberer Abschluss fir Warmwasser-Fubodenheizungen geeignet (Seite 30).
Empfehlungslisten von geeigneten Systemen finden Sie unter www.fermacell.de im Downloadbereich.

2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaB DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

2 | Flurein Birogebauden, Biiroflachen, Arztpraxen ohne schweres Gerat, Stationsraume,
Aufenthaltsraume einschl. der Flure.

Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m? Grundfldache in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebauden.

B1

D1

2,0

2,0

2,0

2,0




2.4 Anwendungsbereich 3

B Flure und Kichen in Hotels und B Flachen mit Tischen; z. B. Schulraume,
Altenheimen ohne schweres Gerat, Cafés, Restaurants, Speisesale, Lese-
Flure in Internaten usw.; Behand- sdle, Empfangsraume, Kindertages-
lungsraume in Krankenhausern, statten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer

einschl. Operationsraume ohne
schweres Gerat; Kellerrdume in

Wohngebauden

Empfangsraume Speisesale Krankenzimmer

Flachen in Cafés und Restaurants



Aufbau 2x10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x12,5mm 2x 10 mm 2x 10 mm 2x12,5mm

Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | (2 x 12,5 mm) Gipsfaser- Powerpanel
+20 mm +20 mm Gipsfaser-Platte | Platte + 10 mm | Platte
(+30 mm) Polystyrol- +10mm Mineralwolle
Polystyrol- Hartschaum Holzfaser (2x12,5mm
Hartschaum Gipsfaser-Platte
+20mm

Mineralwolle)

10 mm fermacell +3. Lage +3. Lage +3. Lage
Gipsfaser-Platte**

fermacell 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis 30 bis - 30 bis
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
und/oder

fermacell 30 oder 60 mm |30 oder 60mm [30oder 60 mm |30 oder 60 mm |30 oder60mm |- 30 oder 60 mm
Estrich-Wabe

und/oder

fermacell 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm 10 bis 60 mm - 10 bis 60 mm

Ausgleichsschittung”

Polystyrol-Hartschaum - - - _ _ _ _
EPS DEO 100 kPa?

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 70 mm max. 70 mm max. 30 mm max. 30 mm max. 40 mm - max. 70 mm

EPS DEO 150 kPa? (max. 20 mm)

alternativ

Polystyrol-Hartschaum max. 100 mm max. 100 mm max. 60 mm max. 60 mm max. 70 mm - max. 100 mm

EPS DEO 200 kPa? (max. 50 mm)

alternativ

Extrudierter Hartschaum max. 100 mm max. 100 mm max. 60 mm max. 60 mm max. 70 mm - max. 100 mm

XPS DEO 300 kPa (max. 50 mm)

max. in 2 Lagen

alternativ

Extrudierter Hartschaum max. 140 mm max. 140 mm max. 100 mm max. 100 mm max. 110 mm - max. 140 mm

XPS DEO 500 kPa (max. 90 mm)

max. in 2 Lagen

alternativ

Weitere alternative - Dammstoffdicke |- - - - Déammstoffdicke

Dammstoffe gemafB Empfeh- gemafl Empfeh-
lungsliste unter lungsliste unter
www.fermacell.de www.fermacell.de
im Download- im Download-
bereich bereich

* nicht geeignet

** Erhohung der Einzellast durch Verlegung einer 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platte 10 mm (Seite 35).

' Da es sich um eine mineralische Schittung ohne zusatzliche Bindemittel handelt, ist eine mégliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berlcksichtigen.
2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaf DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

3 | Flure und Kiichen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerat, Flure in Internaten usw.; B2 3,0 3,0
Behandlungsraume in Krankenhausern, einschl. Operationsrdaume ohne schweres Gerat;
Kellerrdaume in Wohngebauden.

Fléachen mit Tischen; z.B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speisesale, Leseséale, Empfangsraume, |C1 3,0 4,0
Kindertagesstatten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer. (abweichend zur (4,0) (3,0)
DIN EN 1991-1-1)




2.5 Anwendungsbereich 4

B Flure in Krankenh&usern (abweichend M Frei begehbare Flachen; H Flachen fir groBe Menschen-
zur DIN EN 1991-1-1] sowie alle z.B. Museumsflachen, Ausstellungs- ansammlungen; z.B. in Geb&uden
Beispiele von B1 und B2, jedoch mit flachen, Eingangsbereiche in offent- wie Konzertsale
schwerem Gerat lichen Geb&duden und Hotels sowie B Flachen in Einzelhandelsgeschaften
M Flachen in Kirchen, Theatern oder die zur Kategorie C1 bis C3 [gem. und Warenhausern
Kinos, Kongresssale, Horsale, DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12) geho-
Wartesale rigen Flure

Kongresssale Eingangsbereiche in 6ffentlichen Gebauden und Hotels

Flachen in Einzelhandelsgeschaften Operationsraume mit schwerem Gerat



Aufbau

2x 10 mm
Gipsfaser-Platte

2x12,5mm
Gipsfaser-Platte

2x10 mm
Gipsfaser-Platte
+20 mm

2x12,5mm
Gipsfaser-Platte
+20 mm

2x 10 mm
(2x 12,5 mm)
Gipsfaser-Platte

2x 10 mm
Gipsfaser-Platte
+10 mm

2x12,5mm
Powerpanel
Platte

Ausgleichsschittung”

Polystyrol-Hartschaum
EPS DEO 100 kPa?

(+30 mm) Polystyrol- +10 mm Mineralwolle
Polystyrol- Hartschaum Holzfaser (2x12,5mm
Hartschaum Gipsfaser-Platte
+20mm
Mineralwolle)
10 mm fermacell +3. Lage +3. Lage
Gipsfaser-Platte**
fermacell - 30 bis - - 30 bis - -
Gebundene Schittung 2000 mm 2000 mm
und/oder
fermacell - 30 oder 60 mm | - - 30 oder 60 mm | - -
Estrich-Wabe
und/oder
fermacell - 10 bis 60 mm - - 10 bis 60 mm - -

alternativ

Polystyrol-Hartschaum
EPS DEO 150 kPa?

max. 70 mm

max. 40 mm

alternativ

Polystyrol-Hartschaum
EPS DEO 200 kPa?

max. 100 mm

max. 70 mm

alternativ

Extrudierter Hartschaum
XPS DEO 300 kPa
max. in 2 Lagen

max. 100 mm

max. 70 mm

alternativ

Extrudierter Hartschaum
XPS DEO 500 kPa
max. in 2 Lagen

max. 140 mm

max. 110 mm

* nicht geeignet

** Erhohung der Einzellast durch Verlegung einer 3. Lage fermacell Gipsfaser-Platte 10 mm (Seite 35).
' Da es sich um eine mineralische Schittung ohne zusétzliche Bindemittel handelt, ist eine mogliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu bericksichtigen.
2 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemaf DIN EN 13163.

Anwendungsbereiche

Flachen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhausern.

Flachen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongressséle, Horsale, Warteséle.

Flachen fir grofe Menschenansammlungen; z.B. in Gebauden wie Konzertséle.

4 | Flure in Krankenhdusern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2,
jedoch mit schwerem Gerat;

Frei begehbare Flachen; z.B. Museumsflachen, Ausstellungsflachen, Eingangsbereiche in
offentlichen Gebauden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehdrigen Flure.

B3

C2

C3

C5

D2

4,0

4,0

4,0

40

4,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0




3 Untergrund und Vorbereitung

3.1 Untergrund

311

Wenn das Bauteil Restfeuchte (Kern-

Massivdecke

feuchte) enthalt, muss mit einer PE-
Folie (0,2 mm)] das Aufsteigen der
Feuchtigkeit in den Trocken-Unterbo-

denaufbau verhindert werden.

Hierzu wird die Folie flachig auf dem
Untergrund ausgelegt. Es ist darauf zu
achten, dass sich die Bahnen mindes-
tens 20 cm Uberlappen. Im Randbereich
ist die PE-Folie bis auf das Fertig-Ful3-
bodenniveau hochzuziehen.

Enthalt das Bauteil keine Restfeuchte,
kann bei einer Massivdecke zwischen
zwei Geschossen auf die PE-Folie

verzichtet werden.

3.1.2
Massivdecke oder Kellerbodenplatte

Nicht unterkellerte

An das Erdreich angrenzende Bauteile
sind im Boden- und Wandbereich dauer-
haft gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu
schitzen. In der Regel wird eine Ab-
dichtung der Auf3enseite des zu nutzen-
den Raumes bei der Errichtung des
Bauwerkes gemaf DIN 18 195 vorge-
nommen. Das gilt ebenfalls fur die
Fundamentplatte (Sohlplatte], je nach
Anforderung an die Raumnutzung

(DIN 18 195-4).

Falls die nachtragliche Nutzung eines
Raumes geplant und keine Abdichtung
der Bodenplatte (Sohlplatte) vorhanden
ist, muss sie gemaf DIN 18 195 (z. B. mit
Bitumenbahnen oder Kunststoff-Dich-

tungsbahnen)] ausgefihrt werden.

3.1.3
oberer Beplankung

Holzbalkendecke mit

Holzbalkendecken kénnen eine obere
Beplankung aus gespundeten Brettern
oder Holzwerkstoffplatten aufweisen.
Im Bereich der Altbausanierung muss
vor der Verlegung von fermacell Est-
rich-Elementen eine Holzbalkendecke
auf ihren konstruktiven Zustand tber-
prift und gegebenenfalls ausgebessert
werden (z.B. lose Dielen nachschrau-
ben). Der Untergrund darf nicht nachge-
ben oder federn.

Um eine vollflachige Auflage der Est-
rich-Elemente zu gewahrleisten, kann
ein Niveauausgleich gemal} Kapitel 3.3
.Niveauausgleich” vorgenommen

werden.

~
\



TIPP:

Grundsatzlich sind fur die Verlegung

von fermacell Estrich-Elementen eine

vollflachige Auflage und ein tragfahiger,

trockener Untergrund erforderlich.

3.1.4 Holzbalkendecke mit
tragfdhigem Einschub

Bei geringen Aufbauhdhen besteht die
Méglichkeit, einen mit den Balken
hohengleichen oder tiefergesetzten,
tragféhigen Einschub auszufihren. Die
Scheibenwirkung der Decke ist zu
bericksichtigen. Die hohengleiche
Ausfihrung bei ebenen Decken eignet
sich fur eine direkte Verlegung von
fermacell Estrich-Elementen.

Um eine vollflachige Auflage der Est-
rich-Elemente zu gewahrleisten, kann
ein Niveauausgleich gemal} Kapitel 3.3
.Niveauausgleich” vorgenommen

werden.

Tiefer gesetzte Einschibe kdnnen mit
fermacell Gebundene Schittung gefullt
werden, siehe Detail im Kapitel 7.1.3.
Hierbei sind die zuldssigen Schitthdhen
zu beachten (siehe Seite 13 bis 19). Die
Tragfahigkeit des Einschubbereiches ist
statisch auf die Aufnahme der Lasten zu
Uberprifen.

3.1.5 Stahltrapezblechdecke

Ein vollflachiges Auflager der fermacell
Estrich-Elemente kann bei diesen
Decken durch das Aufbringen einer
tragenden lastverteilenden Holzwerk-
stoffplatte erreicht werden. Die Holz-
werkstoffplatte wird direkt auf dem

Stahltrapezblech verlegt.

Bei Brandschutzanforderungen ist
eventuell eine zusatzliche Lage
fermacell Gipsfaser-Platten oder
fermacell Ausgleichsschittung not-
wendig. Die zusatzliche Lage fermacell
kann oberhalb (Verlegung siehe Kapitel
4.1.3) oder unterhalb (Plattenfugen dicht
gestoflen, Fugenversatz > 200 mm,
keine Kreuzfugen) des fermacell

Estrich-Elementes angeordnet werden.

Geringere Sickentiefen bis 50 mm
konnen alternativ mit fermacell Aus-
gleichsschittung ausgefiihrt werden.

Die Sicken sind 10 mm zu Uberschdtten.

Sickentiefen ab 50 mm kdnnen alterna-
tiv mit fermacell Gebundene Schiittung
ausgefillt werden.

3.1.6

Die Stahltrager und Tragschicht missen

Stahltrdagerdecken

im Vorfeld statisch bemessen werden.
Die Tragschicht der Decke ist mit Holz-
werkstoffplatten (d > 16 mm), Sperr-

holzplatten, Beton o.A. auszufiihren.

e TT



3.2 Verarbeitungsbedingungen

3.2.1 Baustellenlagerung
fermacell Estrich-Elemente werden auf
Paletten angeliefert und sind durch
Folienverpackung gegen Feuchtigkeit
sowie Verschmutzung geschutzt.

Bei der Lagerung ist auf eine ausrei-
chende Tragfahigkeit des Untergrundes
zu achten. fermacell Estrich-Elemente
sind flach auf ebener Unterlage zu
lagern und vor Feuchtigkeit und Regen

zu schiitzen.

Die Hochkantlagerung fuhrt bei Gips-
faser und Powerpanel TE Estrich-Ele-

menten zu Verformungen.

2000
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Schiitt-/Nivellierhohe [mm]

Boden-Nivelliermasse

3.2.2 Allgemeine

Verarbeitungsbedingungen

I. fermacell Estrich-Elemente dirfen
nicht bei einer mittleren Luftfeuch-
tigkeit Uber 70% eingebaut werden.

II. Die Verklebung der fermacell Est-
rich-Elemente sollte bei einer
relativen Luftfeuchte < 70 % und
einer Raumtemperatur > +5°C
erfolgen. Die Klebertemperatur
sollte dabei > +15°C betragen. Die
Estrich-Elemente miissen sich dem
Raumklima angepasst haben. Nach
der Verklebung sollte sich dieses
Raumklima mindestens 24 Stunden
nicht wesentlich verandern.

Il

.Schittungen und Estrich-Elemente
sind erst zu verlegen, wenn die
Putzarbeiten beendet sind und der
Putz ausgetrocknet ist.

fermacell
Ausgleichs-
schiittung

IV. Der Einsatz einer Gasbrenner-
Beheizung kann zu Schaden durch
Tauwasserbildung fihren und ist zu
vermeiden. Dies gilt vor allem fir
kalte Innenbereiche mit schlechter
Durchliftung.

V. Die klimatischen Bedingungen diirfen
sich 24 Stunden vor, wahrend und
24 Stunden nach der Verlegung nicht
wesentlich verandern.

Bodenplatte/Massivdecke
Die Bodenplatte ist wie auf Seite 20

beschrieben vorzubereiten.

Holzbalkendecke
Die Holzbalkendecke ist wie auf Seite 20
bzw. 21 beschrieben vorzubereiten.

fermacell
Gebundene
Schiittung



3.3 Niveauausgleich

3.3.1 Vorbereitung der Rohdecke:
Planebenheit des vorhandenen
FuBbodens
Grundsatzlich ist fir die Verlegung der
fermacell Estrich-Elemente ein ebener
Untergrund erforderlich. Der ebene
Untergrund kann:
B von 0 bis 20 mm mit
fermacell Boden-Nivelliermasse,
M von 10 bis 60 (100) mm mit
fermacell Ausgleichsschittung,
B von 30 bis 2000 mm mit
fermacell Gebundene Schittung

erstellt werden.

3.3.2 fermacell
Boden-Nivelliermasse

Die fermacell Boden-Nivelliermasse ist
die ideale Losung, um Unebenheiten bis
20 mm Hohe im Boden auszugleichen.
Die kunststoffvergttete Nivelliermasse
ist selbstverlaufend und bereits ab 1 mm
Schichtdicke stuhlrollenfest nach

DIN EN 12 529.

Einsatzgebiete

fermacell Boden-Nivelliermasse ist als

Flachenspachtelung geeignet:

W fur tragfahige, trockene und staub-
freie Untergrinde aus fermacell
Gipsfaser Estrich-Elementen, Beton,
Anhydrit oder Spanplatte im
Innenbereich

B auf Rauspund bzw. Dielung aus-
schliefilich zur Aufnahme von
Estrich-Elementen

M unter Bodenbeldgen wie z. B. Textil,
PCV etc., siehe Kapitel 6 Bodenbel&ge.

Vorarbeiten

Fehlstellen und Beschadigungen im
Untergrund, z.B. Locher, Ritzen oder
Kopfe von Verbindungsmitteln, sind mit
fermacell Fugenspachtel abzuspach-
teln. Der Untergrund muss tragfahig,

sauber, dauertrocken und frei von
Trennmitteln und die Haftung beein-
trachtigenden Substanzen sein. Lockere
Untergrinde sind zu befestigen. Lose

Beschichtungen sind zu entfernen.

Die Boden-Nivelliermasse darf nicht auf
Folien bzw. Abdichtungsbahnen verlegt
werden.

Um die notwendige Haftung zu gewahr-
leisten und die Verarbeitung zu erleich-
tern, ist der Untergrund mit einer film-
bildenden Grundierung, z.B. mit
fermacell Tiefengrund, vorzubehandeln.

Beim Einsatz auf fermacell Gipsfaser
Estrich-Elementen ist darauf zu achten,
dass der Uberstehende Randdamm-
streifen erst nach der Verlegung des
Bodenbelags zu entfernen ist.

Anmischen

fermacell Boden-Nivelliermasse wird
in 25-kg-Sacken geliefert. 1 Sack reicht
bei einer Auftragsdicke von 1T mm fir ca.
15 m2. Pro Sack werden ca. 6,5 | kaltes,
klares Wasser bendétigt. Die fermacell
Boden-Nivelliermasse wird unter
kraftigem Rihren dem Wasser zugege-
ben. Die Verarbeitung muss innerhalb

von 30 Minuten erfolgen.

Verarbeitung

Die fertig angerlhrte Ausgleichsmasse
in einem Arbeitsgang auf die gewiinschte
Schichtdicke auftragen und planeben
nivellieren (evtl. mit Glattkelle oder
Stachelwalze]. Bei Schichtdicken bis

3 mm ist die Flache bereits nach

3 Stunden begehbar und nach

24 Stunden belegreif (bei 20°C und

max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit).

Achtung: Vor Zugluft schiitzen!

Vorbereitung: Boden grundieren

Im sauberen Gefa3 anmischen;
6,5 |l Wasser/Sack

Mit geeignetem Rihrgerat bei
langsamer Drehzahl anmischen,
bis eine homogene, klumpenfreie
Nivelliermasse entsteht

Boden-Nivelliermasse ausbringen
und planeben nivellieren



3.3.3
Ausgleichsschiittung

fermacell

Die fermacell Ausgleichsschiittung ist
ein speziell getrocknetes, mineralisches
Porenbetongranulat, dessen besondere
bauphysikalischen Eigenschaften einen
vielfaltigen Einsatz ermdglichen.

Auf wirtschaftliche Weise lassen sich
effektive Konstruktionen zum Schall-,
Brand- und Warmeschutz erstellen.

Dank der rauhen Kornoberflache ver-
krallt sich das Material ineinander und
sorgt somit fir eine hohe Standfestig-
keit.

Da es sich um eine mineralische Schiit-
tung ohne zusatzliche Bindemittel
handelt, ist eine mdgliche Nachverdich-

tung von ca. 5% zu bertcksichtigen.

Einsatzgebiete

fermacell Ausgleichsschittung wird
zum Niveauausgleich bei

M unebenen FuB3bdden

B in Altbauten

B in Neubauten

verwendet.

Durch das geringe Gewicht ist der
Einsatz in Verbindung mit Leichtdecken
(Holzbalkendecken) unter statischen
Gesichtspunkten vorteilhaft.

Anbringen der Randdammstreifen

Vorbereitung

Beim Einsatz auf Holzbalkendecken ist
das Herausrieseln durch Ritzen und
Astlocher mit dem fermacell Riesel-

schutz zu verhindern.

In den Ecken und im Randbereich ist
der Rieselschutz scharf zu knicken und
Uber die Oberkante des spateren Est-
richs hochzuziehen. Bei der Verwendung
einer PE-Folie als Rieselschutz sind die
bauphysikalischen Gegebenheiten zu
beachten.

Verarbeitung

Zunachst wird die Fertighohe des Tro-
ckenestriches ermittelt und mit einem
Nivelliergerat oder einer Schlauchwaage
auf die umliegenden Wande Ubertragen.
Hilfreich ist hierbei die Verwendung des
Meterrisses - eine umlaufende Markie-
rung exakt 1 m Uber der Fertighdhe.
Anschlief3end folgt die Anbringung der

Randdammstreifen.

Anlegen der Damme

Aufschiitten der Dimme

An einer Wandseite wird ein ca. 200 mm
breiter Damm aus fermacell Aus-
gleichsschittung angelegt. Die Niveau-
schiene des fermacell Abziehlehren-
Sets wird mit den eingebauten Libellen
hierauf ausgerichtet. Auf dem zweiten
Damm wird parallel die zweite Niveau-
schiene im Abstand der Abziehlehren-

lange ausgerichtet.

Schiittung einbringen

Die fermacell Ausgleichsschittung
wird zwischen den Dammen einge-
bracht und mit der fermacell Abzieh-
lehre auf das genaue Mal3 abgezogen.
Anschlielend kann mit der Verlegung
der fermacell Estrich-Elemente oder
weiterer Schichten begonnen werden.
Ein Verdichten der Schittung ist nicht

notwendig.

Die fermacell Ausgleichsschittung
kann im Wohnbereich (Anwendungs-
bereich 1) bis 100 mm geschittet wer-
den. Da es sich um eine mineralische
Schittung ohne zusatzliche Bindemittel
handelt, ist eine mogliche Nachverdich-
tung von ca. 5% zu bertcksichtigen. Ab
Anwendungsbereich 2 sind Schitthohen
> 60 mm nicht zuldssig.



|
fermacell Ausgleichsschiittung
einbringen

[EE——— =

Lastverteilende Platte

Bei den nachfolgend aufgefihrten

Ausfihrungen muss oberhalb der

fermacell Ausgleichsschittung eine

lastverteilende Platte angeordnet
werden. Dies kann z.B. mit einer stumpf
gestoflen verlegten 10 mm dicken
fermacell Gipsfaser-Platte erfolgen.

B Verlegung der mit Mineralwolle
kaschierten fermacell Estrich-
Elemente 2E32und 2 E 35
ab Schitthohen von 60 mm.

M Einsatz einer Warmwasser-Fuf3bo-
denheizung [siehe Kapitel 3.6.6).

M Verlegung von geeigneten Mineral-
woll-Dammplatten [siehe Kapitel 3.5).

Verlegen der fermacell Estrich-Elemente auf fermacell Ausgleichsschiittung

Hinweise

B Alternativzum fermacell
Abziehlehren-Set kdnnen Niveau-
schienen aus geraden Kantholzern
oder Vierkantrohren (ca. 50x50 mm)
verwendet werden.

B Die Abziehlatte ist mit seitlichen
Ausklinkungen zu versehen.

B Zum Nivellieren wird eine
Wasserwaage verwendet.

I Die Kantholzer diirfen nicht in der
Ausgleichsschiittung verbleiben.

B Installationsleitungen missen
mit einer Uberdeckung von mind.

10 mm Uberschittet werden.

B Eine Mindestschitthdhe von
10 mm ist generell einzuhalten.

B Zur Vermeidung von Kondensat sind
die allgemeinen Regeln des Installa-
tionshandwerks zu beachten.

B BeiVerlegung von Installationsroh-
ren ist auf Korrosions-, Warme-,

Schall- und Brandschutz zu achten.

TIPP:

Die fermacell
Ausgleichsschuttung darf
nicht direkt begangen
werden. Es sollte die
Verarbeitung immer

zur Tur hin stattfinden.

Bei der Verlegung der

Estrich-Elemente sind
Laufinseln zu verwenden,
z.B. fermacell Platten
>50x50cm.



Der gesamte Sackinhalt ist in einem
geeigneten Mischgerat ...

Der erste Damm wird angelegt und
ausgerichtet

3.3.4
Gebundene Schiittung

fermacell

fermacell Gebundene Schittung be-

steht aus recyceltem Schaumkunststoff

in der KorngrofBe 2 bis 8 mm und einem
zementaren Bindemittel.

B Der Schaumkunststoff zeichnet sich
durch sein geringes Gewicht und
seine gute Warmedammung aus.

B Das zementare Bindemittel sorgt fur
hohe Stabilitdt und schlief3t eine
Setzung der Schittung aus. Es
entsteht eine stabile Flache, die nach
ca. 6 Stunden begehbar ist. Das
Anmachwasser wird vollstandig fir
den Abbindeprozess des zementaren
Bindemittels bendtigt. Dadurch ist
eine Feuchteeinwirkung auf den
Untergrund und die angrenzenden

Bauteile ausgeschlossen.

#
1]

... mit ca. 8-10 Liter Wasser griindlich
zu durchmischen

Der zweite Damm wird auf dem Niveau
des ersten geschittet und ausgerichtet

Die gebundene Schiittung ist eine ideale
Programmerweiterung des fermacell
Estrich-Programms: Dort, wo der
Einsatzbereich der fermacell Aus-
gleichsschittung endet, beginnt er fur
die fermacell Gebundene Schittung.

Einsatzgebiete

B Unter fermacell Gipsfaser Estrich-
Elementen, Powerpanel TE und
Powerpanel TE Bodenablauf-
Systemen

M Unter vielen anderen Estrich-
Systemen

M Fir Nassraume.

B Auf Massiv-, Holzbalken-, Gewdlbe-,
Stahltrapezdecken etc.

B Im Wohnbereich, éffentlichen
Gebauden, Schulen etc.

B Anwendungsbereiche 1 bis 4
zuldssig.

AnschlieBend hat die gebundene
Schiittung eine erdfeuchte Konsistenz

h——__

Warten bis die Damme angetrocknet
sind (ca. 20 Minuten)

Vorarbeiten

Zunachst wird die Fertighche des
Trockenestrichs ermittelt und mit einem
Nivelliergerat oder einer Schlauchwaage
auf die umliegenden Wande Ubertragen.
Hilfreich ist hierbei die Verwendung
eines Meterrisses. Der Untergrund
muss tragfahig, sauber, dauertrocken
und freivon Trennmitteln und die Haf-
tung beeintrachtigenden Substanzen
sein. Lockere Untergriinde sind zu
befestigen. Lose Beschichtungen sind

zu entfernen.

Um die notwendige Haftung zu gewahr-
leisten, ist der Untergrund zu grundieren
z.B. mit fermacell Tiefengrund. Auf
eine Trennlage z.B. Rieselschutz oder
PE-Folie ist zu verzichten.



Ist die gebundene Schiittung
zwischen den Dammen ausgebracht,
wird abgezogen

Anschlieflend erfolgt bei Bedarf das
Anbringen des Randdammstreifens.
Dieser muss den Estrichaufbau (inkl.
Bodenbelag] vollstandig von den um-
laufenden Wanden entkoppeln.

Anmischen

Der gesamte Sackinhalt ist mit ca.
8-10 Liter Wasser grindlich zu durch-
mischen, bis eine homogene Mischung
vorliegt. Geeignete Mischgerate sind
z.B.: Handmischer, Estrichpumpe oder
Zwangsmischer [siehe Produktdaten-

blatt fermacell Gebundene Schittung].

Verarbeitung

An einer Wandseite wird ein ca. 20 cm
breiter Damm in der vorgesehenen
Hohe geschiittet und beispielsweise mit
der fermacell Niveauschiene am Meter-
riss ausgerichtet. Der zweite Damm
wird im Abstand der Abziehlehrenlange
geschuttet und ausnivelliert. Nach
kurzer Antrocknungszeit kann die
fermacell Gebundene Schittung zwi-

schen die Damme eingebracht werden.
Die Schittung kann jetzt auf den ange-
trockneten Dammen direkt abgezogen
werden. Dazu empfehlen wir die Niveau-
schiene des fermacell Abziehlehren-
Sets oder gerade Kantholzer bzw.
Vierkantrohre. Unebenheiten sind mit
der Glattkelle zu egalisieren. Die
fermacell Gebundene Schittung ist
nach ca. 6 Stunden begehbar und nach
24 Stunden belegreif (bei 20°C und bei
max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit]. Lauf-
wege auf der Schiittung sind abzude-
cken. Dabei ist zu beachten, dass
fermacell Gebundene Schiittung

keine Nutzschicht ist.

Werkzeuge und Mischgerate sind nach
der Verwendung umgehend mit Wasser

zu reinigen.

Die fertige Oberflache ist wahrend des
Abbindens vor Zugluft zu schiitzen!

Hinweise

B Eine Mindestschitthche von
30 mm ist einzuhalten.

B Schitthéhen ab 30 mm bis
2000 mm in Schichten bis 500 mm.

I Balken, Stahltrager etc. konnen
alternativ oberkantenbiindig
abgezogen werden (siehe Details).

B Zur Vermeidung von Kondensat sind
die allgemeinen Regeln des Installa-
tionshandwerks zu beachten.

I Bei Verlegung von Installationsrohren
ist auf Korrosions- und Warmeschutz
zu achten.

M Die fermacell Gebundene Schiittung
ist keine Nutzschicht. Bodenbeldge
dirfen nicht direkt aufgebracht
werden.

B Ein Feinausgleich kann mit
fermacell Ausgleichsschittung
erfolgen.



fermacell Waben-Dammsystem

fermacell Estrich-Wabe verlegen

3.4 fermacellW aben-Dammsystem

Einsatzgebiete

Holzbalkendecken haben aufgrund
fehlender Masse der Rohdecke oft einen
zu geringen Schallschutz. Auch fir die
Modernisierung und den Einsatz Neu-
bau ist das fermacell Waben-Damm-
system einsetzbar.

Das fermacell Waben-Dammsystem ist

auf Holzbalkendecken im

Neubau- und Altbau geeignet.

B In Verbindung mit einer federnd
abgehangten Unterdecke werden
Schalldammwerte erzielt, die den
Empfehlungen fir den erhchten
Schallschutz nach Beiblatt 2 zu
DIN 4109 entsprechen.

M Dieser 60 bzw. 90 mm hohe FuBbo-
denaufbau mit einem Flachengewicht
von ca. 70 bzw. 115 kg/m2 kann je
nach Aufbau Trittschallverbesse-
rungswerte von bis zu 34 dB erzielen.

Verarbeitung Verlegen

fermacell Estrich-Waben werden voll-
flachig auf der Rohdecke verlegt. Durch
den seitlich Uberstehenden Papierstreifen
wird an der Langsseite eine Uberlap-
pung erzielt. Lediglich an den Stirnseiten
sollte ein Papierstreifen als Rieselschutz
aufgebracht werden, wenn die Gefahr
besteht, dass die Wabenschiittung durch
Astlocher oder Ritzen herausrieseln
kann.

Wabenschiittung einbringen
Die Waben werden mit der fermacell
Wabenschiittung ausgefillt.

Mit der Beflllung von der Tir aus begin-
nen und vorsichtig Uber die gefillten

Waben gehen.

Die fermacell Wabenschittung mit
einem Richtscheit biindig mit den Waben
abziehen, sodass ein planebener Unter-
grund fur die Verlegung der fermacell

Estrich-Elemente geschaffen wird.

fermacell Wabenschiittung einbringen

Verdichten (ab 60 mm notwendig)

Zur Verdichtung der 60 mm hohen
Wabenschiittung kann ein elektrischer
Bohrhammer mit abgeschalteter Bohr-
funktion eingesetzt werden. Durch die
Vibration verdichtet sich das Gefilige der
Wabenschiittung. Die 30 mm hohe
Wabenschiittung muss nicht verdichtet
werden.

fermacell Estrich-Elemente

Auf die fermacell Wabenschittung

sollten aus Trittschallgrinden folgende

fermacell Estrich-Elemente verlegt

werden:

B 2 E31(2x10 mm Gipsfaser-Platten
+ 10 Holzfaser).

B 2 E32(2x10 mm Gipsfaser-Platten
+ 10 Mineralwolle).

B 2 E35(2x12,5 mm Gipsfaser-Platten

+ 20 mm Mineralwolle).



fermacell Wabenschiittung abziehen

Hinweise

B Durch den Aufbau wird die Rohdecke
direkt beschwert (ca. 45 bzw.

90 kg/m?) und die Schalliibertragung
wesentlich gemindert.

H Installationsleitungen konnen in
einer Breite von max. 10 cm in die
fermacell Estrich-Wabe eingeschnit-
ten und verfullt werden (Schall- und
Brandschutzeigenschaften kdnnen
sich verandern).

M Die fermacell Estrich-Waben kénnen
bis max. 3 mm mit fermacell Waben-
schittung Uberschittet werden.

M Ein weiterer Hohenausgleich ober-
halb der fermacell Estrich-Waben ist
mit fermacell Ausgleichsschittung
durchzufiihren (siehe Kapitel 3.3.3,
fermacell Ausgleichsschittung].

fermacell Estrich-Elemente verlegen

3.5 Zusatzliche Dammstoffe

fermacell hat unverbindliche Empfeh-
lungslisten mit Dammstoffen erstellt,
die in Kombination mit dem 25 mm
dicken fermacell Estrich-Element 2 E 22
sowie Powerpanel TE geeignet sind.
Diese Empfehlungslisten finden Sie im

Downloadbereich: www.fermacell.de.

Fir die Verlegung dieser Dammplatten
ist ein ebener, tragfahiger Untergrund
notwendig.

Dabei ist zu beachten, dass sich durch
die Verwendung alternativer Dammestoffe
der zugelassene Anwendungsbereich
fur das fermacell Estrich-Element
verandern kann.

TIPP:

Die jeweils aktuellen

Empfehlungslisten von

zusatzlichen Damm-
stoffen finden Sie unter:

www.fermacell.de

Auf Holzbalkendecken ist aus schall-
schutztechnischen Griinden die Ver-
wendung von Hartschaumplatten, z.B.
aus Polystyrol, nicht empfehlenswert.
Fur diese Decken sind druckfeste
Holzfaser- oder Mineralwollddmm-
platten besser geeignet.

Sind geeignete Mineralwoll-Ddmmplat-
ten auf der fermacell Ausgleichsschit-
tung vorgesehen, ist z.B. eine 10 mm
dicke fermacell Gipsfaser-Platte
zwischen der fermacell Ausgleichs-
schittung und den Mineralwoll-Damm-
platten notwendig (siehe Detail).

fermacell Estrich-Element 2 E 22 — |

fermacell Ausgleichsschiittung
Rohdecke

Detail: geeignete Mineralwoll-Dammplatten auf fermacell Ausgleichs-
schiittung mit lose verlegter fermacell Gipsfaser-Platte



3.6 FuBboden-Heizungssysteme

3.6.1
auf FuBbodenheizungs-Systemen

fermacell Estrich-Elemente

FuBbodenheizungs-Systeme, im Allge-
meinen Warmwasser-Systeme, missen
vom Hersteller fir die Kombination mit
Trockenestrichen freigegeben sein. Die
Ausfihrungs- und Verarbeitungsrichtli-
nien des Fullbodenheizungs-Herstellers
sind dabei zwingend einzuhalten.

Gipsfaser Estrich-Element
2E 22

3.6.2 Anwendungsbereiche

Die Kombination einer geeigneten
FuBbodenheizung mit den o.g. fermacell
Estrich-Elementen ist grundsatzlich fur
den Anwendungsbereich 1 (z.B. Rdume
und Flure in Wohngebauden; zul. Punkt-
last 1,0 kN; zul. Flachenlast 1,5/2,0 kN/m2)
geeignet. Der Einsatz in Bereichen mit
hoherer Belastung ist beim Fuf3boden-
heizungs-Hersteller zu erfragen.

Powerpanel
TE

Dicke (mm) 25 25
Format (mm) 500 x 1500 500 x 1250
Eigenlast (kN/m?) 0,29 0,25
Wé&rmedurchlass- 0,08 0,14

widerstand (m2k/W)

Einsatzempfehlungen
heizungen

max. 55 °C

- Warmwasser-Fuf3boden-

- Hausliche Feuchtraume
- Vorlauftemperaturen

- Warmwasser- oder elektrische
FuBbodenheizungen

- Feuchtraume

- Keine Einschrankung der

Vorlauftemperaturen

3.6.3 Warmwasser-Heizungs-
systeme
Warmwasser-Heizungssysteme fir
Trockenestrich bestehen im Allgemei-
nen aus Heizrohren in daflir vorgesehe-
nen Formplatten, wie z. B. Polystyrol-
Formplatten oder gefraste Holzfaser-
Dammplatten (siehe Beispiel 2). Die
horizontale Verteilung der Warme wird
durch spezielle Warmeleitbleche ge-
wahrleistet. Die Estrich-Elemente
liegen vollflachig auf den Warmeleit-
blechen auf.

TIPP:
Eine Empfehlungsliste

von geeigneten Fuf3-

bodenheizungs-Systemen
finden Sie unter:

www.fermacell.de

Die nebenstehend genannten fermacell
Estrich-Elemente konnen auf die
verlegte FuBbodenheizung aufgebracht
werden.




Ein weiteres Warmwasser-Heizungs-

system ist der sog. Klimaboden. Dieses
System besteht aus Heizmedienfihren-
den Platten, z.B. aus gefrasten fermacell
Gipsfaserplatten [siehe Beispiel 1.

Bei fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
menten darf eine Vorlauftemperatur von
55°C nicht Uberschritten werden!

Fir die fermacell Estrich-Elemente
Powerpanel TE gibt es aufgrund ihrer
Materialeigenschaften keine Einschran-

kung der Vorlauftemperatur.

Oberflachenbelag

i ' ' —— Klimaboden

Beispiel 1:

Klimaboden auf fermacell
Gipsfaser Estrich-Element 2 E 22
oder Powerpanel TE

fermacell Estrich-Element
—— (2.B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)

geeignete Dammung 200

3.6.4. Elektrische FuBboden-
heizungsSysteme

Elektrisch betriebene Heizungssysteme,

z.B. Dinnbett-Heizmatten, werden im
Allgemeinen direkt unterhalb des
FuBbodenbelags verlegt. Sie dienen
vorwiegend als Zusatzheizung oder zur
FulBbodentemperierung.

Die fermacell Estrich-Elemente
Powerpanel TE sind aufgrund ihrer
Materialeigenschaften hervorragend
fur elektrische Fuf3bodenheizungs-

Systeme geeignet.

Auf fermacell Gipsfaser Estrich-Elemen-
ten sind elektrische FuBBbodenheizungs-
Systeme aufgrund eventueller Warme-
staugefahr nur bedingt geeignet. Diese
Systeme sind nur nach Ricksprache mit
dem Heizungshersteller einsetzbar. Ein
Warmestau durch die Abdeckung der
Heizflache z.B. durch Mdbel oder andere
warmedammende Schichten (z.B. dicke
Teppiche, Textilien oder Matratzen) darf
nicht auftreten. Die Temperatur darf
50°C an keiner Stelle der Gipsfaser
Estrich-Elemente Uberschreiten!

1
: fermacell Estrich-Element

(z.B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)

Beispiel 2:

Warmeleitbleche

FuBbodenheizungs-System
gegebenenfalls mit fermacell
Boden-Nivelliermasse ausgleichen
Untergrund plan und trocken

fermacell Gipsfaser Estrich-
Element 2 E 22 oder Powerpanel TE
auf Warmwasser-Fuf3bodenheizung



3.6.5 Verlegevorschriften

Nach Erreichen der Begehbarkeit der
Estrich-Elemente ist ein Funktionshei-
zen nach BVF (Bundesverband Flachen-
heizungen und Flachenkihlungen e.V.)
Schnittstellenkoordination bei Flachen-
heizungssystemen in bestehenden
Gebduden (Januar 2009) durchzufihren.

Werden aus bauphysikalischen Griinden
Dammestoffe unterhalb des Fuf3boden-
heizungs-Systems verlegt, missen
diese ausreichend druckfest sein. Die
maximal zulassige Dammschichtdicke
inkl. Formplatte der FuBBbodenheizung
ist einzuhalten (siehe .Zusétzliche

Dammschichten).

Wenn Fullbodenheizungs-Systeme auf
fermacell Ausgleichsschittung vorge-
sehen sind, ist eine lose verlegte 10 mm
fermacell Gipsfaser-Platte als lastver-
teilende Platte (Fugenversatz mind.

400 mm) zwischen Ausgleichsschittung
und FuBlbodenheizungs-Formplatte

anzuordnen (siehe Detail 1).

Bei der Verwendung von freigegebenen
Mineralwoll-Dammplatten unterhalb
der FuBlbodenheizung, ist eine lose
verlegte 10 mm fermacell Gipsfaser-
platte als lastverteilende Platte (Fugen-

3.6.7 FuBbodenheizungs-Details

Detail 1: FuBbodenheizungs-System auf fermacell Ausgleichsschiittung,

mit lose verlegter fermacell Gipsfaser-Platte

|

1

: I ! fermacell Estrich-Element

: (z.B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)
p— Warmeleitbleche

> FuBboden-Heizungssystem

10 mm fermacell

fermacell Ausgleichsschiittung
Z_A:'_ Untergrund plan und trocken
1

versatz mind. 400 mm) zwischen der

Mineralwoll-Ddmmplatte und der
Fullbodenheizungs-Formplatte anzu-
ordnen [siehe Detail 2).

Bei groBeren Hohlraumen wie Rohran-
sammlungen im Bereich der Heizkreis-
verteiler sind aufgrund zu geringer
Auflageflachen Zusatzmafinahmen, z.B.
die Verlegung eines Bleches, notwendig.
Die Angaben der FuRbodenheizungs-

Hersteller sind hierbei zu beachten.

Warmeleitbleche bzw. Heizelemente
durfen nicht verbogen sein, damit die
Estrich-Elemente vollflachig aufliegen.

Gipsfaser Estrich-Element

2E22

Zusatzliche Dammstoffe
im Anwendungsbereich 1

Vor der Verlegung der Estrich-Elemente
ist es empfehlenswert, auf den Fuf3boden-
heizungs-Formplatten eine Trennlage
(z.B. PE-Folie mind. 0,2 mm oder Kraft-
papier] aufzubringen, um ein Verkleben
der Estrich-Elemente mit dem Fuf3boden-

heizungs-System zu verhindern.

3.6.6 Zusatzliche Dammschichten

In der Tabelle sind zusatzliche Damm-
stoffe unter einer geeigneten Fuf3boden-
heizung angegeben. Die Dickenangabe
gilt immer inkl. FuBbodenheizungs-

Formplatte.

Abweichende Dammstoffe und Damm-
stoffdicken konnen verwendet werden,
setzen aber eine technische Beratung

voraus.

Powerpanel
TE

- Dickenangabe inkl. FuBBboden-
heizungs-Formplatte

- Dammestoff ist einlagig oder
zu verlegen

- max. 90 mm Polystyrol-
Hartschaum (EPS DEO 150)

- max. 120 mm extrudierter
Hartschaum (XPS DEO 300)

- max. 90 mm Polystyrol-
Hartschaum (EPS DEO 150)

oder

- max. 120 mm extrudierter
Hartschaum (XPS DEO 300)

fermacell Estrich-Element

(z.B. 2 E 22 oder Powerpanel TE)
%y Waérmeleitbleche

X FuBboden-Heizungssystem

10 mm fermacell

Gipsfaser-Platte, lose verlegt

AN geeianete inerstuo-

/I Dammplatte
—-/:_ Untergrund plan und trocken

Detail 2: FuBbodenheizungs-System auf zusatzlicher Mineralwoll-

Dammplatte, mit lose verlegter fermacell Gipsfaser-Platte

Bei der Verarbeitung sind die jeweils aktuellen Ausfiihrungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Fermacell GmbH und des

entsprechenden FuBBbodenheizungs-Herstellers sowie geltende nationale Vorschriften und Fachregeln zu beachten!




4 Verlegung

41 Verlegungd er

fermacell Estrich-Elemente

411

Die in Kapitel 3.2 genannten Verarbei-

Vorbereitung

tungsbedingungen sind zwingend

einzuhalten.

Nachdem der Raum auf Planebenheit
geprift bzw. diese erstellt wurde, sollte
der Raum in beiden Richtungen ausge-
messen werden. So kdnnen die Verlege-
richtung (entlang der l&ngsten Raum-
seite oder von der hinteren, linken
Raumecke beginnend] sowie maéglicher
Verschnitt festgelegt werden.

FUr eine gerade Verlegung ist die erste
Reihe mit Schnurschlag oder Richtscheit

auszurichten.

Randdammstreifen

Alle angrenzenden Bauteile (z.B. Wande,
Stitzen, Heizungsrohre] sind vom
Estrichaufbau (inkl. Bodenbelag!] z. B.
durch fermacell Randdammestreifen

vollstandig zu entkoppeln.

Beim Verlegen der Estrich-Elemente ist
darauf zu achten, dass der Randdamm-

streifen nicht komprimiert wird.

Der uUberstehende Randdammstreifen
ist erst nach dem Verlegen des Boden-
belags zu entfernen.

4.1.2 Werkzeuge

Fiir fermacell Gipsfaser- und
Powerpanel TE Estrich-Elemente.
Der Zuschnitt der Estrich-Elemente
erfolgt mit handelsiblichen Werkzeu-
gen. Fir passgenaue und scharfkantige
Schnitte empfehlen wir den Einsatz von
Handkreissagen (vorzugsweise schie-
nengefihrte Tauchsagen) mit Hart-
metall bestlickten Sageblattern. Eine
Absaugung sollte vorgesehen werden.
Der Staubanteil wird durch die Verwen-
dung von Sageblattern mit kleiner
Zahnezahl und bei geringer Drehzahl
vermindert.

Rundungen und Anpassungen konnen
mit einer Stichsage oder einem Hohl-

raum-Dosenbohrer hergestellt werden.

Hinweis:

Bei Brandschutzanforde-
rungen ist ein Mineral-
wolle-Randdammstreifen

(z.B. von fermacell)

mit einem Schmelzpunkt

> 1000°C anzubringen.

1 —» 2 3

3 4 5

56 7 8

8
T |
Verlegeschema 1 - Verlegung
zur Tur

4.1.3 Verlegung der fermacell
Gipsfaser- und Powerpanel TE
Estrich-Elemente

Verlegeschema 1

Die fermacell Estrich-Elemente werden
von links nach rechts im schleppenden
Verband verlegt (Fugenversatz > 20 cm).
Esist darauf zu achten, dass keine
Kreuzfugen entstehen.

Erste Reihe, Element 1:
Uberstehenden Falz an der Quer- und
Langsseite absagen.

Element 2:

Nur tberstehenden Falz an der Langs-
seite absagen.

Element 3:

Auf Lange schneiden. Danach den
Uberstehenden Falz an der Langsseite
abschneiden. Mit dem Reststlick kann in
der zweiten Reihe die Verlegung fortge-
setzt werden. Es ist darauf zu achten,
dass das Reststlick eine Kantenldange

von mind. 20 cm aufweist.

Wird bei der Verlegung der Estrich-
Elemente auf fermacell Ausgleichs-
schittung nach dem Verlegeschema 1
verfahren, muss auf der Schittung mit
sog. Laufinseln gearbeitet werden
(siehe Kapitel 3.3.3, fermacell
Ausgleichsschittung].



Verlegeschema 2 - Verlegung von
der Tir
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Klebeschniire ca. 5 mm @

TIPP:

Nach dem Auftragen
des Klebers die
Flasche so ablegen,
dass nachlaufender
Kleber auf den vor-

handenen Stufenfalz

abtropfen kann.

Verlegeschema 2

Das Verlegeschema 2 ist fiir eine Ver-
legung der Estrich-Elemente auf
fermacell Ausgleichsschittung gut
geeignet. Hierbei kann die Verlegung
der Estrich-Elemente vom Tirbereich

aus erfolgen.

Verlegeschema Flurbereich

Im Flurbereich oder in schmalen Rau-
men sollte eine Langsanordnung der
Estrich-Elemente erfolgen.

E——
|
¢
e |

Verlegeschema Flurbereich
(Details Turdurchgang siehe Kapitel 7.2)

4.1.4 Verkleben der Stufenfalze
von fermacell Gipsfaser bzw. Power-
panel TE Estrich-Elementen

Die Estrich-Elemente werden mit
fermacell Estrich-Kleber verklebt
(Verbrauch ca. 40-50 g/m?, verlegte
Flache ca. 20-25 m2 pro Flasche).
Alternativ kann der fermacell Estrich-
Kleber greenline verwendet werden.
Weitere Verlegehinweise sind dem
Kapitel 4.2 zu entnehmen. Hierflr
werden zwei Klebeschniire auf die Falze
aufgetragen. Dies erfolgt in einem
Arbeitsgang durch die Doppeldffnung

am Flaschenkopf.

Esist darauf zu achten, dass Verar-
beitungsgerate und Bekleidung nicht
mit dem fermacell Estrich-Kleber in
Berihrung kommen. Um Handver-
schmutzungen vorzubeugen, ist es
empfehlenswert, bei der Verlegung

geeignete Arbeitshandschuhe zu tragen.
Mit Kleber verschmutzte Hande sind

sofort mit Wasser und Seife zu reinigen.

Fixierung der Stufenfalzverklebung
Die Elemente sind innerhalb von

10 Minuten miteinander zu verschrauben
oder zu verklammern, um einen Hohen-
versatz durch Aufquellen des Klebers zu

vermeiden.

Maximaler Abstand der Befestigungs-

mittel:

Schrauben:

B 20 cm fir die Gipsfaser
Estrich-Elemente (fermacell
Schnellbauschrauben)

W 15 cm fir Powerpanel TE (fermacell
Powerpanel TE-Schrauben)

Spezial-Spreizklammern:

B 15 cm fur fermacell Gipsfaser bzw.
Powerpanel TE Estrich-Elemente

Geeignete Verbindungsmittel und Anga-
ben zum Verbrauch entnehmen Sie aus
Kapitel 11.8.

Um den notwendigen Anfangspress-
druck sicherzustellen, wird das obere
fermacell Estrich-Element mit dem
eigenen Korpergewicht belastet und
anschliefend mit dem unteren Element
verschraubt bzw. verklammert.

Der fermacell Estrich-Kleber ist nach
dem Ausharten (ca. 24 Stunden bei
20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit] mit
dem fermacell KlebstoffabstoBer bzw.
einem Spachtel oder Stecheisen

abzustofen.

fermacell Estrich-Elemente kdnnen
wahrend der Verlegung vorsichtig

betreten werden.

Die volle Belastung kann erst nach
vollstandigem Ausharten des fermacell
Estrich-Klebers (ca. 24 Stunden bei



Randdammstreifen verlegen
und in den Ecken stumpf

stoBBen reihe

Auftragen des fermacell
Estrich-Klebers im
Falzbereich

normalem Raumklima 20°C und 65%
Luftfeuchtigkeit) erfolgen.

4.1.5
von fermacell Gipsfaser Estrich-

Erhohung der Belastbarkeit
Elementen

Anwendungsgebiet

Zur Erhohung der Belastbarkeit (Einzel-
und Nutzlast] der fermacell Gipsfaser
Estrich-Elemente kann eine zusatzliche
3. Lage aufgebracht werden. Dafir
verwendet man in der Regel fermacell
Gipsfaser-Platten in den Plattendicken
10 oder 12,5 mm.

Vorbereitung

Vor Verlegung der 3. Lage muss die
Estrich-Flache belegreif sein
(siehe Kapitel 6).

Verlegung

Die fermacell Gipsfaser-Platten werden
um 90 Grad gedreht zu den Estrich-
Elementen angeordnet.

Die 3. Lage ist im schleppenden Verband

Absdgen des lberstehenden
Falzes fir die erste Verlege-

Verkleben der Elemente mit
vollstandig gefiillten Fugen

= ey

Verlegen der fermacell
Estrich-Elemente

N

-

Befestigen durch Ver-
schrauben ... oder Spezial-

Spreizklammern innerhalb

von 10 Min.

mit einem Fugenversatz von > 200 mm
untereinander und zu den Estrich-Ele-

menten zu verlegen.

Verklebung der 3. Lage mit

fermacell Estrich-Kleber
Kleberschnire in einem Durchmesser
von ca. 5 mm im Abstand von < 100 mm
auftragen.

Verbrauch ca. 130-150 g/m?, verlegte
Flache ca. 7 m2pro Flasche.

Fur die Stoffugenverklebung ist es
notwendig, die erste Klebeschnur max.
10 mm vom Rand der vorher verlegten
fermacell Gipsfaser-Platte
aufzutragen.

¥,

Kleberschnur am Rand der Platte

Weitere Hinweise zur Verklebung der
3. Lage mit fermacell Estrich-Kleber
greenline sind dem Kapitel 4.2 zu

entnehmen.

Fixierung der 3. Lage

Der nétige Anpressdruck wird mit
fermacell Schnellbauschrauben oder
Spezial-Spreizklammern erreicht. Die
Verbindungsmittel sind im Raster von
etwa 250x250 mm in die Plattenflache

einzubringen.

Geeignete Verbindungsmittel und Anga-
ben zum Verbrauch entnehmen Sie aus
Kapitel 11.8.

T
i = | |
AL,

Verlegeschema 3. Lage



4.2

Produkt

Der fermacell Estrich-Kleber greenline
ist ein kennzeichnungsfreier, nicht
aufschdumender Einkomponentenkleb-
stoff auf Dispersionsbasis, der durch
Verdunstung von Wasser zahelastisch

aushartet.

Anwendung

Der fermacell Estrich-Kleber greenline
ist fir das Verkleben in folgenden
Bereichen geeignet:

auf fermacell Gipsfaser Estrich-

Elementen

M zur Stufenfalz-Verklebung
- im h&uslichen Bereich (AWB 1)

- im Bulro-Bereich (AWB 2]

M fur die vollflachige Verklebung einer
dritten Lage fermacell Gipsfaser-
Platten auf Gipsfaser Estrich-Ele-
menten (zur Erhéhung der Belast-
barkeit fir max. AWB 3 - aufler bei
fermacell Estrich-Element 2 E 32
bzw. 2 E 35 oder der Verwendung von
alternativen Ddmmstoffen)

M in Feuchtraumen mit Feuchtebean-
spruchungsklasse AQ (gemaf ZDB-
Merkblatt)

- in Verbindung mit einer vollflachi-
gen Verbundabdichtung, z.B. dem
fermacell Abdichtungssystem

fermacell Estrich-Kleber greenline

auf fermacell Powerpanel TE

B zur Stufenfalz-Verklebung
- im h&uslichen Bereich (AWB 1)

- im Blro-Bereich (AWB 2]

M in Feuchtraumen mit Feuchtebean-
spruchungsklasse AQ (gemaf ZDB-
Merkblatt)

- im hauslichen Bad ohne vollflachige
Verbundabdichtung

- im gewerblich genutzten Bad (z.B.
Hotelbadezimmer) in Verbindung
mit einer vollflachigen Verbund-
abdichtung

Bei Anforderungen, die Uber die oben
genannten Anwendungen hinaus gehen,
kann der fermacell Estrich-Kleber
eingesetzt werden.

Eigenschaften
B Kennzeichnungsfrei, schadstoff-
und emissionsarm
- geprift vom Eco-Institut Koln
B Freivon Isocyanat, Weichmachern,
Silikon und Losemitteln (geman
TRGS 610)
B Einfache Verarbeitbarkeit
- die spezielle Doppeldise sorgt
fur die richtige Klebermenge und
-platzierung auf dem Falz

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
D 0309 - 13701 - 007

Materialkennwerte

Verbrauch Stufenfalz: ca. 40 g/lfm
3. Lage: ca. 350-400 g/m?
Ergiebigkeit Stufenfalz: ca. 10-12 m?/Flasche
3. Lage: ca.2,5m?/Flasche
Klebertemperatur mind. +10 °C bis max. +35 °C

Empfohlen: +15 °C bis +25 °C

Untergrund- und Raumtemperatur >+5°C

Begehbarkeit

nach ca. 24 Std. (20 °C, 50 % rLF)

volle Belastbarkeit

nach ca. 72 Std. (20 °C, 50 % rLF)

Lagerfahigkeit

18 Monate, kiihl, trocken, frostfrei*

Konsistenz

dickflissig

Farbe

hellgrin

* kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet dem fermacell Estrich-Kleber

greenline nicht.



Verarbeitung

fermacell Estrich-Kleber greenline vor
Gebrauch schiitteln.

Verklebung Stufenfalz

Die fermacell Estrich-Elemente werden
im Stufenfalz mit fermacell Estrich-
Kleber greenline verklebt. Hierflr
werden zwei Klebeschnire (Durchmes-
ser ca. 5 mm) auf die Falze aufgetragen.
Durch die spezielle Doppeldise erfolgt

der Kleberauftrag in einem Arbeitsgang.

Innerhalb von 10 Minuten wird das
nachste Element im Falzbereich so
aufgelegt und verklebt, dass der Kleber
die Fugen vollstandig fullt und heraus-
quillt. Dies dient der Kontrolle der
vollstandigen Benetzung der Stof3fugen.
Um den notwendigen Anpressdruck
sicherzustellen, wird das aufliegende
fermacell Estrich-Element mit dem
eigenen Korpergewicht belastet

und anschlieBend die Elemente mit
fermacell Schnellbauschrauben ver-
schraubt bzw. mit Spezial-Spreizklam-
mern verklammert. Die maximale

Klebefugenbreite betrdagt 2 mm.

Nach ca. 5-30 Minuten sollte der Uber-
schissige Kleber mit dem fermacell
KlebstoffabstoBer bzw. einem Spachtel
oder Stecheisen entfernt werden. An-
schlieBend sollte die Flache innerhalb
der nachsten 24 Stunden nicht mehr

begangen werden.

e

Bei normalem Raumklima von 20°C und
50% Luftfeuchtigkeit ist die verlegte
Flache nach ca. 24 Stunden begehbar.
Nach ca. 72 Stunden wird die volle

Belastbarkeit erreicht.

Verklebung 3. Lage

Zur Erhéhung der Belastbarkeit (Einzel-
und Nutzlast] der fermacell Gipsfaser
Estrich-Elemente kann eine zusatzliche
3. Lage aufgebracht werden. Dafur
verwendet man in der Regel fermacell
Gipsfaser-Platten in den Plattendicken
10 oder 12,5 mm.

Fur die Verlegung der 3. Lage wird der
fermacell Estrich-Kleber greenline auf
die bereits verlegten Estrich-Elemente
aufgetragen. Dazu werden die Klebe-
schnire (Durchmesser ca. 5 mm) im
Abstand von maximal 50 mm aufget-
ragen. Der Verbrauch betragt ca.
350-400 g/m2 Alternativ kann der
Kleber vollflachig mit einem Zahn-
spachtel 0.A. aufgetragen werden.

Die fermacell Gipsfaser-Platten werden
um 90 Grad gedreht zu den Estrich-
Elementen angeordnet. Die 3. Lage ist
im schleppenden Verband mit einem
Fugenversatz von min. 200 mm unterei-
nander und zu den Estrich-Elementen
zu verlegen. Die Verklebung der Platten
mit den Estrich-Elementen hat inner-
halb von 10 Minuten nach Kleberauftrag
zu erfolgen.

~
=

Fur die Verklebung der StoBfugen ist

es notwendig, die erste Kleberschnur
direkt am Rand der vorher verlegten
fermacell Gipsfaser-Platte aufzutragen.
Der nétige Anpressdruck wird mit
fermacell Schnellbauschrauben oder
Spezial-Spreizklammern erreicht.




4.3 Dehn-/Bewegungsfugen fiir fermacell Gipsfaser und

Powerpanel TE Estrich-Elemente

Dehnfugen

Die fermacell Estrich-Elemente weisen
ein sehr geringes Dehn- und Schwind-
verhalten bei Klimaschwankungen auf.

Bewegungsfugen

Ein Materialwechsel der Unterkonstruk-
tion bzw. der Estrich-Elemente erfor-
dert die Anordnung einer Bewegungs-

Die endgultige Lage der Dehn-/ Bewe-
gungsfugen im Estrich ist vor der Aus-
fihrung durch den Planer in Abstim-
mung mit allen Beteiligten vor Ort

Dehnungsfugen sind erst bei Raumlan- fuge (siehe Kapitel 7 Details). festzulegen.
gen von Uber 20 m vorzusehen.
Bewegungsfugen des Bauwerks (Bau-
Starke Verspringe in der Estrichflache werksfugen) missen an gleicher Stelle
(z.B. Turdurchgange, Einschnirungen) und mit gleicher Bewegungsmaglichkeit
oder beheizte Teilflachen erfordern in der Estrichflache ibernommen
keine zusatzlichen Dehnungsfugen. werden.
: 4—4ca-10mm :
H‘& e——— Belag mit Bewegungsprofil
1 [ | -— iegmzatéegl‘ll Estrich-Element
L LT [T T% 1, T Hotdeser
(S ALL O RT3 Ve el Okl)m‘oomo“oovggo%ﬂé%ﬂom Unterfiitterungsplatte

o
350 %Q@ oy o&ougﬂocga%@oﬂo

T
§©0390“00D2° DO£°ooco§@0ac oaooceoavm OO%OOD%Q ot
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Bewegungsfuge auf fermacell
Ausgleichsschiittung mit fermacell
Gipsfaser oder TE Estrich-Element

— Rohdecke

z.B. Sperrholz, Breite >100 mm

e=—— fermacell Ausgleichsschittung



5 Boden mit

Feuchtebeanspruchung

5.1 Einleitung

Nach den Bauordnungen der Bundes-
lander sind Bauwerke und Bauteile so
anzuordnen, .dass durch Wasser und
Feuchtigkeit sowie andere chemische,
physikalische oder biologische Einflisse
Gefahren oder unzumutbare Belasti-
gungen nicht entstehen”.

Durch Feuchtigkeit beanspruchte bau-
liche Anlagen sind aus diesem Grund
gegen Durchfeuchtung zu schiitzen. Im
Innenbereich haben sich Trocken-

estrich-Systeme in Kombination mit
Abdichtungssystemen in Badern und
Feuchtraumen seit Jahrzehnten
bewahrt und gelten als allgemein

anerkannte Regel der Technik.

Die Ausfihrungen von Trockenbaukons-
truktionen in diesen Bereichen werden
durch Normen und Richtlinien nur
teilweise erfasst.

Tabelle 1: Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich nicht geregelten
Bereich (geringe bzw. maBige Beanspruchung)

Beanspruchungs-

klassen

Beanspruchung im bauaufsichtlich
nicht geregelten Bereich

Anwendung z. B.

kurzfristig mit Spritzwasser maBig
beansprucht sind

0 Wand-, Boden- und Deckenflachen, M Gaste-WCs (ohne Dusch- und
die nur zeitweise und kurzfristig mit Bademaglichkeit)
Spritzwasser gering beansprucht B Kiichen mit haushaltsiiblicher
sind Nutzung
M an Wanden im Bereich von
Sanitarobjekten, z.B. Handwasch-
becken und wandhangenden WCs
A0 Bodenflachen, die nur zeitweise und | In Bddern mit haushaltstiblicher

Nutzung:

™ mit Duschtasse und/oder Bade-
wanne

0 mit planmaBig genutztem Boden-
ablauf, z.B. barrierefreie Duschen

B Fir den bauaufsichtlich geregelten
Bereich gilt das Merkblatt .Verbund-
abdichtungen” des Zentralverbandes
des Deutschen Baugewerbes (ZDB).
Des Weiteren werden im ZDB-Merk-
blatt Hinweise fur die Ausfihrung
von Verbundabdichtungen im bauauf-
sichtlich nicht geregelten Bereich
(Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse

A0) gegeben.




keine oder geringe Beanspruchung mafige Beanspruchung durch
durch Spritzwasser, Spritzwasser (Spritzwasserbereich),
Beanspruchungsklasse 0 Beanspruchungsklasse A0
Tabelle 2: Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich geregelten Bereich
S (hohe Beanspruchung) gemafl ZDB-Merkblatt ,Verbundabdichtungen - Hinweise fir die
= Ausfiihrung von fliissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und
Beldgen aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und AuBenbereich”, Stand 01/2010

. . ) Beanspruchungs- Beanspruchung Anwendungsbeispiel
Geringe Feuchtigkeitsbeanspruchung klassen
A Bodenflachen mit hoher Bean- Boden in offentlichen Duschen,
spruchung durch nicht driickendes Schwimmbeckenumgange

Wasser im Innenbereich

© siehe oben, jedoch zusatzlich mit Wand- und Bodenflachen in Raumen
chemischen Einwirkungen bei begrenzter chemischer Bean-
spruchung [ausgenommen sind
Bereiche, in denen das Wasserhaus-
haltsgesetz (§ 19 WHG) anzuwenden
ist]

Dusche mit Duschtasse

Tabelle 3: Geeignete Untergriinde fiir Verbundabdichtungen im bauaufsichtlich nicht
geregelten Bereich

Feuchtigkeitsheanspruchungsklassen

Boden
0 AD
Geeignete Untergriinde gering mafig
fermacell Estrich-Elemente O LR
fermacell Powerpanel TE O o2
Calciumsulfat Estriche O R
Zementestriche (@) 02
Dusche mit planm'éBig genutztem 1lm Bereich mit planmaBig genutzten Bodenabliufen nicht zuldssig (z. B. barrierefreier Duschbereich).
Bodenablauf 2 Randanschlisse und Bewegungsfugen sind abzudichten.

® Anwendung geeignet, Abdichtung erforderlich.
O Anwendung geeignet, Bereich ohne erforderliche Abdichtung
[Abzudichten, wenn vom Auftraggeber oder Planer fur erforderlich gehalten und beauftragt wird).

Tabelle 4: Geeignete Untergriinde fir Verbundabdichtungen im bauaufsichtlich
geregelten Bereich

Gemadhl ZDB-Merkblatt Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
(Stand 01/2010) Boden
Geeignete Untergriinde hoch
Abdichtungsbereiche Beton nach DIN 1045 h e
fermacell Powerpanel TE o [
Zementestriche (] [ J
Auszug aus den Anwendungsberei- ® Anwendung geeignet, Abdichtung erforderlich.

chen fir die Abdichtung im bauauf-
sichtlich nicht geregelten Bereich;
Feuchtigkeitsbeanspruchungs-
klasse A0 gemafl Bundesverband
der Gipsindustrie e.V. ,,Boden und
Feuchtraume im Holzbau und
Trockenbau”



5.2 Abdichtungssysteme

Das ZDB Merkblatt fordert fir Abdich-
tungen in den bauaufsichtlich geregel-
ten Bereichen ein allgemein bauauf-
sichtliches Prifzeugnis (ABP) als
Verwendbarkeitsnachweis. Das im ABP
P-5079/1926 MPA BS geprifte fermacell
Abdichtungssystem darf uneingeschrankt
in der Feuchtigkeitsbeanspruchungs-
klasse Aim Wandbereich und damit
auch in den nicht geregelten Bereichen
0 und AQ eingesetzt werden.

Das fermacell Abdichtungssystem
enthalt folgende aufeinander abge-
stimmte Komponenten:

B fermacell Tiefengrund

B fermacell Flussigfolie

B fermacell Dichtband

B fermacell Dichtmanschette

B fermacell Dichtecken

B fermacell Flexkleber

Fur Abdichtungssysteme der Ubrigen
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
wenden Sie sich bitte direkt an Herstel-

ler von bauchemischen Produkten.

Bei dem beschriebenen fermacell
Abdichtungssystem handelt es sich um
eine Verbundabdichtung, bestehend
aus dem fermacell Tiefengrund, der
fermacell Flissigfolie (Polymer-
dispersion) und dem fermacell Flex-
kleber [Dinnbettmortel). Derim o.a.
ABP vorgeschriebene Dinnbettmartel
ist nach DIN 12004 geprift und mit dem
CE-Kennzeichen versehen. Diese Pro-
duktnorm gilt auch fir alternative
Kleberprodukte im bauaufsichtlich nicht

geregelten Bereich.

Hinweis:

Fir Abdichtungssysteme

der Feuchtigkeits-

beanspruchungsklasse

A und C wenden Sie sich

bitte direkt an Hersteller

von bauchemischen

Produkten.

Tabelle 5: Einsatzbereiche der Komponenten des fermacell Abdichtungssystems

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente fermacell Powerpanel

Produktname Einsatzbereich Arbeits- Bauaufsichtlich nicht | Bauaufsichtlich Bauaufsichtlich nicht | Bauaufsichtlich
schritte geregelter Bereich geregelter Bereich  geregelter Bereich geregelter Bereich
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
Klasse AO Klasse AO Klasse A
(maBig) (maBig) (hoch)
fermacell Vollflachig Abb. 1 [ J [ J X
Tiefengrund
fermacell Randanschlisse Abb. 2 [ J [ J X
Dichtband Wand/Wand,
in Flissigfolie Wand/Boden,
Boden/Boden (Powerpanel
Boden-Ablauf-Element) Generellist der
Bewegungsfugen, Einsatz von
Anschlussfugen Gipsprodukten
als Untergrund
nicht zugelassen
fermacell Vollflachig Abb. 3 [ X
Flussigfolie
fermacell Rohrdurchfihrungen Abb. 4 [ J X
Wanddicht- fir Dusch- und
manschette Wannenarmaturen
fermacell Fliesenkleber” Abb. 5 ([ (@]
Flexkleber

® Firdie Abdichtung in der erforderlichen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse notwendig.

O Anwendung zuldssig, jedoch fur die Abdichtung nicht erforderlich.

X Anwendung des fermacell Abdichtungssystems nicht zul&ssig. (Bitte wenden Sie sich direkt an Hersteller von bauchemischen Produkten).

Fir die Feuchtebeanspruchungsklasse 0 (gering beansprucht) ist bei der Verwendung von fermacell Produkten (Gipsfaser sowie Powerpanel) keine Abdichtung
erforderlich.

' oder geeignetes Produkt gemé&n Seite 40.



5.3 Verarbeitung Abdichtungssystem

5.3.1
Die Montage der fermacell Estrich-

Verarbeitung allgemein

Elemente (Gipsfaser und Powerpanel
TE] erfolgt analog den Vorgaben fir
trockene Bereiche. Die Anwendung
und Verarbeitung sind den jeweiligen
Broschiren der Fermacell GmbH zu
entnehmen.

Bei Bodenflachen, die einer Abdichtung
bedirfen, sind vor dem Aufbringen des
fermacell Abdichtungssystems die
Fugen und Verbindungsmittel mindes-

tens gemafl Q1 abzuspachteln.

fermacell Tiefengrund im
angrenzenden Wandbereich ...

... und Bodenbereich per
Rolle auftragen

5.3.2 Bauaufsichtlich nicht
geregelter Bereich

Generell ist im bauaufsichtlich nicht
geregelten Bereich fir die Abdichtung
gemaR der Feuchtigkeitsbeanspru-
chungsklasse A0 auf Gipsfaser und
Powerpanel TE der gesamte Uber-
gangsbereich Wand/Boden zum Schutz
vor etwaiger vom Boden aufsteigender
Feuchtigkeit mit dem fermacell Abdich-
tungssystem abzudichten (siehe Abbil-
dungen 1 bis 4). Bei der Verwendung von
Gipsfaser Estrich-Elementen muss

zusatzlich eine vollflachige Abdichtung
erfolgen (siehe Abbildung 7).

Ecke auftragen

fermacell Flissigfolie in die

5.3.3. Bauaufsichtlich geregelter
Bereich

Fir die Abdichtung der fermacell
Powerpanel TE Estrich-Elemente in den
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen
Aund C wenden Sie sich direkt an
Hersteller von bauchemischen Pro-
dukten. fermacell Gipsfaser Estrich-
Elemente sind als Untergrund nicht

zuldssig.

In die feuchte Flussigfolie
das fermacell Dichtband
eindriicken

Dichtband direkt nach dem
Eindricken mit fermacell
Flissigfolie Uberstreichen

Bei Verwendung von Power-
panel TE im Bereich AOQ:
fermacell Abdichtungssys-
tem nur im Randbereich

tung erfolgen

Bei der Verwendung von
Gipsfaser Estrich-Elementen
im Bereich A0 muss zusatz-
lich eine vollflachige Abdich-

Beim Powerpanel TE Boden-
ablauf wird in den Anschluss-
bereichen das Abdichtungs-
system eingesetzt



6 Bodenbelage

6.1 Prifung der verlegten Estrich-Elemente

Beziiglich der Ebenheitstoleranzen* der
verlegten Estrich-Elemente gelten
folgende Werte:

StichmaB (mm)

Messpunktabstand (m)

1,00 3
2,00 5
4,00 9

*abweichende Ebenheitstoleranzen kénnen
vereinbart sein.

Der maximale Hohenversatz im Stof3be-
reich zwischen den Estrich-Elementen
darf 2 mm nicht Gberschreiten.

Die maximale Nachgiebigkeit des Tro-
ckenestrichaufbaus fir die zulassige
Einzellast darfim Randbereich 3 mm

nicht berschreiten.

Die Belegreife der Estrich-Elemente
stellt sich mit Erreichen der Ausgleichs-
feuchte ein. Erfahrungsgemaf stellt
sich diese nach ca. 48 Stunden bei
Lufttemperatur von tber 15°C und

max. 70% rel. Luftfeuchtigkeit ein.

Folgender Wert darf nicht Uber-

schritten werden:

B fermacell Gipsfaser 1,3%
(Masseprozent nach der
Darrmethode)

Der Aufbau muss fir die jeweilige
Anwendung geeignet sein [Anwen-

dungsbereich, Feuchtebereich etc.).

Bei allen Estrich-Systemen muss die
Flache einschlieBlich der Fugen tro-
cken, fest, flecken-, staub- und fettfrei

sein.

Ausgeharteter fermacell Estrich-Kleber
muss abgestofen sein (siehe Kapitel
4.1.4). Mit Kleber verunreinigte Flachen
beeintrachtigen den Haftverbund der
weiteren Oberflachenbehandlung.

Alle nachfolgend aufgebrachten
Komponenten sind auf das jeweilige
Estrich-System abzustimmen. Die
Trocknungszeiten und die Weiterverar-
beitungshinweise der jeweiligen Her-

steller sind unbedingt zu beachten.

Hohenabweichungen der Estrich-Elemente



6.2 Textil, PVC, Kork, Teppiche und andere elastische Bodenbelage

6.2.1
Vor der Verlegung diinner Bodenbeldge

Vorarbeiten

in Bahnen, z.B. Textil, PVC etc., muss
eine vollfléachige Spachtelung bzw.
Nivellierung der fermacell Estrich-
Systeme durchgefihrt werden.

Bei dicken Teppichen, z.B. mit Schaum-
stoffriicken, ist in der Regel eine leichte
Abglattung im Stof3bereich und eine
Verspachtelung der Verbindungsmittel
ausreichend.

Mit der Spachtelung wird verhindert,
dass sich Stof3kanten, Verbindungsmittel
oder geringfigige UnregelmafBigkeiten

auf der Oberflache abzeichnen.

Textil PvC

Teppich

Spachtelung/Nivellierung:

B Auf fermacell Gipsfaser Estrich-
Elemente kann die fermacell Boden-
Nivelliermasse [(siehe Kapitel 3.3
Niveauausgleich) oder der fermacell
Fugenspachtel verwendet werden.

B Auf fermacell Powerpanel TE kann
Powerpanel Flachenspachtel bzw.
Powerpanel Feinspachtel verwendet
werden. Geeignete Nivelliermassen
sind im Fachhandel erhaltlich.

6.2.2 Verlegung

Bei der Verlegung selbstklebender
Teppichfliesen ist eine Grundierung
(z.B. fermacell Tiefengrund) zu
empfehlen.

Zur punktuellen Fixierung eines Boden-
belags eignen sich in der Regel doppel-
seitige Klebebander. Bei der vollflachigen
Verklebung wird ein Wiederaufnahme-
Klebesystem empfohlen, sodass ein
spateres Entfernen des Teppichbelags
ruckstandsfrei moglich ist.

Bei dichten Oberbeldgen wird ein

wasserarmer Klebstoff empfohlen.




6.3 Keramik- und Naturstein-Fliesen

6.3.1
Das Verspachteln der fermacell Estrich-

Vorarbeiten

Elemente im Stof3bereich und der Ver-
bindungsmittel ist nur bei der Verwen-
dung von Abdichtungssystemen
notwendig.

Bei der Verwendung von Abdichtungs-
systemen sind die Einzelkomponenten
auf ihre Verwendbarkeit und Systemzu-
lassung fir den Anwendungsbereich

zu prufen, z. B. fermacell Abdichtungs-
system (siehe Kapitel 5 Feuchtebean-

spruchung).

6.3.2 Verlegung

M Das Fliesen-Klebesystem muss fir
das jeweilige fermacell Estrich-
System geeignet und vom Hersteller
fur den Anwendungsfall freigegeben
sein.

B Ein Vorwassern der Fliesen ist nicht
zulassig und die Fliesenrickseite
muss mit mindestens 80% der
Flédche im Kleberbett liegen (durch
Stichproben kontrollieren).

B Der Randdammstreifen ist erst nach
Verfliesung und Verfugung der
Bodenflache auf FuBbodenniveau

abzuschneiden.

H Die Verfugung ist erst nach der Aus-
hartung des Klebstoffs vorzunehmen
(Herstellerangaben beachten).

M Die Verlegung der Fliesen ist in
jedem Fall mit einer offenen Fuge
auszufihren. Die Fliesen stumpf zu
stoflen, ist nicht zulassig.

Fliesenverklebung:

B Auf fermacell Gipsfaser Estrich-
Elementen erfolgt die Fliesenverle-
gung im Dinnbettverfahren. Bei der
Verwendung von fermacell Flexkleber
kann auf eine Grundierung verzichtet
werden.

B Auf fermacell Powerpanel TE kann
die Verlegung der Fliesen im Dinn-
oder Mittelbettverfahren erfolgen.
Bei der Verwendung von fermacell
Flexkleber ist eine Grundierung (z.B.
mit fermacell Tiefengrund)
notwendig.

Fliesenformate:

M Beifermacell Gipsfaser und Power-
panel TE Estrich-Elementen darf die
Kantenlange der Fliesen bei Keramik
und Naturstein 33 cm und bei Terra-
kotta 40 cm nicht Uberschreiten.
Grofere Formate konnen verwendet
werden, siehe unten (grofformatige
Fliesen).

B Wird Trittschalldammung (aus Mine-
ralwolle, bzw. mit Mineralwolle
kaschierte fermacell Estrich-Ele-
mente 2 E 32, 2 E 35) verwendet, sind
Naturstein- oder Terrakotta-Fliesen

nicht zugelassen.

GroBformatige Fliesen:

Auf fermacell Estrich-Elemente konnen
auch grof3formatige Fliesen verlegt
werden.

Wahrend sich die meisten handelstbli-
chen Trockenestriche auf eine maximale
Fliesengrofie von 330x330 mm be-
schranken, sind mit fermacell Estrich-
Elementen auch die von Architekten und
Bauherren zunehmend gefragten grof3-
formatigen Feinsteinzeug- oder Natur-
stein-Fliesen moglich.

Bildquelle: www.fotolia.com



Feinsteinzeug-Fliesen
(Mindestdicke 9 mm)

— '

bis 800 mm Kantenldange mit fermacell
2EM1,2E22,2E31,TE

i

bis 600 mm Kantenlange auf FufBboden- E
heizung mit fermacell 2 E 22, TE

Legende “ ! I !
! Rohdecke | I 1 n

Niveauausgleich (optional)

AT T T T T T TT]
Zusatzddmmung / FuBbodenheizung V//// /// §: .
fermacell Estrich-Element D
H 3. Lage fermacell Estrich-Element
ohne Zusatzdédmmung, z. B. 2 E 31

fermacell Estrich-Element
mit Zusatzddmmung/FuBbodenheizung,
z.B. 2 E 22 auf EPS Hartschaum

w
-
[
o
[}

| < | | .
PRI TN
bis 600 mm Kantenlange auf Dammung ! |

mit fermacell 2 E 22, TE fermacell Estrich-Element mit
Zusatzdammung und 3. Lage,
z.B. 2 E 22 mit 3. Lage auf EPS Hartschaum

Bildquelle: www.fotolia.com

fermacell Estrich-Elemente

= j I :]g e e e j% ; @
2EMN 2E13 2 E 31 2E33

:I g :[ © XXXIXKXXXXXXXIXKXXX XXXXXKXXX XXXXXXXXXXX :] g
2E22 2E 14 2E32 2 E35

Powerpanel TE



Anmerkungen fiir groBformatige Fliesen auf fermacell Estrich-Elementen

Fl Rohdecken
Ausreichend biegesteife

B fermacell Boden-Nivelliermasse
oder
B Massivdecke bzw. Brettstapeldecke B fermacell Gebundene Schiittung
M Holzbalkendecke, Begrenzung der
max. Durchbiegung der Deckenbalken Zusatzdammung/Fufibodenheizung
und der oberen, tragenden Beplan- B Nur Dammestoffe bzw. FuBboden-
kung auf max. 1/500 heizungen verwenden, die unter
dem entsprechenden fermacell
Niveauausgleich (optional) Estrich-ElementfirdenAnwendungs-
Mdoglichkeiten des Niveauausgleichs bereich 27 geeignet sind.
unterhalb aller Estrichaufbauten - ohne M Dammstoff-Empfehlungslisten als
Reduzierung der Fliesenkantenlangen: Download unter www.fermacell.de
M 10 bis 30 mm fermacell Ausgleichs- M Geeignete FuBbodenheizungs-
schittung mit oberer Abdeckplatte Systeme sind mit dem jeweiligen
aus 10 mm fermacell Gipsfaserplatte Hersteller abzuklaren.

oder

Zulassige Fliesenformate auf fermacell im Wohnbereich
(Anwendungsbereich 17, Einzellast 1 kN])

FERMACELL
Estrich-Element

2E13 2E31 2E32
" (2E14) 2E33 [2E35]2Ez2

Power-
ELEINNS

Kanten-
lange

ohne Zusatzdammung ° [ [ ] ]
max. 330 | mit Zusatzddmmung B ° ° ° ° °
mit Zusatzddmmung und 3. Lage ® L] ° (] ° -
ohne Zusatzddmmung A [ (] (] = [ [
max. 450 | mit Zusatzddmmung B - - - - ° °
mit Zusatzddmmung und 3. Lage ° ° o - L -
ohne Zusatzdammung [} - [ ] - ®
max. 600 | mit Zusatzdammung E - - - - °
mit Zusatzddmmung und 3. Lage ® - ° - ° -
ohne Zusatzddmmung ° = (] = [ [
max. 800 | mit Zusatzddmmung B = o = = = =
mit Zusatzddmmung und 3. Lage - = = = [ -

ohne Zusatzdammung ® ° [ ) - ) ®
max. 330 | mit Zusatzdammung E ° [ ) ° - ® ]
mit Zusatzddmmung und 3. Lage ° [ [ - ] -
ohne Zusatzdammung A [ [ [ - ° °
max. 450 | mit Zusatzdammung B - - - - [ [
mit Zusatzdammung und 3. Lage [ - [ - [ -
ohne Zusatzdammung ° - [ ] - ) )
max. 600 | mit Zusatzddmmung E - - - - - -
mit Zusatzdammung und 3. Lage - - - - ] -
® geeignet - NICHT geeignet

EPS Hartschaum DEO 150 kPa <70 90 lceo |60 <90 [<90
(< 40) (< 50)

EPS Hartschaum DEO 200 kPa bzw. <80 <90

XPS DEO 300 kPa <100 Higg [$90 |(egg) €120 | <120

Dammestoffe bzw.
FuBbodenheizun-
gen, mind.
Anwendungs-
bereich 22

Weitere Zusatzdammstoffe

3 3.Lage
M Verlegung einer zusatzlichen
fermacell Gipsfaser-Platte

Verlegetechniken

B Verlegung der Fliesen im Dinnbett-
verfahren auf fermacell
Gipsfaser Estrich-Elementen

M Verlegung der Fliesen im Dinnbett-
oder im Mittelbettverfahren
auf fermacell Powerpanel TE

M Eine vollflachige Bettung der Fliesen
im Kleberbett ist anzustreben.

M Es sind nur systemvertragliche
Produkte (Grundierung, Fliesen-
kleber usw.) zu verwenden, die vom
jeweiligen Hersteller ausdriicklich
fur die entsprechenden Einsatzbe-
reiche, Fliesenformate und Unter-
grinde freigegeben sind.

H Die Verfugung ist erst nach der
vollstandigen Aushartung des
Fliesenklebers vorzunehmen

(Herstellerangaben beachten!).

Fliesengeometrie
B Seitenverhaltnis 1:1 bis 3:1

Verlegemuster

B Empfehlung fur alle Boden gemaf
.Fachverband Fliesen und Natur-
stein": Verlegung groBformatiger
Fliesen nur mit geradlinig verlaufen-
den Fugen (Fugenschnitt) und nicht
mit versetzten Fugen (schleppender
Verband]

1
1
1
1
1
1
1
1
| —
—
1
1
1
1
1
1
1
1
_
1
1
1
1
1
1
1
1

Fliesenverlegung
mit Fugenschnitt

I Anwendungsbereich 1: Ré&ume und Flure in Wohngebduden, Hotelzimmern einschl. zugehdriger Kiichen und Bader; zul. Einzellast 1,0 kN; zul. Nutzlast 1,5 (2,0) kN/m2.
2 Anwendungsbereich 2: Flure in Birogeb&uden, Birofléachen, Arztpraxen etc.; zul. Einzellast 2,0 kN; zul. Nutzlast 2,0 kN/m2.
3 Fachinformation /03 (27. Mai 2010) vom Fachverband Fliesen und Naturstein .Groformatige keramische Fliesen und Platten”.



6.4 Parkett, Laminat

6.4.1 Vorarbeiten

Eine leichte Abglattung im Stofibereich
der Estrich-Elemente kann je nach
Klebesystem und Parkettart erforder-
lich sein.

6.4.2 Verlegung

W Die Verlegung des ParkettfuBbodens
hat unter Beachtung der Vorschriften
und Richtlinien der Hersteller und
nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen.

B Derinden jeweiligen Normen ange-
gebene Feuchtegehalt des Parketts
ist bei der Verlegung einzuhalten.

B Laminat kann schwimmend auf den
Estrich-Elementen verlegt werden.

H Dreischichtparkett kann sowohl
schwimmend als auch geklebt ver-
legt werden (Herstellerangaben
beachten).

fermacell Estrich-Systeme sind

als Untergrund fir die Verklebung
von Mehrschichtparkett nach

DIN EN 13489 (z.B. Fertigparkett-
Elemente) und von Mosaikparkett
nach DIN EN 13488 geeignet.

Auf fermacell Gipsfaser und Power-
panel TE Estrich-Elementen ist
Mosaikparkett nach DIN EN 13488 in
einem Muster zu verlegen, welches
die Ausdehnung des Parkettbodens
(bei moglicher Quellung) in verschie-
dene Richtungen ermaglicht, z. B.
Fischgrat- oder Wirfelmuster.

Eine Verklebung von Massivholz-
Parkettstaben nach DIN EN 13226,
Lamparkett nach DIN EN 13227 oder
Mosaikparkett (parallel verlegt] kann
nur nach Absprache und schriftlicher
Freigabe des Klebstoffherstellers

erfolgen.

B Fir geklebte ParkettfuBbdden sind
nur solche Parkettklebesysteme zu
verwenden, die ausdricklich vom
Klebstoffhersteller fir das jeweilige
Estrich-Element freigegeben sind.
Empfehlungen konnen Sie Uber die
fermacell Kundeninformation erhal-
ten. Die Verarbeitung hat nach den
Richtlinien des Klebstoffherstellers

zu erfolgen.

Parkett



7 Detalls

/Al

711 Warmedammung de

r Bodenplatte

mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE

Belag

fermacell Estrich-Element 2 E 22

QRRKL

“\32“550 5

5L e S P D G2

! QRN

o SO S
325 gaavuoi%§$oavu;og%eg_§_
SENSIIE

oder fermacell Powerpanel TE

Druckfeste Dammung,
z.B. EPS bzw. XPS

S o .
fermacell Ausgleichsschiittung

025290005,

Z Rohdecke
(mit entsprechender Abdichtung)

7.1.2

mit Gipsfaser Estrich-Element

Randdammstreifen

Niveauausgleich auf Holzbalkendecke

—— fermacell Estrich-Element

= 2E31

SO0 52158 02t 0 988500, 0510 0,0 B0 59118 0%, 0 SeE 950,55 . .
P03 S SRS, e ot SIS 0N Ssh.el— fermacell Ausgleichsschiittung
500920’5509@@ D=, %%DUQD&%:DA%% ’Eo»g@:éf DRI

- @ @ —

L— fermacell Rieselschutz

7.1.3 Niveauausgleich der Hol

Holzbalkendecke

zbalkendecke mit

tragfahigem Einschub mit Gipsfaser Estrich-Element

— fermacell

Estrich-Element 2 E 31
—— ggf. Feinausgleich mit fermacell

Ausgleichsschiittung = 10 mm
vornehmen

>e—— fermacell Gebundene Schiittung

(biindig auf Oberkante Balken
abgezogen)

—— Holzbalkendecke mit
tragfahigem Einschub

Anschlussdetails (beispielhafte Darstellungen)

mit Powerpanel TE

*  Abdeckplatte (z.B. fermacell
—

T e A=A OB Do oS 0 &Es ST
5805 ufogﬂﬂvoogfz;‘é%o%éﬁhaug 0528200
R e e
S0l O CR=00 08 2 S 2,0502 20Z 09 OP2RRR L
n\gﬂg&cao A s eI o (S

Tormmst=s Gipsfaser-Platte, lose verlegt)
70 55,0088
fermacell Ausgleichsschiittung

i— fermacell Rieselschutz

Holzbalkendecke

fermacell Powerpanel TE +
druckfeste Holzfaserddmmung

Ausgleichsschiittung > 10 mm
vornehmen

i fermacell Gebundene Schiittung
[biindig auf Oberkante Balken
abgezogen)

— Holzbalkendecke mit tragfahigem

Einschub




7.1.4 Niveauausgleich auf Gewolbedecke

mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE
(Bauphysik ist zu beachten)

fermacell Estrich-Element
— 2 E 22 oder fermacell Power-
panel TE

—— druckfeste Warmedammung,
0 050;0: 000205 050: 50204 TR
3 aopofgggbg?o;ﬁ?gp 00000850 oogc;gq 2.B. EPS oder XPS

020569

— fermacell Gebundene Schiittung
[Mindestschiitthéhe 30 mm)

—— Gewdlbedecke

7.1.5 Stahltrapezdecke mit Gipsfaser Estrich-Element

fermacell Estrich-Element
—— 2E31

—— fermacell Gebundene Schiittung
(biindig auf Oberkante Sicke
abgezogen)

tragfahige Trapezblechdecke

7.1.6 Stahltrapezdecke mit Brandbeanspruchung von
oben (F 90 von oben) mit Gipsfaser Estrich-Element oder
Powerpanel TE

fermacell Estrich-Element 2 E 31

+— oder fermacell Powerpanel TE +
Trittschallddmmung

> 10 mm fermacell
Ausgleichsschittung (alternativ
fermacell Gipsfaser-Platte)

—— fermacell Gebundene Schittung

i tragfahige Trapezblechdecke

7.1.7 Uberschiittung von Installationsleitungen
mit fermacell Ausgleichsschiittung, belegt mit
Gipsfaser Estrich-Element

Rohrbiindel zwischen Einzelrohren
, max. 100 mm ,min. 100 mm L
1 i i

—— fermacell Estrich-Element 2 E 31

ST AD S S o AO 05 0Bl S
o050 SISNATE , 10 mm OIS e 00 SRE SRS
SR e ey

fermacell Ausgleichsschiittung

Installationsleitungen
(Uberschiittung mind. 10 mm)

Rohdecke

mit Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE +
Trittschallddmmung

fermacell Gebundene
—— Schittung (blindig auf
Oberkante Sicke abgezogen)

: 2 ——— tragfahige Trapezblechdecke

mit Powerpanel TE

Rohrbiindel zwischen Einzelrohren
ymax. 100 mm ymin. 100 mm L

fermacell Powerpanel TE +
Holzfaserdammung

0O DT VRTS ; o
2%"@‘%3%@0— fermacell Ausgleichsschiittung
2 S

LS

Installationsleitungen
(Uberschiittung mind. 10 mm)

— Rohdecke




7.1.8 Einbettung von Installationsleitungen in fermacell

Gebundene Schiittung, belegt mit Gipsfaser Estrich-Element

zwischen Einzelrohren
ymin. 100 mm L

Rohrbiindel max.
1,100 mm

— fermacell Estrich-Element 2 E 31

Installationsleitungen
fermacell Gebundene Schiittung
(mind. Schiitthdhe = 30 mm)

Rohdecke

71.9
Feuchtebereich mit Gipsfaser Estrich-Element oder

Anschluss an fermacell Montagewand im

Powerpanel TE

Anschluss im Badbereich
B vorhandene Wand
* —))7 Fliese
fermacell Flexkleber
81— fermacell Flussigfolie (mind. 2xauftragen)

fermacell Dichtband

Sekundardichtung mit geeignetem elastischem Fiillstoff,
z.B. geeignetes Silikon

—— fermacell Estrich-Element 2 E 22 oder Powerpanel TE
— fermacell Randdammstreifen MF

— Druckfeste Dammung, z.B. geeignetes
EPS oder XPS

// ° i— Rohdecke [ebener, trockener Untergrund)

7.1.10 Anschlussfuge bei Materialwechsel

Gipsfaser Estrich-Element an Powerpanel TE

,Ir—,ls ca. 10 mm

Belag mit Bewegungsprofil

— fermacell Estrich-Element

2 E 22 + Holzfaserdammung
fermacell Powerpanel TE

+ Holzfaserdammung

i Unterfiitterungsplatte (z.B.
Sperrholz, Breite mind. 100 mm,
einseitig verklebt und verschraubt)
fermacell Ausgleichsschiittung
Rohdecke

o

7.1.12 Bewegungsfuge auf geeigneter Fufibodenheizung
bzw. Dammung mit Gipsfaser Estrich-Element
oder Powerpanel TE

H‘ ca. 10 mm
:ﬁ —i— Belag mit Bewegungsprofil
[ —— fermacell Estrich-Element 2 E 22

oder fermacell Powerpanel TE

. geeignete FuBbodenheizung
bzw. druckfeste Dammung

— Rohdecke

mit Powerpanel TE

Rohrbiindel
ymax. 100 mm

zwischen Einzelrohren
,min. 100 mm L

fermacell Powerpanel TE +
Trittschallddmmung

Installationsleitungen

fermacell Gebundene Schiittung
(mind. Schiitthéhe = 30 mm)

Rohdecke

7.1.11 Anschlussfuge an Massivbauteil
mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE

Ha ca.10 mm

Belag mit Bewegungsprofil
fermacell Estrich-Element 2 E 22
oder fermacell Powerpanel TE
druckfeste Dammung,

z.B. EPS oder XPS

IR K K KIS
R RRRAIRRAL
oeletele o0 o0 000000

POV 0.9.:9.9.9.9.9.9,

XS
Soge 200

fermacell Gebundene Schiittung

Rohdecke




7.2 Tiurdurchgang - Variante 1: Gipsfaser Estrich-Elemente T-gestofien

Einsatzbereich: Kraftschliissige Verbindung zwischen zwei separat verlegten Estrichflachen,

z.B. Tiirdurchgang zwischen zwei Raumen

Ausgangssituation: fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente
im Turbereich T-gestof3en, ohne kraftschliissigen Verbund

Ausfiihrungsschritte im Detail

| |
} Wand }
i I

Tirdurch- } | = 50 mm

A 1
I I

7 } = I =
I

\ A

1. Je Seite einen > 50 mm breiten fermacell Streifen von der
oberen Lage ausschneiden, z.B. mit einer Handkreissage

Wand

Tirdurch-
gang

3. fermacell Streifen und Estrich-Element kraftschlissig
miteinander verbinden, z.B. mit fermacell Schnellbau-
schrauben oder Spreizklammern. Der Abstand der Verbin-
dungsmittel darf max. 150 mm betragen

Losung: Kraftschlissiger Anschluss im Tirbereich

I
I
Wand ‘Z
Tirdurch-

T Y

2.In geeigneter Lange, Breite und Dicke einen Streifen aus
einer fermacell Gipsfaser-Platte ausschneiden. fermacell
Estrich-Kleber auf den Falz auftragen und anschlieffend das
Pass-Stiick einsetzen



7.3 Turdurchgang - Variante 2: Gipsfaser Estrich-Elemente langs verlegt

Ausgangssituation: Bei der Verlegung der fermacell
Gipsfaser Estrich-Elemente den Tirbereich offen lassen

Ausfiihrungsschritte im Detail

N

} Wand }
Tirdurch- } :
gang } } >50mm
— | i
— } } —
| !

1. Je Seite einen > 50 mm breiten fermacell Streifen von der
oberen Lage ausschneiden, z. B. mit einer Handkreissage

I
} Wand
Tirdurch- }
gang
I
I
I
|

-—..--.  —

3. Beide Elemente kraftschlissig miteinander verbinden, z.B.
mit fermacell Schnellbauschrauben oder Spreizklammern.
Der Abstand der Verbindungsmittel darf max. 150 mm sein

Losung: Fertiger Ubergang im Tiirbereich

| i
! Wand I
Tirdurch- ‘ ‘

gang —E
U VY

Pass-Stiick

2. Pass-Stiick in geeigneter Lange und Breite aus einen
fermacell Estrich-Element ausschneiden. fermacell Estrich-
Kleber auf den Falz auftragen und anschlieBend das Pass-
Stiick einsetzen

Vorteile:

Keine Schwachung der
Estrichflache durch Be-
wegungsfugen im Turbe-

reich. Kein Hohenversatz

im Ubergangsbereich.




8 Weitere/erganzende
fermacell Bodensysteme

8.1 fermacell Powerpanel TE Bodenablauf-System

Das Bodenablauf-System ist nicht nur
eine Forderung des barrierefreien
Wohnens, sondern kommt auch den
Architekten und Planern entgegen,
die nach modernen wirtschaftlichen

Losungen suchen.

Produkt-Beschreibung Powerpanel
Bodenablauf-System

Zum Powerpanel Bodenablauf-System
gehdren das Bodenablauf-/Duschelement
und eine Ablaufgarnitur, wahlweise mit
senkrechtem oder waagerechtem Ablauf.

Die Elemente bestehen aus zwei Power-
panel TE Nassraumplatten. Die untere
Platte ist 10 mm dick und steht als
Stufenfalz 3- bzw. 4-seitig um 50 mm
tber. Die obere Platte ist am duferen
Rand 25 mm dick und reduziert sich mit

ca. 2% Gefalle zur Lochoffnung.

Dreiverschiedene Grundgréfen stehen

zur Verfigung:

Duschelemente:

B Format 1000x1000 mm

B Format 1200x1200 mm
(Stufenfalz 3-seitig) fur den
standardmaBigen Einsatz
in Duschen

Bodenablauf-Element:

B Format 500x500 mm
fir Waschkichen etc.

Eigenschaften Powerpanel TE
Bodenablauf-System

Elementdicke auBen 35 mm,
bei Abflussoffnung 25 mm

Abmessung/ Bodenablauf-Element
Gewicht pro 500 x 500 mm/9 kg
Element Duschelement

1000 x 1000 mm/35 kg
1200 x 1200 mm/50 kg

Ablaufgarnitur | Senkrechter Ablauf

Waagerechter Ablauf

50 1000 50

50

1000

i
i
| = 35
10
i
i
i

Stufenfalz

= 4
o 1

BeispielDuschelement 1000x1000m m Mafle in mm

Hinweis:

Fur das Installieren der waagerechten Ablaufgarnitur

wird eine Aufbauhohe von mind. 90 mm bendtigt.

Bei Holzbalkendecken lasst sich der Ablauf auch

zwischen zwei Deckenbalken einpassen.




Montage des Systems

Der Verpackungsdeckel dient zugleich
als Schablone, mit der die Lage des
Powerpanel Duschelements - Auf3en-
umriss und Ablauféffnung - angezeichnet

werden kann.

Jetzt wird das Ablaufgeh&use (2) an die
markierte Ablauféffnung gesetzt und
per Schelle mit dem Abflussrohr ver-
bunden. Dabei muss die Oberkante des
Ablaufgehdauses 35 mm unter dem
fertigen Estrichniveau liegen. Um das
Gehause herum wird voribergehend ein
Stiick Randdammstreifen gelegt.

Je nach Variante [siehe Seite 56) wird
auf die gesamte Flache oder im Bereich
des Duschelementes die fermacell
Gebundene Schittung in Hohe der
Oberkante des Ablaufgehduses (35 mm
unter fertigem Estrichniveau) einge-
bracht. Nach Austrocknung der gebun-
denen Schittung (ca. 24 Stunden) wird
das Duschelement gesetzt. Vorher kann
zu Korrekturzwecken der Randdamm-
streifen des Gehduses entfernt und es
muss die Dichtung (3) auf den Gehause-

rand gelegt werden.

Um das Duschelement mit dem Ablauf-
gehause (2) zu verbinden, wird nach
Einlegen des O-Ringes (5) das Brause-
tassen-Schraubventil (4) mit Hilfe des
Bauschutzdeckels von oben in das
Ablaufgehduse eingeschraubt und
festgezogen. Der Bauschutzdeckel
sollte dann bis zum Abschluss der

Fliesenarbeiten in der Offnung

verbleiben.

(1) Bodenablauf-Element

(2) Ablaufgehduse

(3)  Dichtung

(4) Brausetassen-Schraubventil
(5) 0O-Ring

(6) Duscheinsatz

(7)  Geruchsverschluss

(8)
(9)

Aufstockelement fir runden

Rost @ 115 mm, Kunststoffrahmen
Kunststoffrahmen zu Rost

115 x 115 mm

(10) Edelstahl-Rost 115 x 115 x 1,5 mm

Nachdem die Lage des Duschelements
markiert ist, wird das Ablaufgehduse gesetzt

Variante A: In der Hohe der Oberkante des
Ablaufgehauses wird im Bereich des Dusch-
elements die gebundene Schiittung abgezo-
gen und das Duschelement gesetzt

Variante B: Um auf die Hohe des Stufenfalzes
vom Duschelement zu kommen, wird lber
die Flache 10 mm dicker Dammstoff

(EPS DEO 150) verlegt

Sind die Powerpanel TE FuBbodenElemente
verlegt, verklebt und verschraubt, wird die
Flache mit fermacell Voranstrich einge-
strichen und in den Anschlussbereichen das
Abdichtungssystem eingesetzt

Variante A: Man zieht in Hohe der Oberkante
des Ablaufgehduses die gesamte Flache mit
der gebundenen Schiittung ab und setzt das
Duschelement

Variante B: Um das Duschelement wird in Hohe
des liberstehenden Falzes ein ca. 200 mm
breiter Damm geschiittet - als Auflage fir das
Abziehen der restlichen Flache
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Aufbauhdhe 90 mm

Ablaufgarnitur




Variante A:

Bei dieser Variante wird vorab im
Bereich des Duschelementes die
fermacell Gebundene Schittung in
Hohe der Oberkante des Ablauf-
gehauses (35 mm unter fertigem Est-
richniveau) eingebracht. Nach dem
Setzen des Duschelementes wird auf
Ebene des Uberstehenden Falzes des
Duschelementes ein ca. 200 mm breiter
Damm um das Element mit der gebun-

denen Schiittung erstellt. Darauf kann

das Abziehen der restlichen Flache

nach ca. 6 Stunden Trockenzeit erfol-
gen. Nach Austrocknung der gebunde-
nen Schittung (ca. 24 Stunden) werden
die Powerpanel TE FuRboden-Elemente
verlegt. Dabei werden die zugeschnitte-
nen Elemente mit dem Duschelement
Uber den Uberstehenden Falz ohne Fuge
verklebt und verschraubt bzw.
verklammert.

Variante B:
Bei dieser Variante wird nach dem
Setzen des Ablaufgehduses die gesamte

vorhandene Wand

Fliesen
fermacell Flexkleber
fermacell Tiefengrund

fermacell Flissigfolie/
Dichtband

Elastischer Fugenfiillstoff

fermacell Powerpanel TE
Duschelement

fermacell
Gebundene Schiittung

fermacell
Randdammstreifen

Beispiel:

Flache auf Hohe der Oberkante des
Gehauses (35 mm unter fertigem Est-
richniveau) mit der gebundenen Schiit-
tung abgezogen. Nach Austrocknung
(ca. 24 Stunden) und nach dem Verlegen
des Duschelementes wird die restliche
Flache mit 10 mm dicken Dammstoff-
platten (z.B. EPS DEO 150) belegt,
sodass eine einheitliche Ebene mit dem
Stufenfalz des Duschelementes ent-
steht. Darauf werden dann, wie in
Variante A beschrieben, die Powerpanel
TE FuBboden-Elemente verlegt.

Wand - Fuflbodenanschluss

fermacell
Gebundene Schiittung

Variante A

Einbauvarianten

geeignete 10 mm dicke
Dammstoffplatte

Variante C

geeignete FuBbodenheizung



Variante C:

Sie kommt zum Einsatz, wenn an das
Duschelement anschlieflend z.B. ein
Powerpanel TE Trockenestrich mit
FuBBbodenheizung oder auch ein anderer
Estrich, wie z.B. ein Zementestrich,
verlegt werden soll. Hierbei werden beide
Flachen durch eine Bewegungsfuge
getrennt. Dazu werden die im Randbe-
reich Uberstehenden Falze des Dusch-
elementes abgesagt, und es wird zwi-
schen den Flachen ein Randdamm-
streifen angeordnet. Der Fugenbereich
wird mit fermacell Flussigfolie und

8.1.1

fermacell Dichtband abgedichtet und
erhalt bei der Verfliesung ein Bewe-
gungsprofil. Die weiteren Arbeitsablaufe

sind bei beiden Varianten identisch.

Abdichtung und Verfliesung

Auf die Bodenflédchen wird der fermacell
Tiefengrund aufgetragen. Jetzt streicht
man die Anschlussstellen um das
Duschelement sowie die Wandanschlisse
mit fermacell Flissigfolie ein. In die
noch feuchte Flussigfolie bettet man
das fermacell Dichtband ein und Uber-
streicht die Bereiche noch einmal mit

Powerpanel TE Duschelement auf Holzbalkendecke

fermacell Flissigfolie. Vor der Verflie-
sung wird der Kunststoffrahmen (9)
tber dem Ablauf auf dem Duschelement
mit Silikon oder Fliesenkleber fixiert.
Dabei kann die Hohe mit dem Aufstock-
element (8) an dickere Fliesen angegli-
chen werden. Nach Abschluss aller
Arbeiten wird der Bauschutzdeckel
entfernt und der Duscheinsatz (6) sowie
der Geruchsverschluss (7) eingesetzt.
Den Abschluss bildet das Edelstahlrost
(10).

fermacell Powerpanel TE

Duschelement

Abdichtungssystem im Ubergang

— Fliesen

_L%J_

—+— fermacell Powerpanel TE

36 mm

. druckfeste Dammung

(z.B. Holzfaserplatte 10 bzw. 20 mm)

Holzbalkendecke

Randdammestreifen

fermacell Powerpanel TE

_J

8.1.2 Powerpanel TE Duschelement auf Betondecke

Ablaufgarnitur senkrecht

Abdichtungssystem im Ubergang

— Fliesen

fermacell Powerpanel TE

10 mm Gipsfaserplatte oder
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10 mm Dammstoffplatte EPS DEO 150

fermacell Gebundene Schiittung

Randdammstreifen
fermacell Powerpanel TE

Ablaufgarnitur waagerecht

fermacell Powerpanel TE Duschelement



8.2 Powerpanel TE Gefalle-Set

Einsatzbereiche

Das Powerpanel TE Gefalle-Set ist die
Trockenbauldsung fir den bodenglei-
chen Einbau von Linienablaufen (z.B.
TECE Drainline Trockenbaurinne) in
Badern und Duschen.

In Kombination mit Powerpanel TE
Estrich-Elementen kann die gesamte
Bodenflache in Trockenbauweise er-
stellt werden.

Produktbeschreibung

Das Einbau-Set enthalt 2 Gefalle-Ele-
mente, mit denen ein Gefallebereich von
1000x 1000 mm erstellt werden kann.
Als Abdeckplatte ist zusatzlich eine

12,5 mm dicke Powerpanel H,0-Platte

erforderlich.

LB

Die vorgefertigten Gefalle-Elemente
bestehen aus:
B sehrdruckfestem Polystyrol
(EPS DEO 200) mit einem Gefalle
von ca. 1,25% und einer werkseitig
aufkaschierten
B 12,5 mm Powerpanel H,0 (zementge-

o

bundene Leichtbetonplatte).

Konstruktionshohen

B Hohe Gefalle-Set: 42,5 mm
(30 mm Polystyrol und 12,5 mm
Powerpanel H,0)

M Einbauhohe Gefdlle-Set: 55 mm
(inkl. zusé&tzlicher Lage 12,5 mm
Powerpanel H,0)

B Konstruktionshéhen beziehen sich
ausschliefllich auf das fermacell
Powerpanel TE Gefalle-Set. Weitere
Hohen wie z.B. Ablauftopf, Abfluss-
leitung etc. missen zusatzlich
berlcksichtigt werden.

Ablauftopf positionieren, anschlieen
und Boden auf Hohe des Ablaufs aus-
gleichen z.B. mit fermacell Gebundene
Schiittung

Linienablauf einkleben und fixieren.
Nach Trocknung umlaufend Butyl-
band aufkleben. fermacell Tiefen-
grund vollflachig aufbringen

fermacell Estrich-Kleber im Gefalle-
bereich auftragen ...

Bei den fermacell Powerpanel TE
Gefalle-Elementen Ablaufoffnung
ausschneiden, ausrichten, fermacell
Estrich-Kleber auftragen und Elemente
zusammenfligen

7

fermacell Dichtecken einkleben, mit
Flissigfolie versehen, mit fermacell
Dichtband abkleben und zweifach mit
Flissigfolie Uberstreichen

fermacell Powerpanel TE Gefalle-Set:
2 Elemente mit 1,25 % Gefalle,
500x1000x30mm



T
... und die zugeschnittene Powerpanel
H20 Abdeckplatte auflegen

fermacell macht die Verarbeitung
einfach und bietet das passende Zube-
hor fur die Verlegung

Abdeckplatte fixieren und umlaufende
Flache mit geeigneten Materialien an
das Gefalle-Set anpassen. fermacell
Powerpanel TE durchgehend verlegen

Linienablauf, z.B. TECE Drainline
Trockenbaurinne

Vorteile

B Die Trockenbaulosung fir den

bodengleichen Einbau von Linien-
ablaufen in Badern und Duschen.
Einfache Verlegung der Elemente
durch die Stufenfalzbildung der
Gefalle-Elemente.

Vordefiniertes Gefalle schlief3t
Ungenauigkeiten bei der Gefalle-
bildung aus.

Das Gefalle-Set ist auf den Einbau
mit Powerpanel TE abgestimmt,
sodass eine kraftschlissige
Verbindung der Flachen entsteht.
Auch bei konventionellen Estrichen
einsetzbar.

Durch die hohe Festigkeit der
Elemente sind die fertigen Flachen
auch mit Rollstiihlen befahrbar.
Der Aufbau ist auch fir grof3for-
matige Fliesen geeignet.



8.3 fermacell Dachboden-Elemente N+F

Das fermacell Dachboden-Element
N+F besteht aus einer 10 mm dicken
fermacell Gipsfaser-Platte und einer
Hartschaumplatte EPS DEO 150 WLG
035 mit hervorragenden Warmedamme-
eigenschaften in den Dicken bis

200 mm.

Es hat das praktische Format 50x 100 cm,

ist deshalb besonders leicht zu handha-

ben und zu transportieren.

8.3.1
Das fermacell Dachboden-Element N+F

Einsatzgebiete

wird zur Verbesserung der Warme-
dammung der obersten Geschossde-
cken nach der Verordnung Uber energie-
sparenden Warmeschutz (Energieein-
sparverordnung - EnEV) und energie-
sparende Anlagentechnik bei Gebauden

eingesetzt.

Nut- und Federverbindung: schnelle
Verlegung ohne Warmebriicken

Dachboden-Dammele-

ment Baustoffklasse BT
gemaf DIN 4102-1

Das Ergebnis der wirkungsvollen War-
medammmaflnahme ist eine stabile,
belastbare und sofort begehbare Bo-
denfléche, die Sie z.B. als Abstellflache
oder Trockenboden nutzen kdnnen.

Um den Abrieb der Oberflache zu ver-

hindern, empfehlen wir einen Anstrich

mit einer fur Gipsfaserplatten geeigne-
ten Farbe.



fermacell
Dachboden-
Element N+F =
150 mm

Bauphysik

Mit dem 150 mm Element erfillen Sie
die Warmedammanforderungen von
max. 0,24 Watt/( m2K) gemal EnEV:2009
fur Stahlbetondecken.

Bei teilweise gedammten bzw. unge-
dammten Holzbalkendecken oder bei
Kombinationen von Geschossdecken-
und Dachschréagendammung konnen
Dammelemente mit entsprechend
geringeren Dammstoffdicken verwendet
werden. Hierbei sollte die fachliche
Beratung z.B. durch einen Energiebe-
rater erfolgen.

Erflllt die Anforderungen

nach EnEV

8.3.2 Rechenbeispiel fiir Betondecke

Warmeleitfahigkeit

A Warmedurchlasswiderstand R

Innenseite 0,10 (Warmelbergangswiderstand Rs;)
Putz 0,01 0,87 0,01
Beton 0,14 2,10 0,07
Hartschaum 0,14 0,035 4,00
fermacell
Gipsfaser-Platte |0,01 0,32 0,03
AufBlenseite 0,04 (Warmetibergangswiderstand Rse)

Warmedurchlasswiderstand
der Decke

4,249

Warmedurchgangskoeffizient

U-Wert

0,235 Watt/(m?K)

U-Wert der gedammten Betondecke in (W/ m2K)

0,45

0,40

0,35

0,30

U-Werte (W/m2K)

0,25

0,20

0,444‘\

0,3;..\

0,354 \‘\

0.322

0,295 \.\
0,272 ~—e
0,252 ~~e
0,234
80 90 100 110 120 130 140 150

Elementdicke (mm)

U-Wert des fermacell Dachboden-Elementes zur Berechnung
beliebiger Rohdecken

0,50

0,45

0,40

U-Werte (W/m2K)

0,20

0,492 ™\,

0,4\32.\

0,3:4.\

0,34\6.\

0315 | @
0.289
o N
g 9
0,248
80 90 100 110 120 130 140 150

Elementdicke (m

m)




1. Transport

Die Elemente N+F im praktischen
Format 50x 100 cm passen problemlos
durch nahezu jede Dachbodenluke

3. Verbindung

Die praktische Nut- und Federverbin-
dung macht das Ineinanderschieben
der Elemente einfach. Ohne zusatzli-
che Verklebungen und Verschraubung

5. Verlegung Rest

Mit dem Reststlick der 1. Reihe
beginnen Sie die 2

7. Finish

Ist die Flache fertig verlegt, sollten
offene Rand- und Anschlussfugen
geschlossenwerden,z.B.mitMontage-
schaum, da sonst Warmebricken
entstehen kénnten

2.Verlegung 1. Reihe

4

Die Verlegung erfolgt von links nach
rechts im schleppenden Verband.
Fir die 1. Verlegereihe wird die tber-
stehende Feder langsseitig abgesagt

4. Endstiicke

Das jeweilige Endstiick der Reihe
sagen Sie einfach mit einem Fuchs-
schwanz auf die passende Lange. Das
jeweilige Reststiick ist das erste
Element fiir die nachste Reihe

6. Achtung!

Ein Fugenversatz von mindestens
20 cm ist einzuhalten. (Kreuzfugen
sind nicht zul&ssig)

8. Fiir spateren Ausbau

Soll spater der Dachboden zum
Wohnraum umgebaut werden, verkle-
ben und verschrauben Sie eine Lage
fermacell Gipsfaser-Platten auf den
Dachboden-Elementen (aktuelle
Verlegehinweise beachten)

8.3.3 Vorteile des fermacell
Dachboden-Elements N+F

M Handliche Elemente (50x 100 cm)

passen durch nahezu jede Dachluke

M Durch Nut- und Federverbindung
(N+F) einfache Montage ohne
Verklebung oder Befestigungsmittel

B Schnell und unkompliziert: nur ein
Arbeitsgang fur Verlegung

M Stabil, belastbar und sofort begehbar

M Problemlose Bearbeitung -
fur die Montage ist lediglich ein
Fuchsschwanz notwendig

M Hervorragende Warmedammeigen-
schaften (EPS DEO 150 WLG 035)

B Durch 140 mm Dammstoffdicke
Erfillung des geforderten U-Wertes
nach Novellierung der Energieein-
sparverordnung (EnEV 2009) § 10 (3],
Warmedurchgangskoeffizient der
obersten Geschossdecke von
0,24 Watt/( m2K)

B Keine Beeintrachtigung der unteren
Wohnraume durch Dammarbeiten

M Feuchte- und temperatur-
unempfindlich durch fermacell
Gipsfaser-Platte

B Spéterer Ausbau als Wohnraum
durch Verstarkung mit fermacell

Gipsfaser-Platten maoglich

B Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102-1



? Kenndaten

9.1 fermacellG ipsfaser
Estrich-Elemente

Die Elemente bestehen aus zwei werk-
seitig miteinander verklebten 10 mm
oder 12,5 mm dicken fermacell Gips-
faser-Platten. Die beiden Platten sind
gegeneinander versetzt angeordnet,
sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz

Kennwerte von fermacell Gipsfaser-Platten

entsteht. Die Abmessungen der Ele-
mente betragen 1500x500 mm (Deck-
fladche 0,75 m2). fermacell Gipsfaser
Estrich-Elemente sind ohne und mit
unterschiedlichen Dammstoffkaschie-

rungen erhaltlich.

9.2 fermacell
Powerpanel TE

Die Elemente bestehen aus zwei werk-
seitig miteinander verklebten 12,5 mm
dicken Powerpanel H20 Platten. Die
beiden Platten sind gegeneinander
versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm
breiter Stufenfalz entsteht. Die Abmes-
sungen der Elemente betragen
1250x500 mm (Deckflache 0,625 m2).

Kennwerte von fermacell Powerpanel H,0

Rohdichte (Produktionsvorgabe) px 1150 + 50 kg/m?3 Rohdichte (Produktionsvorgabe) pk 1000 kg/m?
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 13 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 56 nach DIN EN 12572
Warmeleitzahl A 0,32 W/ mK Warmeleitzahl A 0,173 W/mK
™ - T nach DIN EN 12664

spezifische Warmekapazitat c 1,1 kJ/kgK

spezifische Warmekapazitat ¢ 1,0 kJ/kgK
Brinellharte 30 n/mm?

Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte ca.5%
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung <2% und 20 °C Lufttemperatur
thermischer Ausdehnungskoeffizient 0,001 %/K Baustoffklasse geman DIN EN 13501-1 A1l

; . (nichtbrennbar)

Dehnung/Schwindung bei Veréanderung 0,25 mm/m
der rel. Luftfeuchtigkeit um 30 % (20 °C) pH-Wert ca. 10
Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte 1,.3%
und 20 °C Lufttemperatur
Baustoffklasse gemafB DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar) A2
pH-Wert 7-8




9.3 Bauphysikalische Kenndaten der fermacell Estrich-Elemente
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fermacell 2EMN 2E22 2E13 2E23 2E31 2E32 Powerpanel TE
Estrich-Element (2E14) (2E33) (2 E35)
Aufbau 2x10 mm 2x12,5mm 2x10 mm 2x12,5mm 2x10 mm 2x10 mm 2x12,5mm
Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | Gipsfaser-Platte | (2 x 12,5 mm) Gipsfaser- Powerpanel

+20mm +20mm Gipsfaser-Platte | Platte + 10 mm | Platte

(+30 mm) Polystyrol- +10 mm Mineralwolle

Polystyrol- Hartschaum Holzfaser (2x12,5mm

Hartschaum WLG 040 WLG 050 Gipsfaser-

WLG 040 Platte + 20 mm

Mineralwolle)
WLG 040

Elementdicke (mm) 20 25 40 45 30 30 25

(50) (35) (45)
Eigenlast (kN/m?) 0,23 0,29 0,23 0,29 0,25 0,25 0,25

(0,24) (0,31) (0,33)
Warmedurchlass- 0,06 0,08 0,56 0,58 0,26 0,28 0,14
widerstand (m2 K/W) (0,81) (0,28) (0,31)
Baustoffklasse
nach DIN EN 13501 A2q-s1 A2q-s1 Bi-s1 Bi-s1 Bi-s1 A24-s1 AT*
bzw.* DIN 4102

9.4 Zubehorprodukte

Kennwerte
fermacell Boden-Nivelliermasse

Kennwerte

fermacell Ausgleichsschiittung

Kennwerte

fermacell Gebundene Schiittung

je T mm Schichtdicke

Druckfestigkeit
(DIN 1164)

ca. 26,0 N/mm?

max. Schitthdhe
(unverdichtet)

100 mm Anwendungs-
bereich 1
60 mm Anwendungs-

10 mm Schichtdicke

Biegezugfestigkeit ca. 6,5 N/mm? bereiche 2-4

(DIN 1164) . .
Schittmenge ca. 10 Liter procm

Stuhlrollenfestigkeit ab min. jem? Schiitthshe

nach DIN 68131 1 mm Schichtdicke - X N

bzw. EN 12529 Eigenlast b.el . 0,04 kN/m
10 mm Schichtdicke

Eigenlast bei 0,17 kN/m? Lagerung trocken

Lagerung

9 Monate trocken

Kennwerte
fermacell Wabenschiittung

Baustoffklasse A1 (nach DIN 4102)
Warmeleitzahl Ag 0,7 W/mK
Kornung 1 bis 4 mm

Schittdichte

ca. 1.500 kg/m?3

mind. Schitthohe

30 mm

max. Schiitthohe
(unverdichtet)

60 mm

Schittmenge ca. 10 Liter procm
je m? Schitthohe
Eigenlast 0,45 kN/m?
bei 30 mm Wabe
0,90 kN/m?

bei 60 mm Wabe

Lagerung

trocken

mind. Schiitthohe

Baustoffklasse Al Baustoffklasse A1 [nach DIN 4102) Baustoffklasse A2 (nach DIN 4102)
Warmeleitzahl Ag 1,1 W/mK Wirmeleitzahl Ag 0,09 W/ mK Wiarmeleitzahl Ag 0,12 W/mK
Rohdichte 1700-1800 kg/m3 Kornung 0,2 bis 4 mm Druckfestigkeit 0,4 bis 0,5 N/mm?
: . o (DIN 53421)
max. Schichtdicke 20 mm Schiittdichte ca. 400 kg/m?3
Trockenrohdichte ca. 350 kg/m?
Verbrauch pro m? ca. 1,4 kg mind. Schitthohe 10 mm

30 mm

max. Schitthohe

2.000 mm (in Schichten
bis 500 mm)

Schiittmenge ca. 10 Liter procm
jem? Schiitthohe
Dampfdiffusion p=7

(DIN 52615)

Eigenlast bei 0,035 kN/m?

10 mm Schichtdicke

Lagerung 6 Monate

trocken und frostfrei




9.5

fermacell Powerpanel TE Bodenablauf-System

Bezeichnung Systemzeichnung Abmessungen Elementdicke Eleme Waéarmedurc Baustoffklasse Ablaufleistung
gewicht lasswiderstand nach DIN 4102
[mm] [mm] [kgl [m2K/W] [t/s]
Bodenablauf- = = 500 x 500 auBen 35 9 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem
element O (mit Stufenfalz bzw. waagerechtem
500 x 500 600 x 600) . Ablauf)
. innen 25
Duschelement 1000 x 1000 aufen 35 35 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem
1000 x 1000 (mit Stufenfalz bzw. waagerechtem
1100 x 1100) Ablauf)
O innen 25
Duschelement 1200 x 1200 aufien 35 50 0,17 Al 0,7 (bei senkrechtem
1200 x 1200 (mit Stufenfalz bzw. waagerechtem
1300 x 1250) Ablauf)
innen 25
9.6 fermacell Powerpanel TE Gefadlle-Set
Elementskizze Abmessungen Elementhdhe Einbauhdhe
Geféllebereich  Gefdlle-Set Gefélle-Set
(inklusive zusatzlicher
Powerpanel H,0-Platte)
_ Draufsicht B - 1000 x 1000 mm | 42,5 mm (Hochpunkt) |55 mm* (Hochpunkt)
30 mm (Tiefpunkt) 42,5 mm* (Tiefpunkt)
g s
3 @
o o
- Element 1 Element 2
UEI% 500 501[ 1[ 1[ 500 1\jl][lq[
1[ 650 1[ 1[wLbU 550 1[
*Konstruktionshohen beziehen sich ausschlieflich auf das fermacell Powerpanel TE Gefalle-Set.
Weitere Hohen wie z.B. Ablauftopf, Abflussleitung etc. miissen zusatzlich berlcksichtigt werden.
9.7 fermacell Dachboden-Elemente N+F
Elementdicke Aufbau Abmessungen Eigenlast Baustoffklasse Warmedurchlass-
nach DIN 4102  widerstand
fermacell Dammstoff
[mm] Gipsfaser-Platte EPS 035 DEO 150 [mm] [kN/m2] [m2K/W]
120 10 110 1000 x 500 ca.0,15 B1 317
150 10 140 1000 x 500 ca.0,16 B1 4,03
Weitere Elementdicken zwischen 70 und 210 mm auf Anfrage erhaltlich.
9.8 fermacell Kellerdecken-Dammelement N+F
Elementdicke Aufbau Abmessungen Eigenlast Baustoffklasse Warmedurchlass-
nach DIN 4102  widerstand
fermacell Dammstoff
[mm] Gipsfaser-Platte EPS 035 DEO 150 [mm] [kN/m?] [m2K/W]
70 10 60 1000 x 500 ca.0,14 B1 1,74




10 Bauphysik

10.1 Brandschutz fiir Estrich-Aufbauten

10.1.1 Brandschutz Einsatz eines einzigen fermacell Durch die Kombinationsmaglichkeiten
fermacell Estrich-Elemente ermogli- Gipsfaser Estrich-Elementes auf den mit erganzenden Materialien, z.B. der
chen die Verbesserung der brand- entsprechenden Rohdeckentypen fermacell Ausgleichsschiittung oder
schutztechnischen Klassifizierung von realisierbar. einer zusatzlichen Lage fermacell Gips-
Rohdeckenaufbauten der unterschied- faser-Platten kann der Brandschutz
lichsten Deckentypen. Klassifizierungen wesentlich verbessert werden.

von F 30 bis F 90 sind bereits durch den

fermacell Estrich-Element 2EMN 2E22 2E13 2E23
(2E 14)
Aufbau 2x 10 mm 2x12,5mm 2 x 10 mm Gipsfaser- 2x 12,5 mm Gipsfaser-
Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte Platte + 20 mm (+ 30 mm) | Platte + 20 mm

Polystyrol-Hartschaum | Polystyrol-Hartschaum

Brandschutz ohne weitere Schichten F30 F 60 F 30 F 60

Ausfiihrungsvarianten fir erganzende Schichten unterhalb der fermacell Estrich-Elemente

fermacell Gipsfaser-Platte F 60 d>10mm |F90 d>10mm |Fé0 d>10mm |F90 d>10mm

fermacell Ausgleichsschiittung F 60 d>10mm |F90 d>10mm |Fé0 d>10mm |F90 d>10mm
F 90 d>20mm F 90 d>20mm

fermacell Gebundene Schiittung F 60 d>40mm |F90 d>40mm | F 60 d>40mm | F90 d>40mm
F90 d>60mm F90 d>60mm

fermacell Waben-Dammsystem Brandschutz Brandschutz Brandschutz Brandschutz
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Ausfiihrungsvarianten fir ergdnzende Dammstoffschichten unterhalb der fermacell Estrich-Elemente
Der zuldssige Anwendungsbereich kann sich hierbei andern. Eine Liste geeigneter Dammstoffe finden Sie unter www.fermacell.de im Downloadbereich.

Mineralwolle nach DIN EN 13162 F 90 d> 10 mm
Rohdichte > 150 kg/m?, Schmelzpunkt
> 1000 °C, z.B. Akustik EP3 von Isover
oder Floorrock GP von Rockwool

Holzfaserdammplatte nach DIN EN 13171 F 90 d>20mm
Rohdichte > 150 kg/m?
z.B. Steico Therm
Holzfaserdammplatte nach DIN EN 13171 F 90 dz10mm
Rohdichte > 200 kg/m?3

z.B. Steico Isorel (Steico Standard)

*) Alternativ: FERMACELL Powerpanel H,0d > 12,5 mm



Brandschutztechnische Verbesserung von Rohdeckentypen

Massivdecken

Holzbalkendecken

Holzbalkendecken

Stahltrapezpr

Stahltragerdecken

mit oberer Beplankung

mit tragfahigem Einschub
(niveaugleich oder
abgesetzt)

d>16 mmp > 520 kg/m?
Bretter/Dielung
d>21mm

d>16 mmp > 520 kg/m?
Bretter/Dielung
dz21mm

rungen des entsprechen-
den AbP sind zu beachten.
Eventuell sind zusatzliche
Schichten nétig.

4
' wile aa?
/ ) I
/ /[
/
Mindestdicke gemaf Holzwerkstoffplatten Holzwerkstoffplatten Bemessung der Stahltra- | Bemessung der Stahl-
Statik d> 16 mm p > 600 kg/m? d>16 mmp > 600 kg/m3 pezprofile gemaB Statik. trager nach Statik,
Sperrholzplatten Sperrholzplatten Die besonderen Anforde- | Deckenaufbau mitd > 16

mm Holzwerkstoffplatten,
Sperrholzplatten,
Beton o. A.

Durch den Einsatz von fermacell Bodensystemen kénnen verschiedene Rohdeckentypen brandschutztechnisch verbessert werden.
Einzelheiten sind folgenden Brandschutzpriifzeugnissen zu entnehmen:

- fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente - P-3981/9177

- fermacell Powerpanel TE - P-3282/706/07

Die brandschutztechnische Verbes-

serung von Rohdeckentypen ist bei

folgenden Konstruktionen moglich:

B Massivdecken

M Holzbalkendecken mit oberer

Beplankung

B Holzbalkendecken mit tragfahigem

Einschub [niveaugleich oder

abgesetzt)

B Stahltrapezprofile
W Stahltragerdecken

2E31 2E32 Powerpanel
(2E33) (2 E35) TE
2x10mm(2x125mm) |2x10mm 2x12,5mm
Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte Powerpanel Platte
+ 10 mm Holzfaser + 10 mm Mineralwolle
(2x12,5mm
Gipsfaser-Platte
+20 mm Mineralwolle)
F 90 F 90 F 30
F 90 F 90 F 60*) d>10mm
F 90 F 90 F 60 d>20mm
F 90 d>30mm
F 90 F 90 F 60 d>40mm
F 90 d>50mm
F 90 F 90 Brandschutz
auf Anfrage
F 60 d>10mm
F 90 d>20mm
F 60 d>10mm
F 90 d>20mm




10.2 Schallschutz fiir Gipsfaser Estrich-Aufbauten

Einfiihrung

Das folgende Kapitel ist ein Hilfsmittel
fur Bauphysiker und Planer, welche sich
mit dem Schallschutz im Bodenbereich
befassen und macht keine technischen
Aussagen Uber die Verarbeitung von
FERMACELL Systemen. Die aufgefihr-
ten Aufbauten sind als Grundlage fir die
Entscheidung gedacht welcher Trocken-
bodenaufbau verwendet werden soll. Es
wurden dabei nicht alle maglichen
Kombinationen gepriift.

Bei Umbauten stellen bereits vorhande-
ne Decken sowie mit Schittung gefllte
Zwischenbdden den Bauphysiker u.U.
vor Probleme: Wie soll eine Schilfrohr-
decke in Kombination mit neu erstellten
/wischenboden bewertet werden? Wie
wirkt sich eine vorhandene Beschwe-

rung im Einschub aus?

Um diese Licke zu schlieflen, wurden
ebenfalls entsprechende . Bestandes-
decken” mit .alten” Schilfrohrdecken
und Hohlraumfillung oberhalb des
Einschubs geprift.

Samtliche Aufbauten wurden im Labor
gem. den aktuellen in Europa geltenden
Normen gemessen und konnen nicht
unbewertet auf die entsprechende
Baustellensituation Gbernommen
werden. Es ist zudem zu prifen, ob die
vorgesehenen Materialien dem vorhan-
denen Anwendungsbereich

entsprechen.

Haftungsanspriiche gegeniber
fermacell lassen sich aus dieser
Broschire nicht ableiten.

Kennzeichnende schalltechnische
Grofen

Die Schalldammung von Bauteilen wird
entsprechend der DIN EN 1SO 140
gemessen. Dabei liegen i.d.R. 16 Mess-
werte von Terzbandern vor. Um mit
diesen Werten einfacher arbeiten zu

kdnnen, wurde ein Bewertungsverfah-

ren nach der DIN EN ISO 717 eingeflihrt,
welches die 16 Messwerte zu einer
Einzahlangabe zusammenfasst. D.h. im
folgenden wird i.d.R. von Einzahlanga-

ben gesprochen.

Grofen fur Anforderungen an die Luft-
und Trittschallddmmung entsprechend
DIN 4109 11/89

R’w: bewertetes Schallddmm-Maf3 in dB
mit Schallibertragung tber flan-
kierende Bauteile (eingebauter
Zustand)

Rw: bewertetes Schalldamm-Maf in dB
ohne Schallibertragung tber
flankierende Bauteile

L'nwi: bewerteter Normtrittschallpegel
indB

Des Weiteren werden Kenngréf3en von
Bedeutung sein, wenn es um den Nach-
weis von Bauteilen bzw. um die Beurtei-
lung von Messwerten geht.
Rw.r:Rechenwert des bewerteten
Schallddmm-Mafes ohne Schall-
Ubertragung Uber flankierende
Bauteile nach der DIN 4109, wird
aus dem Prifwert einer Konstruk-

tion gewonnen

Rwr:Rwp (Prifwert einer Konstruktion
im Prifstand ohne Nebenwege
bzw.

Rwnach IS0 717-1) - 2 dB

Anforderungen

Die Definition der Schallschutzanforde-
rungen fur ein Bauvorhaben werden in
Deutschland bauaufsichtlich durch die
DIN 4109 11/89 geregelt. Hier sind fur
die jeweiligen Bereiche Mindestanforde-
rungen genannt, welche baurechtlich
verbindlich sind. Zivilrechtlich wird in
der Regel allerdings eine andere Bau-
weise geschuldet, welche entweder
zuvor hinsichtlich des zu erwartenden
Schallschutzniveaus schriftlich klar
vereinbart wurde oder mindestens den
allgemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen muss. Entspre-
chende Urteile der aktuellen Rechtspre-
chung z.B. vom BGH (Bundesgerichts-

hof) sind zu beachten.

Fir eine individuelle Regelung der
Schallschutzniveaus stehen die DIN
4109, Beiblatt 2; Vorschlage fur den
erhohten Schallschutz oder die VDI
Richtlinie 4100 Schallschutz von Woh-
nungen zur Verfiigung. Diese Werte sind
im Bauvertrag privatrechtlich zu
vereinbaren.

Eine Ubersicht Giber die Anwendungs-
bereiche finden Sie auf Seite 10 dieser
Broschiire. Um einen Uberblick (iber
die baurechtlichen Mindestanforderun-
gen zu gewinnen werden diese im
Folgenden auszugsweise dargestellt
(DIN 4109 11/89 Tab.3):

Erforderliche Luft- und Trittschalldammung zum Schutz gegen Schalliibertragung aus einem fremden

Wohn- oder Arbeitsbereich

Bauteile Anforderungen Erh. Anforderungen nach DIN
4009, Beiblatt 2
erf.R’y erf. L'nw erf.R’y erf. L'nw
dB dB dB dB
GeschoBhduser mit Wohnungen und Arbeitsraumen
Wohnungstrenndecken 54 53 > 55 <46
Wohnungstrennwande 53 > 55
Beherbergungsstatten
Decken 54 53 > 55 <hé
Wande zwischen: 47 > 55
B Ubernachtungsraumen
M Fluren und Ubernachtungsraumen
Schulen und vergleichbare Unterrichtsbauten
Decken zwischen Unterrichtsrdumen | 55 53 k.A. k.A.
oder ahnlichen Rdumen
Wande zwischen Unterrichtsraumen | 47 k.A. k.A.
oder ahnliche Raumen




Rohdeckenarten
Aufbau Schallschutz
Trittschall L, w,r  Luftschall Ry, r
dB dB
Sichtbare Holzbalkendecke 92 26 70
22 mm Holzwerkstoffplatte
220 mm Balken
Geschlossene Holzbalkendecke, 80 40 72

Unterdecke auf Lattung

22 mm Holzwerkstoffplatte
220 mm Balken

50 mm Hohlraumdammung
30 mm Lattung, e =333 mm
10 mm FERMACELL

N Geschlossene Holzbalkendecke, 53 b4 74
Unterdecke federnd abgehangt

22 mm Holzwerkstoffplatte

220 mm Balken

_ 50 mm Hohlraumdammung

o 30 mm Protektor TPS, e = 333 mm
10 mm FERMACELL

Geschlossene Holzbalkendecke, 64 47 76
Einschub nicht tragend

24 mm Dielen

220 mm Balken
Einschub 80 kg/m?
Rohrputz 28 kg/m?

Geschlossene Holzbalkendecke, - - 78
Einschub tragend

220 mm Balken

Einschub 80 kg/m2 mit
fermacell Gebundene Schittung
aufgefillt

Rohrputz 28 kg/m?

\ . Geschlossene Holzbalkendecke, - - 79
Einschub tragend.

220 mm Balken

110 mm fermacell Gebundene
Schittung

Rohrputz 28 kg/m?

" Massivdecke 400 kg/m? - - 80
] 160 mm Stahlbetondecke




Rohdecke
Rw,r =26dB
Lowr=92dB

Sichtbare Holzbalkendecke

Systemzeichnung Aufbau Schallschutz Anwendungs-
Trittschall L, w,r  Luftschall Ry, r bereiche

2E 35 _ 105 55 63 1
[2x12,5 mm Gipsfaser-Platten
+ 20 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E 32 : 90 57 61 1
(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E22 , 105 58 63 1
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 20 mm Steico Therm

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E35

[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle

auf 30 mm Waben-Dammsystem

75 60 59 1

2E31 _ 90 63 59 3
(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E31 60 65 56 3
(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 30 mm Waben-Dammsystem

2E 32 _ 90 66 53 1
[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Ausgleichsschittung

2E31 _ 130 69 48 1
[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser

auf 100 mm Ausgleichsschiittung

2E22 _ 85 73 45 1
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)

auf 30 mm EPS Fuflboden-Heizung
auf 10 mm FERMACELL
| | auf 20 mm Floorrock GP




Systemzeichnung Aufbau

2E32

[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 20 mm Ausgleichsschiittung

Aufbau-
hohe

50

Schallschutz
Trittschall Ly, w,r

73

Luftschall Ry, r

45

Anwendungs-
bereiche

SR p"&%‘c e 20|

2E31

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 20 mm Ausgleichsschittung

50

74

45

2E35
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle)

45

78

44

2E 32
[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

30

79

40

2E31
[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser]

30

83

41




Rohdecke
Rw,r =40dB
L.,wr=80dB

Schallschutz Anwendungs-
Trittschall L, wr  Luftschall Ry, r bereiche

2 E 35 _ 105 59 60 1
[2x12,5 mm Gipsfaser-Platten

+ 20 mm Mineralwolle)
auf 60 mm Waben-Dammsystem

2 E 31 : 90 63 57 3
(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten

+10 mm Holzfaser)
auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E35 ) 75 63 57 1
(2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten

+20 mm Mineralwolle)
auf 30 mm Waben-Dammsystem

2E22

(2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 20 mm Steico Therm

auf 60 mm Waben-Dammsystem

105 64 58 1

2E32 90 65 54 1
(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Ausgleichsschittung

2E31 60 65 54 3

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)
auf 30 mm Waben-Dammsystem

2E31 130 66 53 1

- [2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)
auf 100 mm Ausgleichsschittung

0 e o o o o i
OIS0

B

2E 35 _ 65 68 52 1
(2 x 12,5 mm Gipsfaser-Platten

+20 mm Mineralwolle)
auf 20 mm Ausgleichsschittung

2E22 : 125 68 52 1
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)

auf 100 mm Ausgleichsschittung




Systemzeichnung Aufbau

Aufbau-
hohe

Schallschutz
Trittschall Ly, w,r

Luftschall Ry, r

Anwendungs-
bereiche

2E35

[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle)

auf 10 mm Gipsfaser-Platte

auf 20 mm Ausgleichsschiittung

75

68

51

2E22

[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 30 mm EPS Fuflboden-Heizung
auf 10 mm FERMACELL

auf 20 mm Floorrock GP

85

68

50

2E31

[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 60 mm Ausgleichsschittung

90

69

52

2E31

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten

+10 mm Holzfaser)

auf 100 mm gebundene Schiittung

130

69

50

2E22
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 60 mm Ausgleichsschiittung

85

70

52

2E22
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 40 mm Steico Isorel

65

70

51

2E22
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 100 mm gebundene Schittung

125

70

50

2E32

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 20 mm Ausgleichsschittung

50

70

48

2E35
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+ 20 mm Mineralwolle)

45

71

49

—
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2E31

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

mit 20 mm Ausgleichsschittung

50

71

49

2E22
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
mit 30 mm EPS FuB3boden-Heizung

55

72

49

2E31

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

mit 40 mm gebundene Schittung

70

72

47

S —
—
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2E22
[2x12,5 mm Gipsfaser-Platten)
mit 20 mm Ausgleichsschittung

45

73

50

i

2E32
[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

30

73

45

=

2E31
[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

30

74

46




Rohdecke
Rwr =53dB
Ln,wr=064dB

Geschlossene Holzbalkendecke, Unterdecke federnd abgehangt

Systemzeichnung Aufbau Schallschutz Anwendungs-
Trittschall L, wr  Luftschall Ry, r bereiche

2E 35 _ 105 39 75 1
[2x12,5 mm Gipsfaser-Platten
+ 20 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E 32 : 90 40 75 1
(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E22 , 105 41 76 1
(2% 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 20 mm Steico Therm

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E31 , 90 4 75 3
(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten

+ 10 mm Holzfaser

auf 60 mm Waben-Dammsystem

2E35 _ 75 43 72 1
(2 x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle)

auf 30 mm Waben-Dammsystem

2E31 . 60 L4 71 3
[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 30 mm Waben-Dammsystem

2E22 . 85 52 64 1
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 30 mm EPS FuBboden-Heizung
auf 10 mm FERMACELL

auf 20 mm Floorrock GP

e g 2E31 ; 50 52 63 3
30 (2 x 10 mm Gipsfaser-Platten

é-oic?%a h&o%&%i@ai%;ai 20| +10 mm Holzfaser)
[}

! mit 20 mm Ausgleichsschittung

e P 2E31 : 30 55 61 3
e m————— (2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
i i +10 mm Holzfaser)




Aufbau-  Schallschutz Anwendungs-
hohe Trittschall Lo, w,r  Luftschall Ry, r bereiche

2E35 _ 45 56 63 1
45 [2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten

+20 mm Mineralwolle)

MSO [2 x 10 mm Gipsfaser-Platten

i + 10 mm Mineralwolle)




o)

Rohdecke
Rw,r =47dB
Ln,wr=064dB

Schallschutz
Trittschall Ly, w,r

Luftschall Ry, r

Anwendungs-
bereiche

2E35

[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+ 20 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

43

73

2E32

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

90

43

71

2E31

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 60 mm Waben-Dammsystem

90

44

73

2E22

(2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 20 mm Steico Therm

auf 60 mm Waben-Dammsystem

105

45

73

2E31

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 30 mm Waben-Dammsystem

60

46

70

2E32

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

auf 60 mm Ausgleichsschittung

90

48

67

2E22

[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 30 mm EPS FuBboden-Heizung
auf 10 mm FERMACELL

auf 20 mm Floorrock GP

85

48

66

2E31

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 60 mm Ausgleichsschiittung

90

49

65
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2E31

[2x 10 mm Gipsfaser-Platten

+ 10 mm Holzfaser)

auf 100 mm Ausgleichsschittung

130

50

66




Systemzeichnung Aufbau

Aufbau-
hohe

Schallschutz
Trittschall L, w,r

Luftschall Ry, r

Anwendungs-
bereiche

2E35
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle)

45

50

66

2E31

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

mit 20 mm Ausgleichsschiittung

50

51

64

2E22
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 40 mm Steico Isorel

65

52

67

2E31

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

mit 40 mm gebundene Schiittung

70

53

64

2E32
[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle)

30

53

63

2E31

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten

+10 mm Holzfaser)

auf 100 mm gebundene Schiittung

130

54

66

2E31
[2x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

30

54

63




o

Rohdecke

kein Ausgangswert
ermittelbar
(Hammerwerk auf
losem Einschub)

L A A R

]

Geschlossene Holzbalkendecke, Einschub tragend

Systemzeichnung Aufbau

Schallschutz

Trittschall Ly, w,r

Luftschall Ry, r

Anwendungs-
bereiche

I I

 — .
mm@j (2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
I I

+10 mm Holzfaser)

[ 2E31 ‘ 50 49 b6 3
30 (2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
WWW 20 +10 mm Holzfaser)
! mit 20 mm Ausgleichsschittung
2E31 30 49 69 3




Rohdecke

kein Ausgangswert
ermittelbar
(Hammerwerk auf
losem Einschub)

Systemzeichnung Aufbau

Schallschutz
Trittschall Ly, w,r

Anwendungs-

Luftschall Ry, r bereiche

=

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

— 2E31 _ 50 56 63 3
30 [2x 10 mm Gipsfaser-Platten
WMW 20 +10 mm Holzfaser)
! mit 20 mm Ausgleichsschittung
2E31 30 59 61 3




2E35

(2 x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle)

auf 20 mm Ausgleichsschittung

65

Schallschutz
Trittschallverbesserung A Ly,

31

Anwendungs-
bereiche

2E32

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle

auf 60 mm Ausgleichsschittung

90

31

2E22

[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 30 mm EPS Fuflboden-Heizung
auf 10 mm FERMACELL

auf 20 mm Floorrock GP

85

30

2E32

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Mineralwolle

auf 20 mm Ausgleichsschiittung

50

29

2E31

(2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 100 mm Ausgleichsschiittung

130

27

2E35
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten
+20 mm Mineralwolle

45

27

2E22
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 40 mm Steico Isorel

65

26

2E31

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)

auf 60 mm Ausgleichsschiittung

90

25

2E31

[2x 10 mm Gipsfaser-Platten

+10 mm Holzfaser)

auf 100 mm gebundene Schittung

130

25




Systemzeichnung Aufbau Aufbau-  Schallschutz Anwendungs-
hohe Trittschallverbesserung A L, bereiche
- 2E31 50 24 3
30| [2x 10 mm Gipsfaser-Platten
*"“J""*S""‘:%EA'#M 20) +10 mm Holzfaser)
auf 20 mm Ausgleichsschiittung
2E31 70 24 3
[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten
+10 mm Holzfaser)
auf 40 mm gebundene Schiittung
2E22 , 125 24 1
ST | [2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
g&&éé’@@%ﬁ auf 100 mm Ausgleichsschiittung
2E 22 _ 85 22 3
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 60 mm Ausgleichsschittung
2E22 _ 65 22 3
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 40 mm gebundene Schittung
2622 , 125 21 3
[2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
auf 100 mm gebundene Schittung
1 |2E22 _ 45 20 3
=T o0 [2x12,5 mm Gipsfaser-Platten)
Eemgstnd 20 mit 20 mm Ausgleichsschittung
A |2E22 , 55 20 1
= [2x 12,5 mm Gipsfaser-Platten)
/}) /}) 30| mit 30 mm EPS FuBboden-Heizung
| | 2E14 50 19 2

[2 x 10 mm Gipsfaser-Platten)
+30 mm EPS Polystyrol-Hartschaum




10.3 Schallschutz fiir Powerpanel TE Estrich-Aufbauten

10.3.1 Schallddammung von Holzbalkendecken

Rohdecke

fermacell Powerpanel TE

Systemzeichnung

Aufbau unter dem
Estrich-Element

10 mm Holzfaser
Steico Isorel

20 mm
Mineralwolle*

22/21 mm Holzfaser
Pavatex Pavapor

30 mm fermacell
Waben-Dammsystem

Anwendungsbereich
gemaf Kapitel 2.1

1+2+3

Holzbalkendecke

mit TPS-System

22 mm Holzwerkstoffplatte
200 mm Balken

50 mm Mineralwolle

30 mm Protektor TPS-System
10 mm fermacell

CITTITJJITITITL: |geschlossene 39 78 4b 72 46 69 51 63
Holzbalkendecke Wert Wert
mit Lattung durch durch
22 mm Holzwerkstoffplatte Inter- Inter-
200 mm Balken polation | polation
50 mm Mineralwolle ermittelt | ermittelt

— —— |30 mm Lattung
10 mm fermacell

TIIIIITIIIIILE | 9eschlossene 51 68 58 56 58 55 60 46

*Fabrikat der Mineralwolle: AKUSTIC EP3 von Isover oder Floorrock GP von Rockwool.

10.3.2 Trittschallverbesserung auf Massivdecken nach DIN 4109

fermacell Powerpanel TE

Systemzeichnung

—

202125

|
RNTSERR0O !
I

—

Aufbau unter dem
Estrich-Element

10 mm Holzfaser
Steico Isorel

20 mm
Mineralwolle*

22/21 mm Holzfaser
Pavatex Pavapor
20 mm fermacell
Ausgleichsschiittung

20 mm
Polystyrol-
Hartschaum
EPS DEO 100 kPa

Anwendungsbereich
gemaf Kapitel 2.1

Massivdecke

1+2+3

AL, (dB)

AL, (dB)
27

1

AL, (dB)

26

*Fabrikat der Mineralwolle: AKUSTIC EP3 von Isover oder Floorrock GP von Rockwool.



10.4 Priif- und

Kiwa WV, B : Zulassungsbescheide
Sy e iwa g3

I

[T L A ————= Ll e BT

o L ———— Fur Konstruktionen mit fermacell
™ Gipsfaser Estrich-Elementen liegen
European Technical Approval ETA 030008 eine Vielzahl von Priifzeugnissen,
Zulassungsbescheiden, Gutachten und
n— Mo with i
Trade m:l' Fiminiing vreiem vergleichbare Unterlagen vor.
Floacas ol s apgEYal Faiphiai Bl
& fermacell verfigt Uber die Europaische
E1-471 10 Duisbiurg

Technische Zulassung ETA (CE 04 ETA -
03-0006), alle fermacell Gipsfaser Est-

| Dk D Oy B i The inustistieg dry oo Hes by sysberms rich-Elemente sind CE-gekennzeichnet.
of conalfuction product wiih FEAMACELL Nocsrbreg stamants. arm
rrimata Ao om0 nae haslin meut s ianing
ol i il (bt fdbihongi

fermacell Gipsfaser-Platten sind als
Fiocers which prowsds cverall nichtbrennbar, Klasse A2-s1 d0 nach
EN 13501-1 eingestuft.

T T Y B
: r e Die brandschutztechnische Klassifi-
[ ——— e 1, Plast 7. Plaset 3 zierung der fermacell Gipsfaser Est-
rich-Elemente in Verbindung mit
Wiwd AL R verschiedenen Rohdecken in die Feuer-
This Busnpaan Tecnnical A sl T pagan widerstandklassen F 30 bis F 90 erfolgt

TIPP:

Weitere Informationen konnen tber 0800-5235665

bezogen werden.

aufgrund des Allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses P-3981/9177

der Amtlichen Materialprifanstalt fur
das Bauwesen, Braunschweig, vom

7. Januar 2008.

Fir den Schallschutz (Luftschall und
Trittschall) wurden verschiedene Auf-
bauten sowohl fir Massiv- als auch fir
Holzbalkendecken gepriift. Schallschutz-
prifungen wurden unter anderem an
der Materialprifanstalt fir das Bau-
wesen in Braunschweig und dem ift in

Rosenheim durchgefihrt.



11 Materialbedarf

11.1 fermacell Estrich-Elemente

Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dammstoff, fiir den Einsatz als Trockenestrich

Artikel-Bezeichnung

Bezeichnung

Artikel- EAN

Format

Palettierung

Estrich-Elemente

Dammmaterial

Nr. 40 07548...

mm

Stiick m?

INSTITUT

TESTED PRODUCT

(o os0s 13701008

20 mm 2E11(EE20) 76101 ...00407 7 1500 x 500 | 74 55,5 1307
25mm 2E22(EE25) 76141 ...00408 4 1500 x 500 | 60 45,0 1324
¢CO

Artikel-Bezeichnung

Estrich-Elemente (HF)

Bezeichnung
Dammmaterial

Artikel- EAN

Nr. 40 07548...

Palettierung
Stiick m?

INSTITUT

TESTED PRODUCT

10 050913701009

in 10 mm Dicke.

30 mm 2E31(EE 20 HF 10) 76045 ...00206 6 1500 x 500 | 60 45,0 1230
35mm 2E33(EE25HF 10) 76046%* | ..005630 1500 x 500 | 50 37,5 1324
7 @CO Mit Holzfaserddmmplatte

** Abweichende Lieferzeit!

Artikel-Bezeichnung

Estrich-Elemente (MW)

Bezeichnung
Dammmaterial

Artikel- EAN

Nr. 400 7548...

Format
mm

Palettierung
Stiick m?

30 mm 2 E 32 [EE 20 MW 10) 76030 ..00105 2 1500 x 500 | 60 45,0 1190
35mm 2E34(EE25 MW 10) 76043** | ..005623 1500 x 500 | 50 37,5 1324
45 mm 2 E 35(EE 25 MW 20) 76038 ...004327 1500 x 500 | 50 B85 1340

Mit hochwertiger Mineralwolle
in 10 mm Dicke.

** Abweichende Lieferzeit!

Artikel-Bezeichnung

Bezeichnung

Artikel- EAN

Format

Palettierung

Estrich-Elemente (PS)

Dammmaterial

Nr. 40 07548...

mm

Stiick m?

40 mm 2 E13 (EE 20 PS 20) 76003 ...00099 4 1500 x 500 | 60 45,0 1130
45 mm 2E23(EE25PS20) 76053** | ..005616 1500 x 500 | 50 37,5 1140
50 mm 2 E 14 (EE 20 PS 30) 76004 ..00101 4 1500 x 500 | 50 7.5 980

Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum?
in 20 bzw. 30 mm Dicke.

'=nach EN 13163 EPS DEO 100 KPa.
**Abweichende Lieferzeit!




11.2 Zubehor fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Artikel- EAN Stiick/  Karton/ Verbrauch
Nr. 4007548... Karton Palette
Estrich-Kleber
il 1kg Fir die sichere Verklebung der 79022 ..001670 18 24 ca. 40-50 g/m?
H fermacell Estrich-Elemente. [entspricht
1 INSTITUT B . .
Mit Spezial-Dise zum doppelten ca. 20-25m?
TESTED PRODUCT
i Auftrag in einem Arbeitsgang. je Flasche].

Artikel-Bezeichnung

Beschreibung

Artikel-
Nr.

EAN

4007548...

Stiick/
Karton

Karton/
Palette

Verbrauch

Estrich-Kleber greenline

=9

1kg

¢CO

INSTITUT
TESTED PRODUCT

10 0309 13701 007

Kennzeichnungsfreier Klebstoff
fur die Verklebung von fermacell
Gipsfaser Estrich-Elementen

flir den Wohn- und Biirobereich.

79225

..014403

24

ca. 80-100 g/m?
(entspricht
ca. 10-12 m?

je Flasche).

Artikel-Bezeichnung

Abmessung

Beschreibung

Artikel-

EAN

Pakete/

Verbrauch/m?

mm

Schnellbauschrauben (inkl. Bit)

Nr.

4007548...

Karton

FuBboden

3,9x19 mm| Fir Gipsfaser Estrich-Elemente 79010 ..00159 5 1000 10

—
= = in 20 mm. 79020 00165 6 250 40
H 3,9x22mm| Fir Gipsfaser Estrich-Elemente | 79013 ..001625 1000 10
e > 25 mm. 79024 | ..00169 4 250 40

ca. 15 Stiick/m?2.

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Artikel- EAN Sack/ Verbrauch
Nr. 4007548... Palette
Fugenspachtel
5kg Zum Abspachteln der 79001 ..00153 3 144 ca. 0,2 kg/m?.
20 kg fermacell Gipsfaser 79003 ...00544 9 48
e -—?1
Estrich-Elemente.
| | INSTITUT
l TESTED PRODUCT
L - -

Abmessung

mm

Beschreibung

Artikel-
Nr.

EAN

400 7548...

Verbrauch

1000 x 100 x 10
1000x 50x 10

Fur die Schallentkoppelung
von Trockenestrichen zu
angrenzenden Bauteilen.

Nicht brennbar A 1.

Schmelzpunkt > 1.000 °C

79076

...00543 2

30

79079

..003100

60

1 Stuck pro lfm.




11.3 fermacell Powerpanel TE Estrich-Elemente und Zubehor

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Artikel- EAN Format Palettierung Gewicht

Nr. 400 7548... mm Stiick m? prom?in kg
Powerpanel TE

g 25 mm Zementares Estrich-Element, 75070 ...00537 1 500 x 1200 | 60 37,5 963 5

a—f 4 fir Nassraumbdden geeignet.

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Artikel- EAN Stiick/ Karton/ Verbrauch

Nr. 4007548... Karton Palette
Estrich-Kleber

- 1kg Zur Verklebung der fermacell Powerpanel TE 79022 ..001670 18 24 ca. 40-50 g/m?
| Elemente. Spezial-Diise zum doppelten Auftra (entspricht
| cCO - 9P pp 9. p
INSTITUT
i e ronucr ] ca. 20-25m?
je Flasche).

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Artikel- EAN Stiick/ Karton/ Verbrauch

Nr. 400 7548... Karton Palette

Estrich-Kleber greenline

i 1kg Kennzeichnungsfreier Klebstoff fir die 79225 ..01440 3 18 24 ca. 80-100 g/m?
=8 g g
Verklebung von fermacell Powerpanel TE (entspricht
cCO ’ P P
LA} Elementen fir den Wohn- und Birobereich. ca. 10-12m?
TESTED PRODUCT
je Flasche).

Artikel-Bezeichnung Abmessung Beschreibung Artikel- EAN Stiick/ Pakete/ Verbrauch/m?
mm Nr. 4007548... Paket Karton Boden

Powerpanel TE Schrauben (inkl. Bit)
3 3,5x23 mm Zur Verschraubung vom fermacell 79130 ...00542 5 500 48 ca. 20 Stiick.

Powerpanel TE.

Artikel-Bezeichnung Menge Beschreibung Artikel- EAN Sack/ Verbrauch
kg Nr. 400 7548... Palette
Powerpanel Flachenspachtel
10 kg Zementarer Universal-Flachenspachtel, 79074 ..00514 2 100 ca. 1,2 kg/m?
I 20 kg fur vollflachige Verspachtelung. 79075 ..005159 50 pro mm Schichtdicke.
Farbe: Grau.
-
-

Artikel-Bezeichnung Abmessung Beschreibung Artikel- EAN Verbrauch
mm Nr. 400 7548...
Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost
115x115mm | Senkrechter Ablauf 79137 ...00602 6 1 Ablauf je TE Duschelement oder
Waagerechter Ablauf 79136 ...00601 9 TE Bodenablauf.

el-Bezeichnung Abmessung mit Stufenfalz Beschreibung Artikel- EAN
mm mm Nr. 4007548...

Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente

Ablaufelement

500 x 500 mm 600 x 600 Bodenablauf-Element fir Waschkichen, 75076 ...00598 2

hausliche Wirtschaftsraume, Bader etc.

Duschelement

1000 x 1000 mm 1100 x 1100 Bodengleiches Duschelement fur barrierefreie Bader. 75080 ...00599 9

1200 x 1200 mm 1300 x 1250 75081 ..00600 2




Artikel-Bezeichnung Abmessung Beschreibung Artikel- EAN Stiick/ Verbrauch
mm Nr. 400 7548... Karton

Randdammstreifen MF

1000 x 100 x 10
1000x 50x10

Fir die Schallentkoppelung von 79076 ..00543 2 30 nach Bedarf

Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. | 79079 ..003100 60

Hohe Druckfestigkeit und nicht brennbar A 1.

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Artikel- EAN Sack/ Verbrauch

Nr. 4007548... Palette

Powerpanel Flachenspachtel
10 kg Zementarer Universal-Flachenspachtel, fir 79074 ..00514 2 100 ca. 1,2 kg/m?

—

)

20 kg vollflachige Verspachtelung. Farbe: Grau. 79075 ..005159 50 pro mm Schichtdicke.

11.4 Zubehor Niveauausgleich

Artikel-Bezeichnung Menge Beschreibung Artikel- EAN Sack/ Verbrauch
L Nr. 40 07548... Palette
Ausgleichsschiittung
501 Getrocknetes, mineralisches 78011 ..001519 30 ca. 10 I/m?
und selbstverkrallendes bei 10 mm Schitthéhe.

Granulat. Baustoffklasse A1.
Zum Niveau-Ausgleich bis 100 mm

Schitthohe im Wohnbereich.

Ca. 400 kg/m3.

Artikel-Bezeichnung Lange Beschreibung Artikel- EAN Rollen/ Verbrauch
m Nr. 400 7548... Palette
Rieselschutzvlies
50 m Rieselschutz unter fermacell 79046 ...00545 6 40 ca. 1,2m?
Ausgleichsschiittung. pro 1 m? Bodenflache.

AuBerst reiBfest, verarbeitungs-

freundlich und diffusionsoffen.

Breite: 1,5 m. Rolle: 75 m2.

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Artikel- EAN Sack/ Verbrauch
Nr. 4007548... Palette
Gebundene Schiittung
A ——— 801 Schnell abbindende zementar 78010 ..00539 5 15 ca. 10 I/m?
h gebundene Schittung fur Schitt- pro 10 mm Schitthohe.
L héhen von 30 bis 2.000 mm.

Belegreif nach ca. 24 Stunden,
feuchtebestandig, nicht brennbar

A2. Ca. 350 kg/m?.

Artikel-Bezeichnung Menge Beschreibung Artikel- EAN Sack/ Verbrauch
kg Nr. 4007548... Palette
Boden-Nivelliermasse
25kg Selbstverlaufende Nivellier- 78009 ..00595 1 40 ca. 1,4 kg/m?
masse zur Herstellung von pro 1 mm Schichtdicke.

ebenen und glatten Flachen
unter und auf fermacell

Estrich-Elementen bis

20 mm Haohe.




11.5 Zubehor fiir Trittschall- und Warmedammung

Artikel-Bezeichnung

Wabenschiittung

Beschreibung

Verbrauch

151

(22,5 kg)

Hoch schallddmmendes,
getrocknetes Spezialgranulat
mit hoher Dichte zum Einbringen
in die fermacell Estrich-Wabe.

Ca. 1500 kg/m?.

ca. 2 Sacke/m?

bei 30-mm-Wabe.
ca. 4 Sacke/m?

bei 60-mm-Wabe.

Abmessung
mm

Beschreibung

Verbrauch

Hoch schallddmmendes
Waben-Dammsystem zum
Einbringen der fermacell

Wabenschittung.

0,67 Stiick pro m?

Artikel-Bezeichnung Menge

L

Warmedammschiittung

Beschreibung

Verbrauch

1001

Trv——

"
-

Zur lickenlosen Warmedammung
von Hohlrdumen, z.B. in Holz-
balkendecken, Dachern und
Dachschragen oder in Stander-
wanden. Nicht brennbar A1,
Warmeleitzahl Ag: 0,050 W/mK.
Ca. 80 kg/m3.

ca. 10 Liter/m?

pro 1 cm Schitthéhe.




11.6 Zubehor Abdichtungen

kel-Bezeichnung

Beschreibung

Artikel-

Nr.

EAN
400 7548...

Verbrauch

Fliissigfolie

5 kg

20 kg

Weichmacher- und lsemittelfreie Kunstharzdispersion.
Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waager-

echten Flachen unter Fliesenbeldgen im Sanitarbereich.

79071

...00508 1

79072

...00509 8

ca. 800-1200 g/m2.

l-Bezeichnung

Tiefengrund

Beschreibung Artikel-

Nr.

EAN

Stiick/

4007548... Palette

Verbrauch

5 kg

Grundierung und Verfestigung von saugenden 79167

..014427

96

ca. 100-200 g/m? je nach

und weniger saugenden Untergriinden an
Wand, Decke und Boden im Innen- und Auf3en-

bereich.

Untergrund und Verdinnung.

Artikel-Bezeichnung

Dichtband

Beschreibung

Artikel-

Nr.

EAN
400 7548...

Verbrauch

=~

5m

50 m

Die neueste alkalibestandige Generation.
Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesamten
Bandbreite. Zur Uberbriickung von Fugen und

Anschlissen. Breite: 12 cm.

79069

...00506 7

79070

..00507 4

1 m/lfm Anschlussfuge.

Artikel-Bezeichnung

Dichtecken

Beschreibung

Artikel-
Nr.

EAN
400 7548...

Verbrauch

je 2 Stiick

Innenecken:
zur sicheren Abdichtung von Innenecken.
Auflenecken:

zur sicheren Abdichtung von Au3enecken.

79139

..01486 1

79138

..01485 4

1 Stiick je Ecke.




Artikel-Bezeichnung Menge Beschreibung Artikel- EAN VPE/ Verbrauch
Stiick Nr. 4007548... Karton
Wanddichtmanschetten
2 Stiick | Zum dauerhaften Abdichten 79068 ..00510 4 5x2 Stuck | 1 Stuck je
il von Rohrdurchfihrungen. Rohrdurchfihrung.

Abmessung: 12 x 12 cm.

Artikel-Bezeichnung

Flexkleber

Artikel-
Nr.

EAN
400 7548...

Beschreibung

Sack/

Verbrauch

Palette

Der universelle flexible Fliesenkleber 79114 ..00546 3

42

ber Zahnung - ca. 2,5 kg/m?2.

fir innen und aufen (C2 TE).

8er Zahnung - ca. 3,0 kg/m?2.
10er Zahnung - ca. 3,5 kg/m2.

11.7 Original fermacell Werkzeug

Artikel-Bezeichnung

Menge

Stiick

Beschreibung
Nr.

Artikel-

EAN
4007548...

Abmessung
mm

KlebstoffabstoBer und Ersatzmesser

1Stiick | Spezialwerkzeug zum einfachen Abstof3en von Klebstoffresten. | 79017 | ...005401 | 1250 mm
Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material.
Langer Stiel fur rickenschonendes Arbeiten.

3 Stiick | Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stiick/Paket. 79016 | ..014137 | 100 x 100 mm

Artikel-Bezeichnung

Menge
Stiick

Beschreibung

Artikel-
Nr.

EAN
4007548...

Abziehlehren-Set und variable Abziehlehre

4

4

1Set Hochwertiges Abziehlehren-Set. 79027 ..00222 6
6-teilig, je 2 Grundschienen 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlatte 2,50 m
und 1 verstellbare Abziehlatte 0,60 m-1,05 m
[Ersatzschiene als Zubehdr auch einzeln auf Anfrage erhaltlich).

1 Stiick | Abziehlehre variabel 1,50-2,50 m. 79059 014816




11.8 Materialbedarfstabellen

Materialbedarf fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente

je m2Verlegeflache:

je m2fiir 3. Lage:

Materialbedarf fermacell Gipsfaser-Platten

fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente ca. 1,33 Elemente fermacell Gipsfaser-Platte 1000 x 1500 mm ca. 0,66 Platten
fermacell Estrich-Kleber ca.40-50g fermacell Estrich-Kleber ca.130-150g
fermacell Schnellbauschrauben ca. 15 Stiick fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 22 mm ca. 25 Stiick
Spezial-Spreizklammern (alternativ) ca. 19 Stiick (alternativ) Spezial-Spreizklammern ca. 25 Stiick
fermacell Fugenspachtel ca. 0.1 kg Lange 21-22 mm; Drahtdurchmesser < 1,5 mm
Boden-Nivelliermasse ca. 1,4 kg/mm Schichtdicke

fermacell Ausgleichsschiittung ca. 10 l/cm Schiitthéhe

fermacell Gebundene Schiittung ca. 10 l/cm Schiitthéhe

fermacell Estrich-Wabe ca. 0,67 Elemente

fermacell Wabenschittung (30 mm) ca. 2 Sack

fermacell Wabenschittung (60 mm) ca. 4 Sack
Hinweis

Die Schnellbauschrauben dirfen die

Dammung nicht durchdringen und sich

nicht auf dem Untergrund abstiitzen
oder sich mit ihm verbinden.

Materialbedarf fermacell Powerpanel TE

je m?Verlegefldache:

fermacell Powerpanel TE
fermacell Estrich-Kleber
fermacell Powerpanel TE Schrauben

fermacell Powerpanel Flachenspachtel

1,6 Elemente
ca.40-50g

20 Stiick

1,2 kg/mm Schichtdicke

Materialbedarf Verbindungsmittel je Typ fermacell Estrich-Element

fermacell Estrich-Element

fermacell Estrich-Element 2 E 11
(2x 10 mm)

direkt auf festen Untergrund,
schwimmend verlegt

Schrauben

fermacell Schnellbauschrauben
3,9x19 mm

Bedarf: ~ 15 Stiick/m?
Schraubenabstand: € 20 cm

Befestigungsraster - 3. Lage
Gipsfaser-Platte auf fermacell
Gipsfaser Estrich-Elementen

alternativ: Spezial-Spreizklammern
(sh. auch Klammerliste Seite 96)

alternativ:
Spezial-Spreizklammern 18-19 mm
Bedarf: ~ 19 Stiick/m?
Klammerabstand: < 15 cm

fermacell Estrich-Element 2 E 11
(2x 10 mm)
schwimmend auf Démmmaterial verlegt

fermacell Estrich-Element 2 E 13
(2 x 10 mm + 20 mm Polystyrol-Hartschaum)

fermacell Estrich-Element 2 E 14
(2 x 10 mm + 30 mm Polystyrol-Hartschaum)

fermacell Estrich-Element 2 E 31
(2 x 10 mm + 10 mm Holzfaser)

fermacell Estrich-Element 2 E 32
(2x 10 mm + 10 mm Mineralwolle)

fermacell Schnellbauschrauben
3,9x22mm

Bedarf: ~ 15 Stiick/m?
Schraubenabstand: € 20 cm

alternativ:
Spezial-Spreizklammern 18-19 mm
Bedarf: ~ 19 Stiick/m?
Klammerabstand: < 15 cm

fermacell Estrich-Element 2 E 22
(2x12,5mm)

fermacell Estrich-Element 2 E 23
(2x 12,5 mm + 20 mm Polystyrol-Hartschaum)

fermacell Estrich-Element 2 E 33
(2x12,5mm + 10 mm Holzfaser)

fermacell Estrich-Element 2 E 35
(2x 12,5 mm + 20 mm Mineralwolle)

fermacell Schnellbauschrauben
3,9x22mm

Bedarf: ~ 15 Stiick/m?
Schraubenabstand: € 20 cm

alternativ:
Spezial-Spreizklammern 21-22 mm
Bedarf: ~ 19 Stiick/m?
Klammerabstand: < 15 cm

fermacell Powerpanel TE
(2x 12,5 mm Powerpanel Platte)

Powerpanel TE Schrauben
3,5x23 mm

Bedarf: ~ 20 Stiick/m?
Schraubenabstand: < 15 cm

alternativ:
Spezial-Spreizklammern 21-22 mm
Bedarf: ~ 20 Stiick/m?
Klammerabstand: < 15 cm




Hersteller geeigneter Spezial-Spreizklammern

o~

Nr.
1

3
4
g

Hersteller
Schneider/Atro
BeA

Bostitch
Haubold
Holz-Her
Paslode
Poppers Senco

Prebena

Lange: Drahtdurchmesser: Lange: Drahtdurchmesser:
18-19 mm >1,5mm 21-22mm >1,5mm
Abstand der Verbindungsmittel < 15 cm

Typenbezeichnung der jeweiligen Hersteller

114/18 CDNK HZ 114/22 CDNK HZ

155/18 NK HZ CD 155/21 NK HZ CD
BCS419CD BCS 422 CD

KG 718 CDnk KG 722 CDnk

G19 GALV/F G22 GALV/F

S 163" CD S 167" CD

N 11 LAB N 12 LAB

Z 19 CDONK HA 722 CDNK HA

TIPP:

Weitere Informationen konnen

uber die fermacell Kundeninformation
0800-5235665 bezogenwerden.




11.9 Montagerichtzeiten

FERMACELL Estrich-Elemente

Typ fermacell Konstruktion Kurzbeschreibung Montagezeit*
min/m?2
2EN _ jo 2 x 10 mm fermacell 10 bis 14
_
o~
2E13 b 2 x 10 mm fermacell 10 bis 14
m g 20 mm Polystyrol-Hartschaum
I [
2E14 _ 2 x 10 mm fermacell 10 bis 14
m 2 30 mm Polystyrol-Hartschaum
-
2E23 P 2x 12,5 mm fermacell 10 bis 14
m 2 20 mm Polystyrol-Hartschaum
2E22 _ jm 2x 12,5 mm fermacell 10 bis 14
[ —
1
2E31 —— 2 x 10 mm fermacell 10 bis 14
E jm 10 mm Holzfaser-Dammplatte
2E33 —— 2 x 12,5 mm fermacell 10 bis 14
TTTTTTTTT el 10 mm Holzfaser-Dammplatte
2E32 ——— 2 x 10 mm fermacell 10 bis 14
RIS = jm 10 mm Mineralwoll-Dammplatte
2E35 2x 12,5 mm fermacell 10 bis 14
2 20 mm Mineralwoll-Dammplatte
2E11 - Zulage dritte Lage fermacell 7 bis 10
2E35
TE _ jm 25 mm fermacell Powerpanel TE 11 bis 15
~N
| |
2E11 - Zulage fermacell Estrich-Elemente (Schrauben statt Klammern) 2
2E35,TE
2E11 - Zulage fermacell Boden-Nivelliermasse (anmischen und ausbringen) 10
2E35
2E11 - Zulage fermacell Ausgleichsschiittung < 10 mm bis 50 mm 10 bis 15
2E35,TE Zulage fermacell Ausgleichsschiittung > 50 mm bis 100 mm 15 bis 20
2E11 - Zulage Folie als Rieselschutz 2 bis 3
2E35,TE
2E11 - Zulage zusatzliche Dammung unter Estrich-Elementen 2bis4
2E35,TE
2E11 - Zulage fermacell Wabenschiittung 30 mm 7 bis 10
2E35 TE Zulage fermacell Wabenschittung 60 mm (mit Verdichtung) 12 bis 15
2E11 - Zulage fermacell Gebundene Schiittung 15 bis 18"
2E35,TE (100 mm anmischen und ausbringen) 20 bis 232
2E11 - Zulage Randdammstreifen 1 min/lfdm
2E35,TE

mit Estrichpumpe oder Zwangsmischer Zmit Handmischer.
*abhangig von Raumgeometrie und Montagebedingungen.



12. fermacell Systeme im Uberblick

Gipsfaser-Platten
Mégliche Fugenvarianten

r

Klebefuge

[

Spachte

Gipsfaser-Platten &

Estrich-Elemente
Fir normal beanspruchte
Feuchtebereiche

Powerpanel H,0
Fir hoch beanspruchte
Feuchtebereiche (Wand)

-

=
Fugenkleber Powerpanel H;0
Schrauben Powerpanel

Feinspachtel

Powerpanel TE

Bodenablauf-System
Fir hoch beanspruchte
Feuchtebereiche (Boden)

Estrich- Ablaufgarnitur Ablaufgarnitur-
Kleber waagerecht senkrecht

o=

N

Gipsfaser-Platten Dachbodendamm-
Oberflachenveredelung Element N+F

TB-Kant H"""-L.‘__

-

Feinspachtel

' Rollputz

l Il“i.l - ljl-'l- T

§am |

Boden-
Nivelliermasse Schiittungen
Hohenausgleich 0-20 mm Hohenausgleich 10-100 mm Hohenausgleich 40-2000 mm Schalldammung

— e —
e ——e—




Original
fermacell Werkzeug

# b\ da

Abzieh- Klebstoff- Platten- Breit-

lehrenset  abstoBer reifler spachtel

Powerpanel HD Greenline
AuBenwandsystem Gipsfaser-Platte

-

g

i
Armie. nd Armierungs- Armierungs-
9 Kleber gewebe
— e

stoBprofil
HD.

Greenline
Estrich-Element



Fermacell GmbH
DUsseldorfer Landstrafle 395
D-47239 Duisburg

www.fermacell.de

fermacell

Hier finden Sie uns:

Kundenmanagement: Den neuesten Stand dieser Broschiire
Schillerstrafe 3

D-10625 Berlin-Charlottenburg
Telefon 030-895944-0

Telefax 030-895944-10

finden Sie digital auf unserer Webseite
iiber www.fermacell.de

Technische Anderungen vorbehalten.
Stand 01/2013

. . . Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.
Ihr Service-Center in Duisburg:

Fermacell GrmbH Sollten Sie Informationen in dieser
Disseldorfer Landstrafle 395
D-47259 Duisburg

Telefon 0203-60880-3

Telefax 0203-60880-8349

Unterlage vermissen, wenden Sie sich
bitte an unsere fermacell

Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation (freecall):
Telefon 0800-5235665
Telefax 0800-5356578
E-Mail info@xella.com

fermacell®ist eine eingetragene

Marke und ein Unternehmen der
XELLA-Gruppe.

FC-002-00003/12.12/m
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